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RELATORIO CONCLUSIVO PARA O DESCARTE DAS SETE
AREAS QUE CONSTITUEM A TURFEIRA.SURUACA

A turfeira Suruaca, formada por 7(sete) dreas de
5. 000 ha cada de DNPM's 890.046/84, 890.047/84, 890.048/84,
890.049/84, 8390.053/84, 890.054/84 e 890.055/84, situa-se

b

préoxima a cidade de Linhares, no municipio homonimo, ao nor

te do Estado do Espirito Santo. -

A geologia das dreas que compoem a turfeira enfoca

da é constituida por sedimentos marinhos e fluviais do  qua
roo. . ~ ’ S

terndrio, em gque se inserem as formagoes turfaceas, objetivo

de nossas pesqulisas,

Os sedimentos gquaterndrios, marinhos, 830 cdﬁstitui
dos predominantemente por graos de quartzo regularmente sele
cionédos, apresentandd granulometria de areia fina 'a média,
sub-arredondados, com esfericidade moderada. Na  realidade,
constituem cordoes arenosos formados de areia lavada, 1ncon
solidada, de coloragﬁo'beje clara a cinza clara, exibindo em
determinados trechos preéenga de outros minerais, tals COmO

. . : ‘ T A s gans TN F
ilmenita, monazita, granada, Ziwreao elc,, responsavels por

um certo escurecimento dos mesmos. Esporadicamente, €sses Se
dimentos arenosos encontram-se localmente misturados a certa

LY

percentagem de argila. G,

Os sedimentos argilo-arenosos (fluviais) sao consti
tuidos de siltes, argilas e areias intercaladas, geralmente

de coloracao acinzentada a bege.

Nas regioes onde afloram os sedimentos guaternarios
ocorre a formacio de extensas dreas constantemente alagadas
ou pantanosas, constituindo o ambiente i1deal para O desenvol

vimento de plantas aquaticas que, por decomposigao, deram

origem as turfeiras. Essas regioes tornam-se pantanosas por

o
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possuirem "¢otas proximas ou aoc nivel do mar, sem gradiente
-para o escoamento das dguas, que ficam represadas nos reves
timentos argilosos gue impedem seu fluxo pelo efeito da poro

sidade.

A tﬁrfeira.Suruaca, aﬁresenfa*uma superficie panta
nosa de aproximadamente 6.344 ha (45% de sua superficie).Nes
ta se formaram extensas formagoes-de-turta, que se revelaram
de peguena espessura, constituindo numa turfeira rasa. Os
554 restantes da drea da turfeira sao representados ﬁor sedi

mentos gquaterndrios, de natureza arenosa (cordoes litora

neos) e argilo-arenosa (aluvioes fluviais).

A etapa inicial dos trabalhos de campo constou de

entendimentos verbais com 0S supérfibiérios das areas que,
apds esclarecidos, permitiram os trabalhos de pesguisa na
turfeira.fForam contactados os administradores das fazendas:
Céu Azul e Rio Doce, senhores Fernando Luiz Antonio Araujo- e

Lhafalete Alﬁes do Amaral.

Inicialmente atingiu-se a regiao da turfeira Surua

ca, com o intuito de se efetuar um reconhecimento logistico

da mesma, referente ao conhecimento de suas vias de acessos
§ .

‘principais, como estradas, caminhos, canais de drenagemetc.,

gue serviram de subsidios para o selecionamento dos  locais
onde posteriormente foram exécutados os perfis transversais
de sondagem, de acordo com a malha pré-determinada nos traba

lhos de escritorio.

‘0s furos de sondagem pesquisados revelaram um mate
rial de gualidade média a inferior, acusando uma percentagem

em argila (cinzas) elevada.

Os trabalhos de campo cbnstaramxda realizagao de

7 perfis transversais (E-W), previamente escolhidos e estra

tegicamente locados, atravessando botalmente a extensao  da
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turfeira, possibiliténdo desse. modo, 0 estudo completo do ma

terial turfaceo ocorrente, tanto em . espessura guanto em qua

lidade,.

Foram executados 77 furos por meio de amostradores
a pistao, tendo todos eles atingido o embasamento da turfei
ra. Perfurou-se um total de 77,20 m, sendo 31,95 m de turfa,

] O que acarreta'uﬁa espessura média de 0,41 metros do causto
bidlito. -

4

A maior espessura de turfa encontrada € de 1,30 m

M

(RM-159) e a menof, 0,10 m em varios pontos. A coloragac .da

— o ' — — """"'"""""""'"""'\

turfa varia entre marrom chocolate a preta, sendo de nature

4

Za fibrosa,.cam.sués fibras de tamanhos longos a médios, for
madas normalmente por raizes (em sua maioria): verticalmente
dispostas, além de caules milimétricos e folhas horizontal
mente prensados e parCiélmente decompostqs.-Localmente pode
apreséntarise com.esporédiéos trechoé lenhosos. Desprende
odor'caractefistico entre fraco a incipiente7ej de acordocom -
a tabela de humifiéagﬁo de Von Post, apresenta};mmlde humi £i

cacio entre 2 e 4.

F

Fm varios trechos a turfa encontra-se capeada - por

solo humico, de até 15 cm de espessura, sendo geralmente de

natureza silto-argilosa, entremeado por raizes de capim e

possuindo colcwggﬁo marrom escura a borra de café.
Devido a presenca marcante de canais de drenagem, a

'

umidade:local € baixa e a turfeira apresenta-se relativamen

te seca, & excessao dos extremos W, SE e¢ parte da porgaoc nor
te, onde o material aflorante encontra-se encharcado, estan

do coberto por lamina d'dgua.de até 15 cm acima da ~ super

f{cie do terreno (SE e N).

0 embasamento da turfeira é argiloso, cinza, geral

mente envolvendo porgoes varidveis de restos de plantas parx



i

cialmente decompostas. E plastico onde. puro, as vezes apre

sentando tragos de areia fina. Esparsamente envolve malior

percentagem de areia e localmente, encontra-se pontilhado

por plaguetas de moscovita. Em menor propor¢ac encontra-se a

argila sobreposta a areia, esta de granulometria media a fi

‘na, de coloragao acinzentada a bege.

A turfeira encontra-se coberta; em boa parte,  por
pastagem para o gado e, onde isso. nao ocorré, é caracteriza
da por vegetagao palusfre, representada por samambalas, . ca
pim "tiririca navalha de macaqd", aningas, quaresminha do
breijo, imbaubas etc.

r

Em face do exposto, isto €, constatagao de uma  es

pessura turfdcea média inexpressiva (0,41 m), além da baixa
qualidade do material aflorante, recomenda-se o descarte das.
7(sete) dreas que c&mpaem.a referidafturfeira, de DNPM® s
nes 890.046/84, 890.047/84, 890.048/84, 890.049/84,
890.053/84, 890.054/84 e 890.055/84.

i

Em anexo & apresentado o mapa geologico com a loca
cao dos trabalhos, bem como & relagao dos furos executados,
onde os mesmos se acham descritos, além da documentagao foto

grafica.,

ROBERTO FE%%CIO MALOUF

Gedlogo
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LAGXO DOS FUROS EXECUTADOS.

AVANGO (m)

b
~

LITOLOGIA E AMOSTRAGEM

P
I CODIGO

401 3-AP-001

4013-AP-002

401 3-AP-003

4013-AP-004

401 3-AP-005

1,30
1,75

0,00

0,32

0,00

0, 35

0,00

" 0,00

0,41

0,68

- 0,00 a 1,30

0,32

0,90

10,35

0,80

0,95

0,68

0,81

- cal,’
~ Argila cinza, plastica, liguenta.

ikl " —

Argila turfdcea de cor negra,
zes milimétricas

odor fraco.

rai
no sentido verti

Areia lavada, cor cinza esbranquil
cada, gramulometria fina a média,
mal selecionada, graos sub-arredon
dados.

Argila turfdcea cor marrom
a preta envolvendo raizes
tricas, no sentido vertical,
desPrendendo odor.
Embasamento argiloso, plastlca cin
za, liguento, plaguetas de muscovi
ta.

Nivel 4! agua ~ 0,50 m abaixo da bo

escura
milimé
nao

ca do.furo.

Argila turfacea,cor negra, envo Ivi
da por restos de matéria organica.
Odor fraco.

Embasamento argiloso, plastico, eor

cinza, tracos de-areia no tato.

i

Argila turfacea, COr marrom escura
a preta, “envolvendo restos de rai
zes e caules,

Nivel d'agua - 0,12 m da

superfi
cle, '

Turfa fibrosa marrom escura, envol
vendo raizes e caules de espessura
milimétrica no sentido vertical,fo
lhas prensadas., Alguns caules. 'vi
vos. Grau de humificagao de Von
Post € 4.

Argila turfacea cor preta, envol
vendo restos de materla organlca
Embasamento argiloso cinza, plasti

co, tragcos de areia no tato, pontl

- 1lhada de plaguetas de muscovita.
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CODIGO AVANCO (m) . LITOLOGIA E AMOSTRAGELN
401 3-AP-006 Turfa flbraga, marrom.escura_énvel

vendo raizes e caules de espessura
milimétrica, folhas prensadas,odor

fraco. 0 grau de humificagao de
Von Post € 3 o
0,43 a 1,00 Argila turfdcea cor marrom escura |

-a preta, apresentando restos de ma
téria organica.
1,00-a 2,00 Embasamento argiloso, pldastico,cor
¢inza, com faixas bastante areno
sas, plaguetas de muscovita.

401 3-AP-007 0,00 a 1,20 | Turfa fibrosa, marrom escura, en
volvendo fibras milimetricas, algu
mas vivas. Folhas prensadas. EkExala
odor fraco, macia ao tato, 'devida.l
a certa pcrcentagem de argila. O

grau de humificacao de Von Post !

e 4,

1,20 a 2,00_ Embasamento. argiloso cor cinza, |
plastlco, plagquetas esparsas de
muscovita,.

401 3-AP-0038 Areia fina, amarelada, placas  de
| | muscovita, grande quantidade de ar

gila,

4013-AP-009 0,00 a 0,20 Turfa fibrosa cor marrom, fibras
‘ médias a longas, caules. milimetri
cos, alguns vivos, folhas prensa
das. Exala odor fracdba'medlo. O
ocrau de humificagdo de Von Post &
4.
Arglla turfacea cor marrom escura
a preta, liguenta, envolvendo Tes
$0s de- raizes e caules. Odor carac
teristico fraco. '
Embasamento argiloso, cinza, plas
tico, tragos de arela, plaquetas
‘esparsas de muscovita.

0,20 a 0,60

L
-

| 0,60 a 1,00

101 3-AP-010 0,00 a 0,50

Argila negra apresentando peguena
gquantidade de caules e ralzes, tra
cos de areia no tato.

4013-AP-011 0,00 a 0,35 Turfa fibrosa cor maryrom - €sScura,

envolvendo raizes, caules com €S

—




CODIGO

AVANGO (m)l

LITOLOGIA E AMOSTRAGEM

4013-AP-017

4013-AP-013

4013-AP-014

¥4013-AP-015

0,35

0,00

0,22

0,00

0,00

0,76 a

LT L

0,64 a

1,00

0,22

0,43

0,55

0,64

0,76

1,00

de areia no tato.

Argila turfacea cor marrom

pessura milimétrica e folhas pren
sadas, parcialmente alteradas.Odor
caracteristico fraco. O grau de hu
mificacao de Von Post é 4.

Embsamento argiloso:cor cinza plas
tico, lenhoso, peguena quantidade

isparsas plague

| |

tag de muscovita.

Turfa fibrosa marrom escura exalan
do odor caracteristico fraco ainci
piente. Formada por raizes e  cau
les parclalmente alterados de . es
pessura milimétrica. Contém folhas
prensadas, O grau de humi ficacao de
Von Post € 4.

Argila turfdcea cingza escura,pouco

pldstica, arenosa no tato.

Turfa fibrosa, argila no tato, le
nhosa, odor fraco, cor marrom escu
ra,formada por caules e raizes se
mi alteradas. -0 grau de humifi |
caciao de Von Post é 2.

Argila marrom escura, arenosa,. Ccom .

pouca quantidade de matéria organl

ca.

Argila preta turfacea, seca.
Embasamento argiloso cor cinza, Are
nosa, pouca plastlcldade, envolven
do restos de matéria organica.Gran
de gquantidade de muscovlita.

Turfa.fibrosaj'cor mary Om -
envolvendo ralzes e caules - alguns
vivos. Espessura mlllmetrlca, no
sentido vertical, folhas prensa,
das., Pequena quantidade de argila
no itato. Exala odor fraco.

escura,

escura
a preta envolvendo restos de maté
ria organica.

Argila cor .cinza escura pouco plés
tica, arenosa no tato.
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CODIGO AVANCO (m)

LITOLOGIA E AMOSTRAGEM

A e

_AP-016 | 0,00 a 0,61

0,61 a 0,80

0,80 a 1,00

AQ13-AP-017 0,00 a 1,23

1,23 a 2,00

"4013_AP;018 0,00 a 0,88

| 0,88 a 1,00

!

401 3-AP-019 |

RS

4013-AP-020 i 0,00 a 0,73

| 0,73 a 0,87

Turfa fibrosa, cor marrom escura,
formada por raizes, caules e fo
lhas, parcialmente decomposta.Odor
caracteristico fraco, pouca argila
no tato. O grau de humlflcaqao de
Von Post ¢€ 4.

Argila turfdcea, cor marrom escura
a preta evolvendo raizes e caules

| a1terados. Odor incipiéente.

Argila marrom escura, POuco plasti
ca, com restos de matéria organi

| ca.

| Turfa fibrosa marrom escura, recen

te, com fibras longas formadas por
raizes e caunles de espessura mili
métrica. Folhas prensadas, odor ca
racteristico médio. Nota-se alguns
caules vivos, O grau de. humifi
cacdo de Von Post é 4.

Embasamento argiloso, cinza, plag
tico, pontilhado por plaquetas de

muscovita.

|Turfa fibrosa marrom escufa forma

da por caules, raizes e -folhas
prensadas. Suas fibra tem tamanho

médio e espessura milimétrica. Exa

cao de argila no tato.
Argila cinza_escura, plastica,gran..
de quantidade de muscovita, arelia
no tato em pequena gquantidade.

|12 odor fraco. O grau de humifl
|cag@o de Von Post é 4.Pequena por

Areia aflorante de cor amarelada,
fina a média, mal selecionada.

Purfa fibrosa marrom escura em for
macao, envolvendo ra{zes, cauvles
com espessura milimétrica, fTolhas.
prensadas, parc1almente alteradas

Exala odor caracteristico fraco. O.

L

grau de humificagao de Von Post €

2.

Argila turfdcea cor escura  envol

A



CODIGO

AVANCO (m)

- LITOLOGIA E AMOSTRAGEM .

|

401 3-AP-021

4013-AP-022 ‘
| i

401 3-AP-023

401 3-AP-024 |

401 3-AP-025

0,87 a

0,00 a

0,30 a

0,00 a

0,31 a

0,00 a;

0,15 a

0,00 &

O,73 a

0,00 a

1,00

0,30

0,65

0,81

1,00

0,60

vendo restos de materla organica.
¥mbasamento arglloso, cinza escu
ro, plastico, liguento, tragos de
areia no tato, plaquetas  espar-
sas de muscovita.

| Argila negra turfacea, exalando o
dor caracteristico fraco, envol
vendo restos de plantas parcial
mente alteradas,

Argila cinza clara, plastica, con
tendo areia no tato e plaguetasde

muascovita.

Turfa fibrosa marrom escura, em for
macdo, envolvendo raizes, caules
e Tolhas prensadas. Os caules tem
espessura milimétrica sendo  par
cialmente alterados, Exala odor
caracteristico fraco,pequena guan
‘tidade de argila na base. O grau
de humificacio de Von Post € 3.
Embasamento argiloso, cinza, pléas
tico, arela no tato, restos de fi
bras em decomposicao.

_I

| Solo organico, argiloso, cor pre-
ta. ' '
IAreia cinza clara, lavada.Granula
rgao fina a média, mal . seleciona
da, graos sub- angulares '

Turfa fibrosa formada por caules,
raizes e folhas prensadas,parcial
mente alteuados, exalando: odor
| fraco 2 incipiente. Ogram de humi
ficacao de Von Post € 4.

Embasamento argirlosc, cinza escu
ro, plastico, contém areia no ta

to, liguenta.

Turfa fibrosa marrom escura, em
formagao, exalando odor fraco. En
volve raizes, caules com espessu
ra milimetrica e folhas prensa

das, todas parcialmente altera

dos. O grau de humificagao de Von

il -




CODIGO

AVANGO (m)

[ - LITOLOGIA E AMOSTRAGEM

401 3-AP-026

401 3-AP-027

401 3-RR-001

]

0,60 a 1,00

0,00

0,10

0,34

0,00

0,43

0,55

0,73

0,00

0,54

0,74

0,10

0,34

0,80

O,43

0,55

0,73

0,90

0,54

0,74

1,00

»

Post & 3. |
Argila de cor negra,pouco turfa-
cea, passando a cinza e pldstica
na base. |

Turfa pouco fibrosa, cor marrom

'Ibrastlongas formadas por

escura, envolvendo restos de mateé
ria organica. Alguns caules e rai
zes ainda vivos, folhas prensa
das. O grau de humificagao de Von
Post € 4.

Argila turfdcea cor marrom escura
a preta, envolvendo restos de rai
zes e caules parcialmente altera
dos, exalando odor fraco.

Areia lavada, cinza clara, granu
lometria média a grosseira, mal

selecionada, graos sub-angulares.

Turfa fibrosa marrom escura, fi

raizes,
canles e folhas prensadas,parcial

mente alterados. Observa-se al
Exala odor fra

.lguns caules vivos.

co. ‘0 grau de humificagao de Von
Post é 4. .

Argila turfécea cor marrom escura
a negra, exalando odor fraco, en
volve localmente restos de plan
tas parcialmente alterados.
Argila cinza clara, pouco
ca, bastante arenosa.

Areia lavada, fina a meédia,

selecionada cor clnza escura,

plasti

mal

Turfa fibrosa, marrom escura, foXr
mada por raizes, caules e folhas,
estas horizontalmente prensadas.
Desprende odor caracteristico fra
co. O grau de humificagao de Von
Post € 3.

Argila turfacea marrom escura a
preta, entremeada de raizes e cau
les semi-decomposto.

Argila cinza escura, pléstica,pro
pria para o emprego em ceramica,




CODIGO

“A013-RR-002

401 3-RR-003

K 4

401 3-RR-004

401 3-RR-005

AVANGO (m)

LITOLOGIA E AMOSTRAGEM

0,00 a 0,;2

0,52 a 1,12

1,22 a 2,00

0,00 a 0,70

0,70.a 1,00

0,00.2 0,54

0,54 a 0,70

0,70 a 1,00

0,00 a 0,20

0,20 a 0,30

Turfa fibrosa marrom, desprendendo
odor caracteristico fraco, compos
ta por caules milimétricos e  rai
zes, algumas vivas, além de folhas
prensadas, parcialmente decompos
tas. O grau de humificagao de Von
Post € 3.

Argila turfdcea marrom escura a
preta, impregnada por matéria orga
nica,

Argila cinza, plastica, pontilhada
por plaguetas de muscovita.

Turfa fibrosa, marrom escura, exa-
lando odor fraco. E composta  por
restos de plantas parcialmente al
terados. Possue baixa percentagem
em argila. O grau de humificagao
de Von Post é 3.

Argila cinza, plastica, com tragos
de areia fina. Pontilhada por pla

quetas de mica muscoviita.

Turfa fibrosa, marrom escura, des
prendendo odor fraco, composta por
raizes verticalmente dispostas,. a.
1ém de caules milimétricos e fo

~{ 1has horlzontalmente prensados e

par01almente decompostos. O grau
de humifjcacdo de Von Post & 3.
Argila turféacea preta, formada por
vegetals parc1almente alterados,
Argila cingza clara, plastlca es
parsamente pontiihada por plaque

tas de muscovita.

| Turfa. fibrosa marrom escura,enchar

cada, com certa percentagem de ar
gila. B formdda por restos de plan
tas parcialmente decompostas, es
tando as folhas @ " horizontalmente
| prensadas. Odor caracteristico fra
co. O grau de hunificagdo de  Von
Post € 3.

Argila cingza, pléstica, de tato-ma
cio, entremeada por restos vegg
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I CODIGO J AVANCO (m) [ LITOLOGIA E AMOSTRAGENM
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| l tais parcia}mente decompostos.
0,30 a 1,00 Argila cingza clara, pldstica, en

o |- volvendo esparsas porcoes  lenho

‘ sas, pontilhada. por plaquetas de

| . , | muascovita.

401 3-RR-006 0,00 a 0,35 " Turfa fibrosa, amarronzada,  des
" prendendo odor fraco, formada por
| um emaranhado de raizes, caules e
folhas, estas horizontalmente pren
sadas. O grau de humificagao  de
Von Post € 3. E localmente. lenho:
Sa, :
‘ 0,35 a 0,70 Argila turfacea marrom escura, en
| volvendo restos de plantds par
+ cialmente decompostas. |
0,70 a 1,00 Argila cinza, plastica, contendo
% certa percentagem de areia fina e

algumas raizes de'plantas.

| 4013-RR-007 | 0,00 a 0,32 Turfa fibrosa, marrom, desprenden
do odor caracterlstlco fraco. For
mada por raizes, algumas  vivas,
| caules milimétricos e restos de

| folhas, par01almente al terados.Lo
q } calmente apresenta porgoes lenho -

"sas. 0 grau de humificagao de Von
Post é 3. |

Argila turfacea cinza escura, en
tremeada por restos de plantas
parcialmente decompostas.

Argila cinza clara, plastica, com
tracos de areia fina,

0,32 a 0,41

4013-RR-008 0,00 a 0,55 Turfa fibrosa marrom, - desprenden |
i do odor fraco, possuindo determi
nada percentagem de argila. E com
posta por uma trama de raizes,cau
les milimétricos, folhas horizon
talmente prensadas e esparsas por
coes lenhosas. O grau de  humifi

.

cagao de Von-Post e 3.

l 0,55 a 0,65 Argila cinza escura, englobando
restos vegetais parcialmente alte
rados,

‘ | 0,65 a 1,00 Argila cinza, plastica, engloban

X



CODIGO AVANCO (m) LITOLOGIA E AMOSTRAGEM
i T .do rest&s de plantas parcialmente
decompostos, g
4013-RR-009 | 0,00 =& 0,55 Turfa fibrosa marrom escura, des
prendendo odor fraco, - possuindo
certa percentagem de argila. E

formada por uma trama de raizes,
| caules milimétricos e folhas par
| cialmente decompostos. O grau de
I-humlflcagao de Von Post € 3.

0,55 a 0,62 * Argila cinza escura, envolvendo
'l restos vegetals par01almente alte
rados,

0,62 a 1,00 Argila cinza clara, com tragos de
. areia fina, envolvendo esSparsos

restos vegetais. E plastica.

4013-RR-010. | 0,00 a 0,64 Turfa fibrosa marrom, desprenden
: do odor caracteristico fraco,for
mada por uma rede de restos vege
tais parcialmente decompostos. A
presenta baixa percentagem em ar
gila., O grau de humificacgao de de
. | Von Post e 4, |
| | 0,642 0,70 Argila cinza escura, plastica, en’
tremeada por restos vegetailis Dpar
| _ cialmente decompostos.
| 0,70 a 1,00 Argila de coloragao ocre, mistu
| rada com areia e pontilhada por
N | plaguetas de muscovita. Envoldve
esparsoé restos de plantas par
| cialmente alterados.

4013-RR-011 0,00 a 0,30 No local ocorre uma mistura de
. areia fina e .argila, de coloragao
acinzentada a bege. Furo estéril.

A4013-KR-012 0,00 a 0,39 Turfa fibrosa marrom, odor carac
teristico fraco, formada pelo en
| trelacamento de raizes, caules,fo
. lhas, parcialmente decompostas.
Possui tato argiloso. Localmente
1l enhosa. | |
0,39 a 0,88 Argila cinza clara, plastica, com
tracos de areia fina. Envolve res
tos vegetaié e esparsas pOTCOoes

lenhosas. O grau de humificagao de
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401 3-RR-013 0,00 a 0,20

0,20 a 0,34

0,34 a 0,58

401 3-RR-014 0,00 a 0,53

0,53 a 1,20

1,20 a 2,00

.4013-RR-015 0,00 a-0,38 " Al

0,38 a 1,00 ~°

4013-RR-016 0,00 a 0,89

" sui baixa percentagem de argila. O

tas, algumas vivas, caules milime

Von Post é 3.

Turfa fibrosa marrom, sem odor; for
mada por raizes, algumas vivas;cau
les milimétricos, verticalmente
dispostos, além de restos de fo
lhas horizontalmente dispostas.Pos

4

grau de humificagao de Von Post ¢
3.

Argila cinza escura, sem odor, en
volvendo restos vegetailis  parcial
mente decompostos.

Argila cinza clara, misturada com
areia fina, envolvendo -~  €SpaIrsSosS
restos de_plantas-parcilamente al
terados. |

Turfa fibrosa marrom, exalando ira
co odor caracteristico, formada .
por raizes verticalmente dispos

tricos, além de folhas horizontal
mente prensadas, parcialmente de
compostos, Localmente possul por
coes lenhosas. O grau de humifi
cacdo de Von Post e 4.

Argila cinza escura, plastica, en
volvendo restos vegetals parcial
mente decompostos.

Argila cinza, plastica, com tragos
de areia Iinsa, pontilhada por pla
quetas de muscovita.

Turfa fibrosa marrom, exalando fra

co odor, formada por uma trama de

restos vegetais parcialmente decom
postos. O grau de humificagao de
Von Post e 3. |

Argila cinza, plastica, misturada
com areia fina e pontilhada pox
plaguetas de muscovita.Engloba res
tos vegetais parcialmente  altera

dos.

Turfa fibrosa marrom, sem - cheiro,
formada por raizes, caules milime
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e

tricos e restos de folhas, estas
horizontalmente prensadas.Localmgg
te lenhosa. O grau de humificagao
de Von Post € 3. |

0,89 a 1,00 Argila cinza, com tragos de arelia
fina, envolvendo esparsos restos

vegetais parcialmente alterados.

4013-RR-017 | 0,00 a 0,20 Argila .cinza escura, misturada com
areia fina. Furo esteéril.

4013-RR-018 | 0,00 a 0,76 Turfa fibrosa marrom escura, sem
odor, possuindo certa  percentagem
de argila, que envolve restos vege
tais parcialmente decompostos. O
grau de humificagBo de Von Post ¢
4.

0,76 a 1,00 | Argila cingza escura, plastica, com

tracos de areia fina, engl obando
' esparsas raizes verticalmente dis
postas.

401 3-RR-019 0,00 a 0,27 Turfa argilosa marrom escura, des

prendendo fraco odor caracteristi
co, semi-secéa, formada por Trestos
vegetais prensados € parcialmente
decompostos. O grau de humificagao
de Von Post € 4. .

4013-RR-020 0,00 a 0,16 Turfa fibrosa marrom escura, Sem
odor, possuindo certa percenicagenm
de argila. Formada por restos vege
tais parcialmente alterados.

0,16 a 0,027 Argila cinza, misturada com areia
fina, |

4013-EM-148 0,00 a 0,20 Solo turfdceo marrom escuro a pre

to, com baixa percentagem de argi

la, entremeado por raizes de  ca
pim, |

0,20 a 0,50  |Turfa fibrosa marrom esScura, odor
caracteristico moderado, -~ Tformada

por raizes de capim, algumas vivas,
dispostas verticalmente, folhas ho
rizontalmente prensadas, caules mi
limétricos, além de esparsas  Dpor
¢oes lenhosas, parcialmente decom

I e —.
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0,50 .

0,63

0,92

0,00

. 0,15

o

0,63

0,92

0,15

0,30

postos. O grau de humificagao de
Von Post € 2.
Turfa preta, argilosa, de tato

cio, com odor caracteristico

ma
mode

| rado e composigao semelhante a que

| ca, englobando porgoee de

‘das por raizes,

ta, sem odor,

lhe é superior. Nao amostrada.
Argila cinza a cingza escura, englo
bando restos de plantas parcialmen
te decompostos. Desprende odor ca
racteristico fraco.

Argila cinza, plastica, localmente
com restos vegetals semi-decoOmpos-
tos. Pontilhada por plaguetas de
mascovita.

Turfa fibrosa, prensada,seml-seca,
marrom escura, com aspecto de X8,
xim. Suas fibras sao medias, forma
folhas prensadas,
caules mllimétricos, desprendendo
odor incipiente. a inexistente.. O
grau de humificagdo -de Von Post e
2.
Turfa argilosa, cinga escura a pre
untuosa ao tato. A
presenta tonalidade de cor marrom,
formada por bolsces de plantas par
cialmente decompostas. Nao amostra
da.
Argila cinza a parda, plastlca, en
volvendo esparsos restos de plan
tas semi- decompostas
Argila clnza, plastica.
Areia lavada, de granulometrla me
dia a fina, pontllhada por plague

tas de muscovita,

Solo turfaceo marrom esScuro,
meado porraizes de capim.
Solo argilo-arenoso iino, marrom.
Argila acingentada a bege, plastl
capim

entre

pouco alterados. Furo estéril

Solo humico, turfaceo, marrom escu
ro.

i — L il
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0,20 a 0,58 Turfa fibrosa, marrom escura a ca
fe, exalando odor caracterlstlco
moderada, Suas fibras,de  tamanho
médio, sao formadas por raizes
verticalizadas, algumas vivas,

| a1ém de restos de folhas e caules
~horizontalmente prensados, semi-de
compostos. O grau de  humificagao
de Von Post ¢ 3. |

0,58 a 0,88 Turfa argilosa marrom escura a cin

| za escura, possuindo odor caracte

ristico fraco a inexistente. Nao

amostrada,

0,88 a 1,20 | Argila cinza, pldstica, - propria
| para a utilizacao em ceramica.

4013-RM-152 0,00 a 0,13 Solo humico, turfaceo, marrom escu
ro a cafe. |
0,13 a 0,56 Turfa fibrosa, semi-seca,prensada,
| marrom’ escura, formada por raizes
| verticalizadas, restos de  caules
milimétricos e folhas dispostas ho
rizontalmente, semli-decompostas,
Desprende odor caracteristico
- 1 moderado. O grau de humificacao de
] | Von Post € 2.
0,56 a 0,69 .Arglla turfacea marrom escura a
| preta, exalando odor caracteristi
co moderado. Nao amostrada.
0,69 a 1,03 Argila preta, envolvendo restos de
| plantas parcialmenfe decompostas,
impregnada por mateéria orgénica

'

1,03 a 1,13 Argila clnza a parda, plastlca com
trag¢os de areia fina.
401 3-RM-153 0,00 a 0,30 Turfa fibrosa marrom escura, des

prendendo fraco odor, apresentando

baixa percentagem de argila. ' Suas

| fivras,de tamanho medio, sao forma

| das por uma trama prensada de Trai
zes, caules milimetricos, folhas,
semi-decompostos., O grau de humifi
cacao de Von Post € 2. ,

0,30 a 0,70 Argila turfdcea preta. Nao amostra

da.
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] 0,70 a 1,00 Argila preta, englobando restos de
raizes verticalmente dispostas.
1,00a 2,00 Argila cinza a parda, coml tragos

de areia fina, envolvendo esparsos
restos vegetais semi-decompostos.

401 3-RM-154 0,00 a 0,40 Turfa fibrosa marrom escura, des
| prendendo odor fraco, possuindo
baixa percentagem de argila, Suas
fibras médias sdo formadas por rai
zes, folhas e caules milimetricos
parcialmente decompostos. O grau
de humificagao de Von Post é 2.

401 3-RM-155 0,00 a 0,26 Turfa fibrosa marrom escura, exa,

lando odor fraco a inexistente,
com suas fibras de tamanho médio,

formadas .por restos de raizes ver

ticalizadas, folhas prensadas e
caules finos horizontalmente dis
postos e parcialmente alterados,

além de cascas de madeira, O grau
| de humificacido de Von Post € 2.
0,26 a 0,38 Turfa argilosa, marrom escura, CON
| odor fraco a moderado, envolvendo
| | | . lrestos de plantas semi-decompos
: - tas.! Nao amostrada.
0,38 a0,73 Argila cinza escura a preta, englo
bando restos de plantas semi-decom
‘. postas,
0,73 a 1,00 Argila cinza a parda, possuindo tra
cos de areia fina e restos de plan
tas parcialmente alteradas.

4013-RM-156 0,00 a 0,50 Turfa marrom escura, exalando odor
caracteristico moderado a fracocom
suas fibras médias formadas poxr
restos de plantas pouco  decompos
tas, imersas em uma massa de matg
ria orgénica e baixo teor de argi
la. 0 grau de humificagao de  Von

-

Post e ‘.

0,50 a 0,70 Argila cinza amarronzada escura a
preta com restos de plantas seml-
~decompostas.

c,70 a 1,00 Argila plésticg, cinza escura 1 a

el e > A il

)
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4013 -RM-157

4013_RM;158

- h"z

401 3-RM-159

0,00 at0,63

0,76
1,00

1,45
1,60

0,00

a 0,76

1,00 a 2,00

0,00.a 1,00

1,00

a 1,31

tas parcialmente alteradas.

I .
‘Turfa encharcada, macia, marrom esg

cura a preta, desprendendo odor
| fraco. Suas fibras, de tamanho mé
| dio, sao formadas por restos de
plantas parcialmente decompostas,
imersas em uma massa de matéria or
ganica e baixa percentagem de argi
la. O grau de humificacao de Von
Post € 3.

Argila turfdcea marrom escura a.
preta, de tato maclo, envolvendo
|restos de plantas parcialmente de
compostos. Possue odor incipiente.
Nao amostrada. |

Argila negra, macia, impregnada
por matéria organica.

Argila negra com matéria organica.
Argila parda misturada com areia.
Argila cinza, plastica, propria
para mso em ceramica.

Turfa fibrosa, recente, muito en
charcada, apresentando fibras lon
gas, praticamente prensadas, forma
das por restos de plantas. A colg
| racao das fibras é amarelada; nao
| desprends odor caracteristico. En
volvida por uma massa de matéria
organica marrom. O grau de humifi
cacao de Von Post é 2.

Argila cinzenta, plastica, com tra
cos de areia de granulometfia fina

a media..

Turfa fibrosa, semi-seca e prensa
da, com coloracgao variada entre
marrom escura a preta, exalando

odor moderade a fraco. Suas fi

bras, entre longas a médias,  sao
formadas por restos de plantas par
cialmente decompostas.'ofgrau de

humificacao de Von Post € 3.
Turfa fibrosa, com leve aumentio na

| preta, englobando .restos de - plan

|
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percentagem de arglla, de composil
cao semelhante a da que lhe € SO
breposta. Sua coloragao ¢ preta. O
gcrau de humificagao de Von Post é
3.

‘ 1,31 2,00 Argila cingza escura a preta
20 cm iniciais), passando para ar
T gila cingza, no restante do interva |
lo.” Envolve esparsas porcoes lenho
sas e restos de plantas semi-decol
' postas,
4013-RNM-160 0,00 0,20 Solo humico, preto, de textura ar
gilo-arenosa Tina. | |
l 0,20 0,30 Areia amarronzada, de granul ome
tria. fina. Furo estéril.
4013-RM-161 0,00 a 0,20 Solo humico, DArTOmM €SCuro.
| 0,20 a 0,35 Turfa argilosa preta, de tato ma
| cio, desprendendo odor moderado " a
| fraco. Formada por restos de plan
tas semi-decompostas., O grau - de
humificagéo de Von Post é 3.
0,35 0,62 Argila cinza a cinga escura,
| tracos de areia fina e rest0S de
| plantas semi-decompostas.
0,62 a 0,90 Argila cinza a parda, misturada |
com areia fina. |
0,90 a 1,00 Areizn fina parda a cinza, CON
ta percentagem dé argila.
4013-RM-162 0,00 a 0,10 Solo humico, rico em matéria orga
| nica,- _ | |
| 0,10 a 0,30 Argila turficea, preta, sem .odoT,
seca, envolvendo restos de plantas
parcialmente decompostas. Nao amos
trada., |
0,30 a 0,50 Argila cinza, plastica, propria
' para uso em ceramica.
4013-RM-163 0,00 a 0,33 Turfa fibrosa, marrom escura & Dpre

(nos

COL

cer

ta, odor caracteristico fraco.Suas
fibras sao médias a longas, Torma-
das por folhas e caules milimétri
cos horizontalmente dispostos e por
raizes verticalizadas parcialmente

decompostas, Possui certa percenta



l_ LITOLOGIA E AMOSTRAGEM

CODIGO AVANGO (m)
gem de argila. O grau de humifica
cao de Von Post e 3.

0,33 a 0,48 Turfa argilosa, marrom escura a
preta, semelhante a que lhe € S0
breposta. Possue odor fraco. Nao

‘ | amostrada. :
0,48 a 0,73 Argila negra, pastosa, 1mpregnada
- por mateéria organica, englobando
restos de plantas semi-decompos
i tas.
0,78 a 1,00 | Argila plastica parda, misturada

401 3-RM-164 0,00 a 0,15

0,15 a 0,35

401 3-RM-165 0,00 a 0,46

0,46 a 1,00

;s

1,00 a 1,30

1,30 a 2,00

4013-RM-166 | 0,00 a 0,80

| com areia fina.

entremeado por raizes de caplm

| Solo silte-argiloso marrom €sScuro,

Argila cinza, plastica, propria
para o emprego em ceramica.  Furo
estéril.:

| Turfa fibrosa, marrom escura &

bor

ra de cafe, com odor caracteristi
co fraco a incipiente. Suas fibras
sd0 médias, formadas por restos ve

getals par01almente decompostos A
presenta uma massa de matéria orga

nica e baixa percentagem de
la. O grau de humificagao de
Post € 3.

| Turfa fibrosa, semelhante a
lhe € superior, mMArrom esScursa.

argl

Von

que
a

preta, com aumento na percentagem

de argila. Desprende odor fraco. O

3.
Argila turfacea marrom a parda,
| xalando odor fraco, envolvendo

tos., Nao amostrada.

crau de humificacao de Von Post