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I - INTRODUCAO

As atividade relacionadas ao Projeto Platina PI/MA, durante o ano
de 1994, constaram basicamente da execugdo de trabalhos de reconhecimento
geologico e prospeccdo geoquimica nas areas de Elesbao Veloso, Monsenhor (Gail,
Campo Maior (PI) e Grajau-Porto Franco (MA), totalizando uma superficie
prospectada de aproximadamente 584 Km®, conforme mapa de localizagdo figura 1. A
area prospectada ultrapassa a previsdo estabelecida para o convénio Desempenho de
540 Km?, resultado que consideramos extremamente significativo.

Procedeu-se ainda o reconhecimento geolégico e amostragem de

sedimentos de corrente de areas situadas a oeste da Fazenda Largo, principalmente nas
Folhas SC.23-V-B-VI Riozinho e SC.23-V-B-V Zelandia, ndo se constatando a
continuidade dos corpos ultramaficos aflorantes nas proximidades do no Urugui Preto.

As regides de Sdo Pedro dos Crentes (4rea Grajau-Porto Franco -
Ma) e Elesbdo Veloso (PI) apresentam-s¢ como portadoras de valores geoquimicos
mais elevados para Cu ( 6 a 270 ) ppm, Ni ( 6-41) ppm ¢ Cr ( 5-430) ppm dos
resultados até agora enviados pelo LAMIN

Os resultados petrograficos obtidos até aqui indicam uma
homogencidade bastante grande das intrusdes estudadas, com nitida predominancia dos
padrdes toleiticos normais, principalmente diabasios subofiticos € granofiricos pobres
em Mg, estando ausentes as rochas de magmatismo de carater mais mafico-ultramafico
tipo Noril’sk, favoraveis as mineralizagdes de MGP. Contudo, devemos mencionar
que, pela primeira vez (sic) foram descobertas nas bordas das intrusdes basicas de
Campo Maior/Capitdo de Campos e Pedro II/Piripiri, rochas de textura hornfélsica
de composi¢iio granitica e diques de rochas alcalinas do tipo leucita-fonélito, cstas

altimas apresentando anomalias radiométricas.

O resumo dos dados fisicos de produgdo pertinentes ao ano de
1994 esta contido no quadro I.

-
ATIVIDADES UNIDADE TOTAL
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Fotointepretagdo Km 750
Reconhecimento Geoldgico - Km® 680
Prospecgdo por Escavagdo m’ 33
Area prospectada Km?® 584
Afloramento estudados aflo 46
Amostras coletadas
- Concentrado de Batéia am 38
- Rochas am 42
- Sedimentos de Corrente am 210
- Solos am 33
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Analise Realizadas

- Micropetrograficas an 13
- Geoquimicas de Rochas an 19
- Geoquimicas de Solos an ———
- Mineralogia de conc. de batéia ‘an -—-
- Micro - Sonda | an .
- Geoquimica em sedimentos de corrente an 129
- Relatorio Concluido un 01

|

II - SINTESE DOS TRABALHOS REALIZADOS

IL.1. AREA DE ELESBAO VELOSO

| Esta 4rea abrange uma superficie de aproximadamente 2358Km’
da Folha SB.23-Z-III Elesbdo Veloso dos quais 349Km* podem ser considerados como
prospectados durante o ano de 1994. Os trabalhos executados compreenderam de
reconhecimento geoldgico além da coleta e analise por absorgdo atdmica para Cu, Co,
Zn, Cr e Ni de 68 amostras de sedimentos de corrente, 31 amostras de concentrado de

batéia e 14 amostras de rochas.

Durante os trabalhos de reconhecimento geolégico logrou-se
identificar as rochas basicas, sob a forma de derrames, diques, sills e/ou démicas, cada
qual exibindo caracteristicas muito tipicas.  Com efeito, os derrames basalticos
constituem geralmente as grandes chapadas situadas ao S e SW da Folha, com cotas
que variam de 360 m até 420 m de altitude, possuindo espessura de 42 a 62 metros.
Acham-se sobrepostos diretamente aos arenitos da Formagdo Poti e por vezes estao
capeados por espessos pacotes de rochas lateriticas, formando, entdo “pseudo-cuestas”.
Sio rochas geralmente de cor marrom ou cinza-clara, com textura porfiritica
destacando-se inameros fenocristais de plagioclasios labradoriticos (An54), npiformes
e grios de augita imersos numa matriz muito fina, hipocristalina ferruginosa,
originalmente vitrea, de textura intersertal, contendo quase sempre vesiculas
preenchidas por calcita. Por vezes, como no lugarejo P¢ do Morro, aproximadamente

20 Km a leste da cidade de Francinopélis, encontrou-se uma rocha de cor verde

azulada, escura, textura vesicular composta basicamente de argilominerais (esmetcita,
illita), opacos e hidroxidos de ferro, classificada como escoria basaltica alterada,
sinalizando a existéncia de uma provavel crosta vesicular, situada no topo do derrame

basaltico.

Os diabasios estdo situados no centro-leste da Folha SB.23-Z-B-

11, nas partes topograficamente mais baixas (200-240 metros), constituindo a grande
soleira ao lado da cidade de Elesbdio Veloso, cuja superficie € de aproximadamente
150 Km?. Os melhores afloramentos estdo ao longo da BR-343 que corta a soleira no
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sentido SE-NW num percurso de aproximadamente 25 Km, sob a forma de grandes
matacdes. Acham-se instrudidos nos folhelhos da Formag¢do Longa e nos arenitos da
Formagdo Poti, destacando-se nos contatos rochas fortemente silicificadas. De um
modo geral, as rochas possuem granulagio muito fina nas bordas, chegando a bastante
grosseira no centro, onde se verifica a presenga de auténticos gabros e/ou diontos. Sdo
rochas macigas, compactas, de cor cinza-escuro, cujos constituintes mineralogicos
dominantes sdo os plagioclasios calcicos e augita. Por fim, os diques de diabasios com
comprimentos as vezes superiores a 30 km e espessura entre 100 ¢ 500 metros,
retilineos ¢ subverticalizados, geralmente orientados segundo NW-SE. Normalmente
sdo rochas compactas, de granulagdo fina e muito fina, de cor cinza-escuro, localizadas
também em cotas topograficamente mais baixas (200-220 m) de altitude.

Para as 68 amostras de sedimentos de corrente analisadas

observou-se resultados bastantes variados, sendo Cu (2 a 142 ppm); para Zn (1,0 124,0
ppm); para Co(1,0 a 31,00 ppm); para Cr (1,0 a 430,0 ppm), e para N1 (1,0 a 50,0
ppm). ‘Os valores geoquimicos mais elevados para Cu provavelmente estdo
relacionados a enriquecimento hidrotermal em fraturas e/ou falhamentos considerando
que os picos desse elemento geralmente associam-se aos de Zn, o qual tem boa

afinidade com as fases hidrotermais.

I1.2. AREA DE CAMPO MAIOR

As rochas basicas aflorantes na Folha SB.24-Y-B-III Campo
Maior constituem o prolongamento dos corpos intrusivos ja estudados na Folha SB.24-
V-A-IV Conceicdo. A area estudada cobre uma superficie de aproximadamente 906
Km® podendo-se considerar prospectada, apenas 136 Km?®. Os principais trabalhos
desenvolvidos foram o mapeamento geoldgico a nivel de reconhecimento ¢ a
prospecgdo geoquimica (amostragem de sedimento de corrente € concentrado de
batéia). Coletou-se 46 amostras de sedimentos de corrente, 14 de rochas e 2 de

concentrado de batéia.

Os melhores afloramentos das rochas basicas ocorrem no leito do
rio Jenipapo, aparecendo as vezes pequenos matacdes. As rochas sdo geralmente
diabasios macicos e homogéneos, de cor cinza escuro, podendo assumir tonalidades
esverdeadas nas faixas onde o hidrotermalismo foi muito intenso, como na regido de
Buritizinho. A granulagdo varia de fina a média, com textura subofitica a
intergranular, cuja composi¢do ¢ principalmente de plagioclasio calcico, rnipiforme
entremeado por cristais de piroxénio principalmente augita. Os acessorios mais
comuns sdo quartzo, clorita ¢ opacos. Nos diabasios que sofreram intenso
hidrotermalismo os plagioclasios ainda preservam contornos tabulares perfeitos,
indicios de maclas e de zoneamentos, mas estio totalmente alterados para
argilominerais incolores, com pontuagdes de carbonato e manchas de argilominerais
verdes no nucleo. Os piroxénios primitivos estio, por sua vez, intewramente
substituidos por argilominerais verdes e carbonato e sua forma indica que
englobavam parcialmente os feldspatos. Em pequenos intersticios ocorrem, o quartzo,
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apatita acicular e restos de feldspato alcalino. Os sulfetos s3o abundantes nas rochas
e situam-se igualmente entre os antigos feldspatos. Sdo geralmente anedrais € medem

w

até 0,2 mm. As analises calcograficas revelam tratar-se principalmente de marcasita e
pirita ¢ menos frequentemente, calcopirita.  Aparecem ainda nessas rochas
preenchendo fraturas e/ou cavidades, agregados de um carbonato de alta refrigéncia e
cor amarela, provavelmente ankerita.

Por outro lado, a leste da cidade de Campo Maior, entre 0s
lugarejos de Santa Luzia e Santa Rita, no contato das intrusivas basicas, deve-se
mencionar a presenga de rochas com textura homnfélsica, tipica de metamorfismo
térmico de composi¢do granitica. O carater clastico da rocha primitiva esta
preservado, como se observa pela estrutura acamadada com niveis claros, arenosos,
intercalados com bandas escuras. Os niveis arenosos sdo compostos principalmente
por quartzo e feldspatos idioblasticos, podendo ocorrer ainda biotita poiquilitica, de
cor vermelha e verde, opacos, sericita, apatita, zircdo e titanita. Os leitos escuros sao
predominantemente constituidos por mosaicos de grios de feldspato alcalino,
fortemente argilizado e hematitizado, no meio dos quais aparecem quartzo, opacos,
biotita e acessorios como zirc#o e apatita.

Na Folha SB.24-V-C-I Castelo do Piaui, no mnacho Pontudo
(coordenadas UTM 209500 m /9438300 m) com atitude de NSO°E/85°SE , identificou-
se um dique de um leucita-fonélito encaixado nos arenitos da Formagdo Cabegas .
Trata-se de uma rocha marrom clara, alterada, maciga, porfiritica, composta de
fenocristais de sanidina e noseana, imersos numa abundante matnz microcnistalina. Os
fenocristais de sanidina medem até 2 mm e possuem formas idiomorficas € uma
moderada alteracdo para argilominerais.Os fenocristais de moseana estdo totalmente
alterados para um material escuro e turvo, mas preservam zoneamentos € contornos

irregulares. Na matriz identificam-se agulhas finissimas de sanidina sem qualquer
orientagdo; pequenos grdos e cavidades arredondadas que devem corresponder a

cristais de leucita: material argiloso; e inimeras pontuagdes escuras que representam
antigos minerais ferromagnesianos.Gréos de pirita aparecem dispersos e concentram-
se em vénulas que atravessam a rocha. Trata-se,na verdade, da primeira rocha

alcalina encontrada na Bacia do Meio-Norte.

As analises quimicas de elementos tragos tanto de sedimentos de
corrente quanto dos diabasios hidrotermalizados ¢ sulfetados foram realizadas através
de técnicas de Absorcdo Atdmica. Para as 46 amostras de sedimentos de corrente
analisadas observou-se resultados bastantes variados, sendo para Cu (1,0 a 80 ppm),
Zn (1 a 41 ppm), Co (la 25 ppm), Cr (45,0 ppm) e, finaimente Ni (1,0 18 ppm), ndo
se constatando portanto realces geoquimicos ilmportantes. Todavia, as analise
realizadas nos diabasios de Buritizinho revelaram para Cu (47-470 ppm), Zn (94-4000
ppm), Ni (15-104 ppm), Co (12-57 ppm) € S (17,1% a 33,4 % ). Como a largura da
faixa mineralizada de sulfetos nessa area ¢ superior a 4 metros, julga-se interessante a
continuidade da prospec¢do para a definigdo de uma possivel jazida de Cu, Zn e/ou

Enxofre.
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IL3. AREA FAZENDA LARGO

A reinterpretagdo do mapa aeromagnético da Bacia do Parnaiba
escala 1:1.000.000, mostrou uma extensa area com intensidade magnética negativa
interpretada como ocorréncia de rochas intrusivas maficas e/ou ultramafica e limitada
pelas coordenadas 8° 15° a 9°00° de latitude sul e 44° 30’ a 45° 40°de longitude W,
assim como anomalias magnéticas bi-polares, refletindo corpos subverticalizados

(diques).

| A constatagdo durante os trabalhos de campo no ano de 1993 de
corpos ultramaficos na Fazenda Largo, na margem direita do rio Urugui Preto, Folha
SC.23-X-A-IV, motivou ndo sé os estudos mais detalhados dessa area (amostragem de
solos, abertura de pogos e trincheiras, etc. ), mas como também das faixas
circunvizinhas. Dentro desse contexto realizou-se reconhecimento geolégico e
amostragem geoquimica preliminar das folhas $C.23-V-B-VI Riozinho ¢ SC.23-V-B-
V Zelandia, compreendendo a coleta e a analise de 39 amostras de sedimentos de
corrente, cujos resultados foram muito baixos para Cu, Zn, Co, Cr e Ni, conforme
tabela Il1, sinalizando a nao continuidade dos corpos ultramaficos da Fazenda Largo,

pelo menos em superficie.

| Nessa area. devido ao intenso intemperismo os afloramentos de
rochas ultraméficas frescas sdo extremamente raros, dificultando a obtengdo de
informagdes sobre seu comportamento estrutural e petrografico. Somente em algumas
escavagdes logrou-se amostrar algumas rochas menos intemperizadas que
microscopicamente foram classificadas como vermiculitito, provavelmente derivadas
de rochas ricas em biotita e/ou flogopita por processos hidrotermais. Destacam-se
como encaixantes arenitos fortemente silicificados da Formagdo Piaui, brechas
vulcinicas e arenitos liticos brechéides, exibindo intensos fraturamentos preenchidos
por opala, calcedonia, quartzo € outros. Os trabalhos de prospec¢do geoquimica ao
longo e nas proximidades dos corpos ultramaficos consistiram na coleta de 33
amostras de solos, 09 amostras de sedimentos de corrente € 01 amostra de concentrado
de batéia, cujos os resultados ainda néo foram liberados pelo LAMIN.

I1.4. AREA GRAJAU/PORTO FRANCO

Durante os trabalhos de fotointerpretagdo geoldgica da extensa
area Grajai/Porto Franco dois corpos basicos Sio Pedro dos Crentes ¢ Sdo Bento, em
torno dos quais s¢ desenvolveram drenagens de aspecto radial foram selecionados para
estudos mais pormenorizados de campo. A area prospectada envolvendo os dois
corpos € .de 55 KmZ2 Acham-se encaixados nos arenitos da Formagdo Corda e sdo
compostos basicamente de diabasios amigdaloidais, por vezes porfiriticos, de textura

subofitica ¢ intergranular fina a média. O principal componente dos diabéasios ¢é um
plagiocasio labradoritico (An 55), ripiforme, de no méximo 1,5 mm de comprimgnto,

zonado e maclado, que mostra uma intensa alteragdo para zeoblitas, seguindo-s¢ a
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augita de cor rosa, levemente alterada para clorita e hidroxido de ferro e uralita.
Preenchendo as cavidades destacam-se a apofilita, a calcita, apatita acircular ¢

argilominerais verdes.

Os trabalhos de prospec¢do geoquimica consistiram na coieta ¢
analise para Cu, Zn, Co, Cr, N1 por Absor¢do Atomica de 15 amostras de sedimentos
de corrente, sendo 9 provenientes de Sdo Pedro dos Crentes e 6 de S3o Bento,
conforme tabela IMI. Os resultados analiticos obtidos variam de 1,0 a 270,0 para Cu; de
1,0 a 144,0 ppm para Zn; de 1,0 a 42,0 ppm para Co; de 1,0 a 80,0 ppm para Cr; e de
1,0 a 41,0 para Ni. Os valores geoquimicos mais elevados para Cu, provalvemente
estio ligados a presenga deste metal nas estruturas amigdaloidais dos basaltos

formadas nas fases residuais da consolidagdo do magma original.

IL5. AREA DE MONSENHOR GIL

As ocorréncias de rochas basicas sob a forma de soleiras nessa
area ocupam as partes ocidentais das folhas SB.23-D-II Teresina e SB.23-X-D-V Sao
Pedro. Os melhores afloramentos sob a forma de grandes matacdes estdo situados a
oeste da cidade de Monsenhor Gil, constituidos por diabasios de granulagdo fina a

média. de cor cinza escuro. Os trabalhos de prospecgao geoquimica foram iniciados
em meados do més de dezembro de 1994 e consistiram na coleta de 25 amostras de

sedimentos de corrente ¢ 3 amostras de concentrado de batcia, que estdo sendo
preparadas para remessa ao LAMIN, onde serio devidamente analisadas. Deve-se
mencionar que foi encontrado ouro fino em uma amostra de concentrado de batéia,
coletada no riacho Riachdo situado 14Km a nordeste da cidade de Monsenhor Gil,
cuja origem tanto pode ser das formagoes detriticas Piaui e Poti ou dos veios de

sulfetos que cortam as rochas bésicas, intrusivas.

III- PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Os trabalhos desenvolvidos pelo projeto em 1994 alcangaram
muitos resultados , dentre os quais relacionam-se, apenas 0$ principais:

1) - Prospecgdo Geoquimica e Reconhecimento Geoloégico de uma area de
aproximadamente 584 Km?, superior aos 540 Km? estabelecidos inicialmente no

. Convénio Desempenho - Ano 1994;

2) - Os resultados petrograficos, atc agora, alcancados indicam para as rochas basicas
intrusivas e/ou extrusivas estudadas uma homogeneidade bastante acentuada, com
nitida predominancia dos padrdes toleiticos normais, principalmente diabasios
amigdaloidais, subofiticos, intergranulares ¢ granofiricos, com quartzo € pobres em

olivina;



3) - Nos corpos basicos estudados ndo foram constatados, até¢ agora, as rochas de
magmatismo de carater mais mafico - ultramafico do tipo Noril’sk favoraveis as

mineraliza¢des de minerais do grupo da platina;

4) - Os resultados geoquimicos de 129 amostras de sedimentos de corrente
- apresentaram valores para Cu (1-270 ppm); Zn (1-144 ppm); Co (1-42 ppm), Cr
" (1,0-430 ppm) ¢ Ni (1-41,0 ppm), sendo que os realces geoquimicos para Cu e Cr
estdo relacionados aos diabasios amigdaloidais de Sdo Pedro dos Crentes (MA) e

as escorias basalticas da Folha de Elesbdo Veloso, respectivamente;

5) - As analises geoquimicas de amostras de diabasios hidrotermalizados e sulfetados
do Municipio de Campo Maior revelaram valores de até 460 ppm para Cu e 4000

ppm para Cr.

6) - As escavagdes efetuadas sobre os corpos ultramaficos da Fazenda Largo - Folha
SC.23-X-A-IV Urucui Preto permitiram a coleta de amostras de rochas menos
intemperizadas que as de superficie. As analises petrograficas de algumas dessas
rochas revelaram tratar-se de vermiculitito, que se constitui no litdtipo dominante

na regifo.

7) - Durante os trabalhos de reconhecimento geoldgico foram identificadas pela
primeira vez (sic) nas bordas das intrusGes basicas na Bacia do Meio-Norte, mais
precisamente nas Folhas SB.23-X-B-VI Campo Maior e SB.-24-V-C-I Castelo do
Piaui, rochas com textura hornfélsica de composi¢do granitica, diques de
microgranitos ¢ diques de rochas alcalinas do tipo leucita-fondlito.

8) - Em concentrado de batéia obtido no leito do nacho Riachdo situado 12 Km a NE
de Monsenhor Gil - Folha SB.23-X-D-I Teresina identificou-se a presenga de ouro
muito fino, proveniente de rochas detriticas das formag¢des Piaui ¢/ou Poti ou dos
veios de sulfetos que frequentemente cortam as rochas basicas.

IV-PERSPECTIVAS

Muitas das similaridades presentes nas regides produtoras de
minerais do grupo da platina em Noril’sk foram constatadas, também na Bacia do
Meio Norte, destacando-se idade geoldgica, histona sedimentar, presen¢a de
evaporitos, grandes lineamentos estruturais e vulcanismo/intrusdes relacionadas as
fases de rifteamento. Todavia, com os trabalhos desenvolvidos até agora na Bacia do
Meio Norte, compreendendo inumeras intruses, ndo foram identificadas as porg¢des
basais dos complexos maficos-ultraméficos diferenciados, principalmente soleiras
relacionadas a falhamentos regionais, exatamente os intervalos de maior interesse para

a prospecgdo de mirerais do grupo da platina, como ocorre em Noril’sk.

| Embora a literatura geoldgica descrita até agora considere os
corpos do Redonddo e da Fazenda Largo como kimberliticos, os trabalhos de campo
mostraram no caso do Redonddo, no leito do riacho Mateiro, que o atravessa no
sentido SE-NW a existéncia de blocos de rochas que microscocipamente foram
classificadas como mica-peridotito serpentinizado, olivina gabros, piroxénio-
peridotito serpentinizado, meta-gabro, norito anortositico e picritos, muito
provavelmente oriundos das bordas da depressdo, as quais se acham cobertas por
material coluvionar fortemente magnesiano, gerando dificuldades para observagéo de
um possivel comportamento estratiforme dessa sequéncia mafica-ultramafica.
Ademais os elevados teores de Mg e Ni constatados nas rochas, solos, coluvios ¢
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3) - Nos corpos basicos estudados ndo foram constatados, até agora, as rochas de

magmatismo de carater mais mafico - ultraméfico do tipo Noril’sk favoraveis as
mineraliza¢®es de minerais do grupo da platina;

4) - Os resultados geoquimicos de 129 amostras de sedimentos de corrente

apresentaram valores para Cu (1-270 ppm); Zn (1-144 ppm); Co (1-42 ppm); Cr
(1,0-430 ppm) € Ni (1-41,0 ppm), sendo que os realces geoquimicos para CueCr
estio relacionados aos diabasios amigdaloidais de Sao Pedro dos Crentes (MA) ¢
as escorias basalticas da Folha de Elesbdo Veloso, respectivamente;

5)'- As analises geoquimicas de amostras de diabasios hidrotermalizados e sulfetados
do Municipio de Campo Maior revelaram valores de até 460 ppm para Cu e 4000

ppm para Cr.

6) - As escavagdes efetuadas sobre 0s COrpos ultramaficos da Fazenda Largo - Folha
SC.23-X-A-IV Urucui Preto permitiram a coleta de amostras de rochas menos
intemperizadas que as de superficie. As analises petrograficas de algumas dessas

rochas revelaram tratar-se de vermiculitito, que se¢ constitui no litétipo dominante
na regido.

7) - Durante os trabalhos de reconhecimento geoldgico foram identificadas pela
primeira vez (sic) nas bordas das intrusdes basicas na Bacia do Meio-Norte, mais
precisamente nas Folhas SB.23-X-B-VI Campo Maior e SB.-24-V-C-I Castelo do
Piaui, rochas com textura hormfélsica de composicdo granitica, diques de

microgranitos e diques de rochas alcalinas do tipo leucita-fonolito.

8) - Em concentrado de batéia obtido no leito do riacho Riachdo situado 12 Km a NE
de Monsenhor Gil - Folha SB.23-X-D-I Teresina identificou-se a presenga de ouro
muito fino, proveniente de rochas detriticas das formacgdes Piaui e/ou Poti ou dos

 veios de sulfetos que frequentemente cortam as rochas basicas.

IV-PERSPECTIVAS

Muitas das similaridades presentes nas regides produtoras de
minerais do grupo da platina em Noril’sk foram constatadas, também na Bacia do
Meio Norte, destacando-se idade geologica, histéria sedimentar, presenga de
evaporitos, grandes lineamentos estruturais e vulcanismo/intrusdes relacionadas as
fases de rifteamento. Todavia, com os trabalhos desenvolvidos até agora na Bacia do
Meio Norte, compreendendo iniumeras intrusdes, nao foram identificadas as porgoces
basais dos complexos maficos-ultraméficos diferenciados, principalmente soleiras
relacionadas a falhamentos regionais, exatamente 0s intervalos de maior interesse para

a prospecgdo de minerais do grupo da platina, como OCOITe €m Nonl’sk.

Embora a literatura geoldgica descrita até agora considere oS
corpos do Redonddo ¢ da Fazenda Largo como kimberliticos, os trabalhos de campo
mostraram no caso do Redonddo, no leito do nacho Mateiro, que o atravessa no
sentido SE-NW a existéncia de blocos de rochas que microscocipamente foram
classificadas como mica-peridotito serpentinizado, olivina gabros, piroxénio-
peridotito serpentinizado, meta-gabro, norito anortositico e picritos, muito
provavelmente oriundos das bordas da depressdo, as quais se acham cobertas por
material coluvionar fortemente magnesiano, gerando dificuldades para observagdo de
um possivel comportamento estratiforme dessa sequéncia mafica-ultramafica.
Ademais os elevados teores de Mg e Ni constatados nas rochas, solos, coluvios €



sedimentos de corrente sinalizam corpos potencialmente promissores para prospecgao
de MGP.

Com relagdo aos corpos ultraméficos da Fazenda Largo pode-se adiantar
que possuem caracteristicas morfologicas bem diferentes da estrutura circular do

Redonddo, sendo identificados aqui por pequenas elevagdes alinhadas na diregdo
NW/SE. Embora se tenha ainda poucas informagdes para uma avaliagdo mais precisa,

pode-se adiantar que estes corpos sao constituidos basicamente por vermiculititos, que
por si s0, ja geram expectativa de um bem mineral econémico.

Durante os trabalhos de reconhecimento geologico identificou-se pela

primeira vez na Bacia do ‘Meio Norte dique de rocha alcalina, leucita-fonélito, na
Folha SB.24-V-C-I Castelo do Piaui, nas bordas de intrusdes ainda desconhecidas
petrograficamente, préximas ao grande lineamento Transbrasiliano, as quais podem,
inclusive. constituir a fonte priméria da platina, encontrada nas aluvies do rio Poti.

V - RECOMENDACOES

1) - Desenvolver trabalhos complementares visando melhor definir os depésitos de
vermiculititos , situados no coragdo dos cerrados piauienses, Ja que podem ser
utilizados como insumos na agricultura, numa regido que representa a mais nova

fronteira agricola do pais;

2) - Promover a execugdo de trabalhos de geofisica terrestre visando detectar o
comportamento geométrico do corpo do Redond3o, ja que existe Inumeras
dificuldades de observacdo, em fungdo da cobertura coluvionar que mascara
totalmente as investigagdes superficiais. Ressalta-se que a presenga de hitotipos
ultramaficos, semelhantes aqueles existentes em Noril’sk e Insizwa sinalizam
condicdes potencialmente favoraveis para a prospecgdo de minerais do grupo da
platina, lembrando-se que ja foi detectado paladio em uma amostra de

concentrado de batéia proveniente desse corpo;

3) - Executar trabalhos de mapeamento geologico e prospecgdo geoquimica na Folha
SB.24-V-C-I Castelo do Piaui, visando definir as relagdes estruturais €

petrogenéticas entre as rochas maficas, 4cidas e alcalinas ali existentes, assim
como o potencial mineral que podem abrigar;



VI-ANEXOS
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DRM / DEPES
ATIVIDADES DE 1994

UNIDADE REGIONAL: _RESTE
PROJETO : PLATINA PI/MA - CC. 2377

] PERIODO DE CAMPO
MES (EM GEOLOGOS/DIA)

~ PERMANENCIA TOTAL TRABALHO EFETIVO
I____——-——-———-———'————_ —_— .

10 08
09 07 |
09 08 |
- e 06
04 03
04 o 03
43 35 ]

) AMOSTRAS NO ANO

COLETAS | REMETIDAS AO LABORATORIO

TOTAL ' P M T
| ROCHA -_ 7 16 1 24
CONCENTRADO 38 - - 37 37 — -- -- -
DE BATEIA
SEDIMENTO 210 184 - - 184 | 129 | -- - | 129
DE CORRENTE - ] |
TOTAL 290 191 16 38 245 | 148 | 13 - 161

Q = Quimica/geoquimica
P = Petrografia/calcografia
M = Mineralogia de concentrado batéia

DATA: CHEFE DO PROJETO(NL Jodio Cavalcante de Oliveira

ASSINATURA: [ X 4'

VIR



ANALISES QUIMICAS DE ELEMENTOS TRACOS
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PROJETO PLATINA PI/MA
AREA ELESBAO VELOSO

e ————————————————————————————————————————
TAA LONG LATIT Cu Zn Co Cr Ni

L ——————————————————————————————————————————
764 796900 09312700 5.00 7.00 8.00 25.00 2.00
765 795700 09312150 4.00 3.00 2.00 15.00 N 1.00
766 704400 09313250 3.00 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
767 701500 09315850 3.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
768 789500 09317500 12.00 9.00 3.00 20.00 2.00
769 793100 09304000 . 22.00 19.00 8.00 55.00 2.00
770 797050 09302000 8.00 13.00 5.00 35.00 3.00
771 790450 (09293550 7.00 6.00 N 1.00 15.00 N 1.00
772 704650 09292650 4 .00 8.00 2.00 20.00 2.00
773 797050 09202000 10.00 7.00 5.00 20.00 1.00
774 798500 09305000 3.00 2.00 2.00 25.00 N 1.00
775 798200 09304950 1.00 1.00 1.00 5.00 N 1.60
776 807500 09203000 4.00 4.00 2.00 10.00 N 1.00
777 824900 09294050 61.00 46.00 34.00 270.00 50.00
778 828000 09203000 5.00 5.00 5.00 35.00 3.00
779 830000 09291200 5.00 6.00 2.00 30.00 1.00
780 830350 09290700 2.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
781 819500 09315600 78.00 49.00 24.00 60.00 27.00
782 819050 09315250 6.00 14.00 3.00 1.00 10.00
783 821700 09321700 56.00 36.00 18.00 30.00 18.00
784 820600 09320550 44.00 23.00 23.00 30.00 18.00
785 816350 09318500 17.00 19.00 8.00 60.00 7.00
786 819300 09318050 110.00 50.00 25.00 40.00 29.00
787 820550 09321400 10.00 10.00 500 3000 4.00
788 819100 09320900 40.00 21.00 14.00 50.00 16.00
789 815500 09321050 2.00 3.00 3.00 5.00 1.00
790 809800 09324100 17.00 28.00 8.00 30.00 8.00
791 809400 09323400 4.00 4.00 1.00 10.00 N 1.00
792 814700 09320600 15.00 20.00 7.00 10.00 4 .00
793 814700 09319000 2.00 1.00 1.00 5.00 1.00
794 814650 09319800 2.00 1.00 1.00 5.00 N 1.00
795 815900 09315400 2.00 N 1.00 N 1.00 500 N 1.00
796 813400 09325000 24,00 29.00 8.00 10.00 7.00
797 823500 09312000 84.00 40.00 20.00 45.00 29.00
798 823650 09312700 57.00 45.00 15.00 25.00 14.00
799 824150 09313500 142.00 43.00 27.00 45.00 35.00
820 821500 09309000 10.00 36.00 7.00 500 N 1.00
821 818850 09309200 13.00 12.00 8.00 20.00 6.00
822 815300 09303000 10.00 20.00 8.00 25.00 8.00
823 803700 09386000 36.00 17.00 6.00 60.00 4.00
824 802800 09280150 3.00 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
825 815300 09304800 5.00 10.00 2.00 5.00 1.00
826 820600 09297000 8.00 10.00 5.00 20.00 4.00
827 820100 09296900 7.00 12.00 4.00 3.00 25.00
8§28 821300 09299800 7.00 10.00 4.00 3.00 25.00

DADOS ANALITICOS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE



DADOS ANALSTICOS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE
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OBS: Valores em ppm; Dados qualificados : N = néo detectado

PROJETO PLATINA PI/MA
AREA ELESBAO VELOSO
e e t———————
TAA LONG LATIT Cu Zn Co Cr Ni
-=__=$==.—_=—_=_—===
829 808150 09291150 27.00 17.00 7.00 70.00 6.00
830 812700 09288400 76.00 49.00 21.00 115.00 19.00
831 813050 09289500 29.00 13.00 14.00 85.00 8.00
832 810400 09292400 19.00 124.00 26.00 430.00 28.00
833 816000 09292300 59.00 37.00 24.00 180.00 27.00
834 818900 09292500 120.00 48.00 31.00 190.00 39.00
835 807000 09324100 3.00 3.00 1.00 30.00 N 1.00
836 806950 09323800 3.00 3.00 2.00 15.00 2.00
837 810300 09314100 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
838 820500 09312900 36.00 29.00 13.00 35.00 14.00
839 826300 09305250 18.00 24 .00 7.00 65.00 8.00
840 827700 09305200 5.00 5.00 2.00 10.00 2.00
841 827200 09305950 7.00 10.00 5.00 20.00 3.00
842 777800 09283600 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
843 781300 09286050 1.00 N 1.00 N 1.00 N 5.00 N 1.00
844 782550 09286950 5.00 5.00 2.00 10.00 2.00
845 786800 09285400 2.00 N 1.00 2.00 10.00 N 1.00
846 789000 09294450 10.00 5.00 3.00 15.00 2.00
847 806000 09294850 3.00 2.00 1.00 5.00 N 1.00
848 780450 09313450 17.00 11.00 5.00 2.00 30.00
849 781600 09312100 11.00 7.00 2.00 20.00 2.00
850 829950 09307500 14.00 33.00 15.00 45.00 12.00
851 823650 09306550 20.00 12.00 16.00 10.00 9.00



DADOS ANALITICOS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE
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OBS: Valores em ppm; Dados qualificados : N = niio detectado

PROJETO PLATINA PI'MA
| AREA CAMPO MAIOR

———————————EEE—————————————————————————————————————————————————————
TAA LONG LATIT Cu Zn Co Cr Ni
875 831250 09480200 2.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
876 824600 09479600 9.00 18.00 18.00 15.00 2.00
877 823400 09479050 21.00 16.00 10.00 30.00 4.00
878 823600 09477000 2.00 N 1.00 3.00 20.00 N 1.00
879 820450 09471400 27.00 18.00 12.00 25.00 10.00
880 820950 09471400 27.00 21.00 13.00 30.00 12.00
881 823800 09460650 1.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
882 819600 09457700 13.00 35.00 9.00 30.00 13.00
883 816850 09459100 2.00 2.00 2.00 10.00 1.00
384 818000 09454550 2.00 N 1.00 2.00 10.00 N 1.00
885 818100 09451000 1.00 N 1.00 1.00 N 5.00 N 1.00
886 816600 09449750 2.00 4.00 2.00 15.00 N 1.00
887 816600 09449200 1.00 12.00 1.00 10.00 N 1.00
888 809000 09461200 3.00 3.00 1.00 10.00 N 1.00
880 807050 09439050 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
890 806550 09458750 2.00 2.00 1.00 10.00 N 1.00
891 804400 09455500 1.00 N 1.00 1.00 5.00 N 1.00
892 808150 09461000 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
893 811150 09458850 3.00 2.00 N 1.00 10.00 N 1.00
804 810850 09456550 3.00 3.00 2.00 10.00 N 1.00
895 821850 09457550 1.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
896 822050 09497650 2.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
897 820700 09488300 12.00 4.00 2.00 10.00 N 1.00
808 829250 (09491850 2.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
899 829700 09492550 2.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
900 817600 09487050 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
901 825950 09484300 10.00 22.00 4.00 25.00 1.00
902 826900 09464750 9.00 4.00 7.00 10.00 4.00
903 828150 09467500 21.00 14.00 10.00 20.00 8.00
904 829100 09467850 45.00 25.00 25.00 35.00 18.00
905 828000 09465700 7.00 5.00 3.00 10.00 2.00
906 828950 (09455050 11.00 14.00 4.00 25.00 3.00
907 830950 09454000 80.00 67.00 22.00 10.00 11.00
908 805600 09453700 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 1.00
909 805200 09453500 1.00 N 1.00 N 1.00 N 5.00 1.00
910 815150 09465500 10.00 30.00 15.00 25.00 5.00
o11 816050 09465200 1.00 1.00 1.00 5.00 N 1.00
912 830150 09461600 6.00 6.00 11.00 30.00 5.00
013 183250 09431600 13.00 32.00 18.00 25.00 11.00
914 182750 09431000 7.00 16.00 9.00 20.00 5.00
915 182800 09424850 17.00 41.00 15.00 35.00 13.00
916 177300 09423600 15.00 39.00 13.00 35.00 13.00
017 177400 09423500 9.00 19.00 5.00 20.00 4.00
918 170650 09421000 13.00 10.00 6.00 35.00 6.00
919 209050 09439500 .00 19.00 4.00 20.00 3.00
920 209500 09438300 30.00 29.00 10.00 45.00 12.00



DADOS ANALITICOS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE
PROJETO PLATINA PI/MA

AREA FAZENDA LARGO/ZELANDIA
W
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729

713
714
715
725
726
727
730
731
732
733
734
733

449550
451650
450300
449950
459700
447450
453600
456200
461200
461700
461600
462300

AREA FAZENDA LARGO/RIOZINHO

09049700
09046150
09034400
09053200
09053450
09053800
09019200
09019200
09036150
09033500
09032200
09032800

N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00

1.00

1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00

N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00

1.00

2.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00

N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00

OBS: Valores em ppm; Dados qualificados : N = n#o detectado

5.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
15.00
5.00
10.00
5.00

TAA LONG LATIT Cu In Co Cr Ni
697 420250 09054100 1.00 N 1.00 N 1.00 N 5.00 N 1.00
698 422400 09051100 1.00 N 1.00 N 1.00 20.00 N 1.00
699 428400 09040000 2.00 4.00 N 1.00 15.00 1.00
700 428500 09036900 N100 N1.00 N 1.00 N 5.00 N 1.00
701 426300 09029000 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
702 426850 09027700 1.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
703 425800 09027200 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
704 430550 09042000 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
705 430500 09042500 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
706 428500 09039100 1.00 2.00 N 1.00 10.00 N 1.00
707 419600 09032550 N 1.00 N 1.00 N 1.00 20.00 N 1.00
708 432000 09059700 N 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
709 434450 09057500 N 1.00 N 1.00 N 1.00 N 5.00 N 1.00
710 435400 09056250 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
711 440300 09054500 N 1.00 N 1.00 N 1.00 N 5.00 N 1.00
712 443500 09052400 N 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
716 426000 09048150 N 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
717 425600 09047700 7.00 22.00 2.00 40.00 N 1.00
718 425200 09048600 1.00 2.00 N 1.00 5.00 N 1.00
719 423500 09048800 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
720 416850 09032400 4.00 3.00 N 1.00 25.00 N 1.00
721 414300 09034400 1.00 N 1.00 N 1.00 N 5.00 N 1.00
722 410200 05039500 1.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
723 411400 09033600 N 1.00 N 1.00 N 1.00 10.00 N 1.00
724 444500 09057800 N 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
728 427500 09021700 N 1.00 N 1.00 N 1.00 5.00 N 1.00
432900 09016600 9.00 4.00 N 1.00 40.00 3.00

N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00
N 1.00



DADOS ANALITICOS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE
PROJETO PLATINA PUMA

AREA GRAJAU / PORTO FRANCO - SAO BENTO
M

-

OBS: Valores em ppm; Dados qualificados :

N = nfio detectado

TAA LONG LATIT Cu Zn Co Cr Ni
e —— e —— e
736 352900 09261100 1.00 1.00 N1.00 10.00 N 1.00
737 352700 09260900 14. 00 8.00 4.00 15.00 5.00
738 352400 09261400 5.00 2.00 2.00 15.00 1.00
739 351200 09260000 2.00 2.00 1.00 1000 N 1.00
740 351200 09261200 5.00 2.00 1.00 15.00 1.00
741 353600 09261250 3.00 3.00 2.00 20.00 3.00
AREA GRAJAU / PORTO FRANCO - SAO PEDRO DOS CRENTES
742 330800 09246300 156.00 72.00 20.00 70.00 25.00
743 331200 09246800 144.00 61.00 26.00 80.00 36.00
744 332500 09248700 154.00 72.00 31.00 40.00 41.00
745 332100 09249100  270.00  144.00 42.00 45.00 30.00
746 331900 09248500 158.00 77.00 36.00 50.00 37.00
747 328300 09246200 6.00 N 1.00 1.00 1.00 20.00
748 331300 09245200 176.00 41.00 36.00 70.00 40.00
749 332800 09243800 120.00 60.00 12.00 35.00 16.00
750 330100 09244100 23.00 16.00 6.00 30.00 6.00
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N° CAMPO N° LABORATORIO
TAA-929

JO-R-~184
JO-R-185

JO-R-186
JO-R-188B

JO-R-200
JO-R-165
JO-R-166
JO-R-167
JO-R-168
JO-R-169

JO-R-170
JO-R-182A
JO-R-182B

JO-R-162A
JO-R-~162B

JO-R-162C

TAA-930

TAA-931
TAA-923

TAA-924

TAA-751

TAA-752

TAA-733

TAA-754

TAA-755

TAA-756
TAA-818
TAA-819

TAA-869

TAA-870

TAA-871

LOCALIZACAO
Folha C. Maior

Folha Urugui Preto

Folha Urugui Preto
Folha Castelo do Piaui

Folha Campo Maior

Folha Sdo Pedro
Crentes

Folha Sdo Pedro
Crentes

Folha Sdo Pedro
Crentes

Folha Sdo Pedro
Crentes

Folha Sdo0 Pedro
Crentes

Folha Urugui Preto
Folha Elesbdo Veloso

Folha Elesbdo Veloso

Folha Conceigédo/
Campo Maior

Folha Conceig¢do/
Campo Maior

Folha Conceigéo /
Campo Maior

RELACAO DAS ANALISES PETROGRAFICAS

CLASSIFICACAO

Alcali-feldspato microgranito
grafico ¢/ fragmentos de sienito

Arenito litico brechdide
cimentado por opalas

Vermiculitito alterado com opala
Leucita-fonolito

Biotita-quartzo-feldspato-
hornfels

Diabasio amigdaloidal
Diabasio amigdaloidal
Diabasio porfiritico amigdaloidal
Diabasio amigdaloidal

Olivina-basalto ou diabasio

porfiritico

Vermiculitito

Escoria basaltica alterada
Olivina-basalto amigdaloidal

Diabasi?s” alterado (hidrotermal)
Diabasios alterado (hidrotermal)

Diabasiog alterado (hidrotermal)



DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - DEGEO

Boletim: 0AQ /DEGEO/9%4
Referéncia; 018/RESTE/94
Lote: 040/TE

No. amostras : 03

Procedéncia: TE
Interessado:PROJETO PLATINA/PI-MA cCe 2377.710

Anilise: PETROGRAFICA

RESULTADOS DE ANALISES
No.campo No.laboratério Classificacao
JO-R-184 TAA-929 Alcali-feldspato microgranito grafico com
el fragmentos de microsienito
JO-R-185 TAA-930 Arenito litico brechéide cimentado por
| opala.
JO-R-186 TAA-931 Vermiculitito? alterado com opala.
Rio de Janeiro, 29/12/94
; Ana Maria Dreher
Visto:
\ tha . ouza
~ Chefe do Degeo
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Coracteristicos Mesoscopices

Rocha bastante alterada, de cor verde amarelada com manchas pretas. A granulagdo é
fina a meédia. A estrutura € isdtropa, mas cortada por diversas fraturas irregulares.

Composicdc Mineratogica

Minerqis Minerg:s

Argilo-minerais (70%)
Opala (20%)
Vermiculita (7%)
Hidréxido de ferro (3%)

Observacgdes

A rocha consiste numa massa de argilo-minerais com alguns restos de vermiculita em seu
interior, cortada por fraturas preenchidas por opala. Os argilo-minerais sdo fibrosos,
muito finos e incolores ao microscopio, apresentando certa semelhanga Optica com a
clorita ou serpentina. Sdo pseudomorficos sobre antigos minerais de granulag@o fina a
média, cujo contdrno encontra-se ainda parcialmente preservado, marcado por pontos
ferruginosos. E provavel que derivem de vermiculita, pois observam-se alguns cristais
isolados e agregados deste mineral pela rocha. Estes cristais de vermiculita sdo finos, de
cor verde amarelada, algo retorcidos e com fraturas preenchidas por opala. No resto da

rocha a opala nd3o s preenche inameras fraturas irregulares, como substitui boa parte da
massa de argilo-minerais.

Closse Rocho

Hidrotermal Vemiculitito? alterado com opala
Infurmufbal Complementcres

Petrografo
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Caracteristicos Mam:cﬁpicu:

Rocha de cdr marron avermelhada clara, intemperisada, constituida por grdos arredondados a
angulosos, de tamanhos (até 1 cm) e cores diversas (amarelo, verde, branco, cinza), envolvidos

por uma massa argilosa. A rocha possui veios e cavidades preenchidos por opala branca.

Composicdo Mineralogico

Mingrogis Minergis

Grios (30%): quartzo + opacos + turmalina.
Fragmentos liticos (25%): vermiculitito?alterado + arenito + siltito + argilito?.

Matriz (20%): material argiloso.
Cimento (25%): opala + calcedOnia + limonita.

{
[}

Observacgldes

Rocha de textura clastica, constituida por particulas de granulometria silte a seixo envolvidas por
uma matriz argilosa ¢ um cimento de opala e de limonita. A rocha ndo mostra estratificagdo
nitida e sua estrutura é em grande parte grio-suportada. As particulas mais abundantes sao graos
de quartzo com formas arredondadas a subangulosas e tamanhos que variam de silte a areia
grossa (0,05 a 1 mm). Observam-se tambem diversas particulas arredondadas ¢ geralmente
maiores do que os grdos de quartzo (até 3 mm de tamanho), constituidas por uma mistura dc
opala e um argilo-mineral incolor opticamente semelhante a uma clonita ou serpentina (¢ provavel
que estas particulas sejam fragmentos de vermiculitito alterado, pois sdo idénticas ao matenal que
forma a rocha JO-R-184). Grios de opacos limonitizados e de turmalina verde, de tamanho arela
fina, sio raros. Tambem raros sio os fragmentos de arenito e de siltito, angulosos a
grosseiramente arredondados, ¢ com at¢ 2 mm de tamanho. Fragmentos de argilito parecem
tambem estar presentes, mas s3o dificeis de distinguir da matriz. A matriz da rocha compoe-se de
um material argiloso impregnado por limonita. A opala incolor preenche veios, cavidades €
contorna a maioria dos grios ¢ fragmentos liticos. No niicleo de algumas cavidades a opala

gradua para calcedonia.
‘Obs.: Trata-se de um sedimento dominantemente arenoso, imaturo ¢ mal selecionado.

Closs®

lnformufbu Complementares Petrdgrofo
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Caracternisticas Mun:cﬁpicns

Rocha de cor marron clara, algo intempensada, de granulagdo fina e estrutura levemente
orientada. Engloba diversos fragmentos de forma achatada, de até 3 ¢cm de comprimento,
de rocha da mesma cor, mas de granulagdo muito fina a afanitica, e tambem alguns
fragmentos pequenos, marron escuros.

Composicdo Mineralogico

Mingrois

Mineras

K-feldspato pertitico (52%)
Quartzo (37%)

Opacos + hidréxido de ferro (6%)
Silicatos maficos(?) alterados (3%)

..l
\

Mineral micaceo (2%)
Zircao

Observagdes

A rocha contem principalmente feldspato potassico e quartzo formando um arranjo
granular fino a grafico. O K-feldspato € pertitico e constitui cristais tabulares perfeitos,
por vézes maclados segundo Carlsbad, e que se mostram argilizados e fortemente |
impregnados por uma poeira de hematita. O quartzo preenche espagos entre oS |
feldspatos ou ocorre intercrescido graficamente com os mesmos. Os minerais maficos
presentes na rocha sio pouco abundantes e em geral intersticiais aos feldspatos. Sdo
representados por opacos parcialmente limonitizados, agregados radiados de um mineral
micaceo alaranjado, zircdo idiomérfico, e grios diminutos de silicatos (piroxénios e/ou
anfibolios alcalinos?) tambem parcialmente limonitizados. A rocha engloba fragmentos
arredondados de uma rocha de granulagdo finissima e textura sacaroide , formada
essencialmente por K-feldspato, com opacos, biotita e outros maficos disseminados, e
pouco ou nenhum quartzo. Composicionalmente estes fragmentos variam de alcali-
sieniticos a alcali- quartzo-sieniticos.

Closse

fgnea alcalina
Inforrnufbli Complementares

Petrégrofo
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DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - DEGEO A

Boletim: 009 /DEGEO/94
Referéncia: 015/RESTE/94

- Lote: 038/TE

No. amostras: 02

Procedéncia:
Interessado: PROJ. PLATINA / PI-MA cc. 2377.710

Anélise: PETROGRAFICA

RESULTADOS DE ANALISES
No.campo No.laboratério Classificaciao
JO-R-188B TAA-923 Leucita-fonélito
JO-R-200 TAA-924 Biotita-quartzo-feldspato-hornfels

Rio de Janeiro, 13/ 12/94

T W

Ana Mana Dreher

Chefe do Degeo
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Caracteristicos MEiUlﬁJﬂIL 41 |

A amosira representa o contato d¢ uma rocha marron clara com uma rocha cinza esverdeada clara.
Ambas estfo intemprisadas ¢ cortadas por veios de sulfetos. A rocha marron clara ¢ macica, com
pequenos porfiros roseos ¢ pretos situados no meio de uma matriz afanitica. A rocha cinza esverdcada
clara ¢ tambem macica ¢ de granulagao muito fina ¢ assemelha-se 8 um sedimento (argilito ou s11tit0).

Composicdo Minerotogica

Minerass Minerg:s

Sanidina (50%)

Argilo-minerais e outros matenais
de alteragédo (33%)

Leucita alterada (10%)

Sulfetos (4%)
Noseana alterada (3%)

Observotdes

A lamina abrange somente a rocha marron clara. Trata-se de uma rocha porfiritica, com
cerca de 10-15% de fenocristais de sanidina e noseana alterada, imersos numa abundante
matriz microcristalina. Os fenocristais de sanidina medem até 2 mm de tamanho, tém
formas idiomorficas, maclas, e uma ateragio moderada para argilo-minerais. Os
fenocristais de noseana estdo totalmente alterados para um matenal escuro e turvo, mas
preservam zoneamentos € contornos irregulares, de aspecto corroido. A matnz esta
muito alterada. ldentificam-se nela agulhas finissimas de sanidina sem qualquer
orientacdo, pequenos graos e cavidades arredondadas que devem corresponder a cristais
de leucita alterada; matenal argiloso; e inimeras pontuagdes escuras que representam
antigos minerais ferromagnesianos. Graos de pirita aparecem dispersos e concentram-se

em vénulas que atravessam a rocha.

Closs e Rocho
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Cargceternisticas Mesoscopic s

Rocha de cor marron clara, de granulago fina e estrutura bandada.

Composicdo Minerologico

Mineragirs | Mineros

Feldspato alcalino (40%)

Quartzo (35%)

Biotita (10%)

Argilo-minerais + hidroxido de Fe (8%)

Opacos (4%)
Sericita (3%)
Zircéo
Epidoto
Titanita

Observagdus

A rocha mostra uma textura hornfélsica, tipica de metamorfismo térmico, € o carater
clastico da rocha primitiva estd ainda preservado. Preserva-se tambem uma estrutura
acamadada, com niveis claros, arenosos, intercalados com bandas escuras,
provavelmente siltico-argilosas. Os niveis arenosos sao compostos principalmente por
quartzo e feldspatos idioblasticos, com granulagio correspondente & de uma areia fina a
média. Os feldspatos estdo argilizados e impregnados por uma poeira de hidroxido de
ferro, e correspondem a tipos alcalinos (ortoclasio e microclinio pertitico). Biotita
poiquilitica, de cor avermelhada ou verde, opacos, agregados poiquiliticos de sericita e
graos mais raros de epidoto, zircao e titanita tambem ocorrem nos niveis arenosos. As
bandas escuras. siltico-argilosas, sdo predominantemente formadas por um mosaico de
graos de feldspatos fortemente argilizados e hematitizados, no meio dos quais ocorrem
quartzo (mais fino € escasso quc nas bandas arenosas), opacos semi-alterados em
hidroxido de ferro, biotita vermelha ou verde, e alguns acessonos como zircdo e epidoto.

- Obs. Trats-se de um arenito com niveis siltico-argilosos, que foi submetido a

metamorfismo de contato de grau médio a alto.

Claosse Rocho

Petrografo

informocbes Complementores



DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - DEGEO

Boletim : 003 /DEGEQ/94 g
Referéncia : 002/RESTE/94

Lote : 025/TE

No. amostras . 06

Procedéncia : RESTE

Interessado : Projeto Platina/PI-MA  cc, 2377.710

Andlise : Petrografica

. RESULTADOS DE ANALISES

- No. campo No. laboratério Classificacfio
JO-R-165 TAA-751 Diabésio amigdaloidal
JO-R-166 TAA-T752 Diabasio amigdaloidal
JO-R-167 TAA-753 Diabaésio porfiritico amigdaloidal
JO-R-168 TAA-754 Diabasio amigdaloidal
JO-R-169 TAA-758 Olivina?-basalto ou diabdasio porfiritico
JO-R-170 TAA-756 Vermiculitito ~

%

Rio de Janeiro, 10/10/94

Ana Maria Dreher

C

Visto:
/LIAtahualpa Valenga Padilha
Chefe DEGEO
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Caractensticas Mesoscopicus

Rocha de cor cinza escura, de granulagdo média e estrutura i1sotropa. Destacam-se na

amostra uma série de vesiculas de forma irregular, com tamanho em torno de 3 mm, que
sio em geral preenchidas por um material de cor branco-esverdeada. A rocha tem

magnetismo forte.

Composicdo Minaralogico

Minergis Minerots

Labradorita (40%) .
Augita (36%)
Opacos (11%)
Quartzo (7%)
Zedlitas (3%)
Hidroxido de ferro (3%) l

Apatita

Uralita

Rocha de composigdo basica, de textura subofitica a mtergranular de granulagdo meédia,
contendo uma boa quantidade de cavidades ocupadas por silica e zeolitas. Os
plagioclasios sdo tabulares e medem no maximo 3,5 mm de comprimento. Possuem
composi¢io labradoritica (AnS52), maclas, zoneamentos ¢ uma alteragdo leve para
material zeolitico. A augita engloba parcialmente os cristais de plagioclasio ou ocupa
espacos entre €les. Apresenta uma cor verde amarelada clara com manchas marron
alaranjadas de hidroxido de ferro e zonas de aspecto turvo e fibroso, particularmente nas
bordas, que devem indicar um estagio inicial de uralitizagdo. Os opacos sdo abundantes e
geralmente ocorrem incluidos ou parcialmente incluidos nas augitas. Sdo idiomortficos a
esqueléticos, de até 1,5 mm de tamanho, e sdo rodeados por matenal ferruginoso de
alteracdo. As cavidades angulares intersticiais ¢ outras maiores, de forma arredondada ou
irregular, sio preenchidas por uma camada de calceddnia, que passa mais internamente
para quartzo microcristalino acompanhado por agulhas de apatita tardia. O nucleo ¢
ocupado por uma variedade de zedlita fibrorradiada de cor amarelada. Algumas das |
I cavidades estdo vazias, por dissolugdo da zedlita.

Obsurvagdes

Classe Rocho

Ignea bisica | Diabasio amigdaloidal I
Informoa¢des Complementares Petrdgrafo L
[ [ AeeMarinDrehe Lw\‘_J
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Cnargctensticos Mesoscopicas

Rocha de cor cinza acastanhado com pontuagdes verde escuras ¢ esbranquigadas. A
granulagdo é fina a média e a estrutura € i1sotropa. A rocha contem calcita.

Composicdo Minerologico

Minerais Minerg:s
Labradorita zeolitizada (45%) Hidréxido de ferro (3%)
Augita (35%) | | Apatita
Argilo-minerais (7%) Clonta
Apofilita (4%) Uralita

Opacos (3%)

Calcita (3%

-

A rocha exibe uma textura intergranular fina a média e contem cavidades preenchidas por
apofilita, calcita e argilominerais verdes. Seu principal componente ¢ um plagioclasio
labradoritico (An 55) ripiforme, de no maximo 1,5 mm de comprimento, zonado e
maclado, que mostra uma intensa alteragdo para zedlitas. A augita € mais fina do que o
plagioclasio e ocorre em geral em espagos entre os feldspatos. Tambem € zonada e
maclada, de cor amarelo rosada, e mostra alteragdo leve em clorita, hidroxido de ferro e
uralita. Os opacos estdo dispersos e ein geral se associam aos piroxénios. Medem até 0,5
mm e sdo idiomorficos, as vézes esqueléticos, com alteragdo nas bordas para hidroxido
de ferro. Em alguns intersticios da rocha ocorrem agregados muito finos de opacos,
plagiocladsio de aspecto plumoso, apatita acicular € materiais de alteragdo. Outros
intersticios sdo preenchidos por argilomincrais verdes, sendo que em cavidades maiores,
algumas com mais de 0,5 cm, ocorrem grandes cristais de apofilita e calcita ocupando

Observagdes

seu nucleo.
Closse Rocha
Ignea bisica l Diabdsio amigdaloidal

Petrdgrofo ~A N ,
. N v

NE -7530.0211.2002
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ANALISE PETROGRAFICA =&
REQUISICAD - 002/RESTE/94 __ __  __ LOTE uv._035_f!’§______, .
Ne DE CAMPO JO-R-167 . N? DE LABORATORjO: TAA-783

Caracteristicas Mesoscopicus
Rocha algo intemperisada, de cor cinza com leve tom acastanhado e alguns pontos l

| brancos que devem corresponder a fenocristais. A granulagdo ¢ média a fina. A amostra

I ¢ bastante magnética. | .

Composicdo Mineraologico

Minercis Minergis

Labradorita (44%) '
Augita (37%)

Zeolita (10%)

Opacos (6%)
Hidroxido de ferro (3%)
Apatita

Argilominerais

Uralita |

Observagldes

A rocha apresenta alguns fenocristais de plagioclasio de tamanho médio, Imersos numa
matriz de textura ofitica com granulagio média a fina. Os fenocristais medem de 1,5 a 5
| mm de tamanho. Tém forma tabular, maclas diversas, zoneamentos fortes, composigao
labradoritica (An60) e pequenas inclusdes de piroxénio € opacos. Alteram-se, ao fongo
de fraturas e clivagens, para um material zeolitico amarelo acastanhado. A matriz contem
finas ripas de plagioclasio englobadas em cristais de tamanho médio de augita. Os
plagioclasios sdo tambem labradoriticos (An50-60), zonados, maclados € apenas
levemente alterados em zeolita e argilominerais. A augita tem leve coloragdo amarela,
fraturas prenchidas por hidréxido de ferro e sinais de uralitizagdo. Os opacos sdo em
geral esqueletais e alteram-se em material limonitico que penetra em fraturas a sua volta.
A rocha contem uma série de pequenas cavidades angulares preenchidas por agregados
de zcolita amarelada, argilominerais, apatita acicular e hidréxido de ferro. Ha tambem
algumas cavidades mais arredondadas, ocupadas essencialmente por zeolitas, mas cujo

nucleo foi removido por dissolugio

Classé@ Rocha

Ignea basica _ Diabasio poifiritico amigdaloidal
Informacdes Complementares . \ l‘!
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Caracteristicas Mesoscopicus

Rocha cinza escura com manchas acastanhadas ¢ alguns pontos esbranquigados. A
granulagio é média e a estrutura isotropa, cortada por uma vénula de cor preto

esverdeada. A rocha tem magnetismo.

A m mmm

Composicde Mineralogica

R L

Minergis Minercis
Pigeonita + augita (35%) Hidréxido de ferro (2%)
Labradonita (32%) Apatita
Argilominerais + ze6litas?(13%) | Calcita
Opacos (10%) Clorita
Quartzo (8%) Uralita

Observagdes

Rocha de granulagio média a fina, de textura ofitica a subofitica, constituida sobretudo
por clinopiroxénio, plagioclasio e opacos. Em cavidades e num veio ocorrem quartzo,
argilominerais e um material fibroso, talvez zeolitico. O clinopiroxénio constitut cristais
roseo amarelados, em geral de tamanho médio (até 4 mm de tamanho), que englobam
ripas de plagioclasio ¢ mostram uma leve alteragdo em hidroxido de ferro, uralita e
| clorita. A maior parte de seus cristais correspondem a augitas, mas a presenga de
pigeonita tambem foi detectada. As ripas de plagioclasio sdo labradoriticas (AnS53).
Exibem maclas diversas, zoneamentos € uma alteragdo fraca para zeolhtas. Os opacos
aparecem dispersos em grios idiomorficos ou esqueléticos que medem até I mm. Os
intersticios angulares na rocha sio as vé€zes ocupados por material félsico bem fino

misturado a pontos opacos e ferruginosos, granulos de piroxénio e agulhas de apatita.
l Qutras vézes sdo preenchidos por um material fibro-radiado, possivelmente zeolitico,
acompanhado por silica micocristalina e eventualmente tambem por calcita. Um veio de
cerca de 3 mm de espessura que corta a rocha apresenta, junto as suas paredes, uma

textura diabasica muito fina, que passa mais internamente para uma zona rica em argiio-
minerais verdes e zeolitas(?) fibro-radiadas, tendo uma faixa interna de quartzo

drusiforme.

Clgsse Rocha

ignea basica | | Diabdsio amigdaloidal

informocbes Complementores Petrdgrafo
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Carqcterishicos Mesoscopicus

Rocha de cor cinza acastanhada escura, de granulagdo muito fina e estrutura maciga. A
rocha é Jocalmente magnética.

Composi¢cdo Minerologico

Mingrois Minerg:s

Labradorita (33%)

Augita (30%)

Material vitreo alterado + hidr.Fe (28%)
Opacos (6%)

Argilominerais (2%)

Zeblitas (1%)

Observagdes

A rocha contem poucos fenocristais de plagioclasio de tamanho médio, situados no meio
de uma matriz fina. Os fenocristais medem de 1 a 3 mm de tamanho e em geral ocorrem
agrupados. Sdo idiomorficos, de composi¢do labradoritica (An60), com maclas e
zoneamentos, ¢ uma altera¢do para zeodlitas confinada a seus nucleos. A matriz possul
uma textura subofitica a intersertal, formada por pequenas ripas de plagioclasto entre as
quais ocorrem grios de piroxénio ¢ opacos ou um material escuro, provavelmente de
origem vitrca. As ripas de plagioclasio sio menores do que I mm e tambem mostram
l zoneamento, maclas ¢ composi¢des labradoriticas (AnS2). A alteragdo cm zeolitas, no
entanto, é muito leve. O piroxénio € uma augita marron amarelada clara. Seus cristais
muitas vézes englobam parcialmente os plagioclasios e estdo inalterados. Localmente
| ocorrem grios pequenos, totalmente alterados em argilominerais verdes e hidréxido de

ferro, € que talvez correspondam a primitivas olivinas. Os opacos presentes na rocha tem

formas em geral esqueléticas e se alteram para hidroxido de ferro. Em diversos

intersticios ocorre uma massa marron escura, que parece ser formada por um matenal

vitreo desvitrificado e alterado, ao qual se associam opacos dendriticos finissimos. |

Classe Rocho
Ignea basica Olivina?-basalto ou diabasio porfiritico

Petrografo

{ Y
Ana Maria Dreher X !""
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~ ANALISE PETROGRAFICA
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. . 5 .
Caracternisticos Mesoscopicus

Rocha de aspecto intemperisado, fridvel, de cor cinza esverdeada clara e granulag@o fina.
| A estrutura mostra certa orientagdo dada pela presenc¢a de finas bandas descontinuas de

I minerais opacos.
I

Composicdo Minerglogica

Minerais Minsrogis

Vermiculita (86%)

Opacos (10%)

Fluorita (4%o) :
Clorita

Allanita

Obsorva¢des

A rocha ¢ constituida quase que inteiramente por um mineral micaceo, cuja identificagdo
como vermiculita foi confirmada por difratometria de raios X. Os cristais de vermiculita
sdo amarelo claros com manchas esverdeadas ¢ incolores, de tamanho fino a médio (até 3
mm), e com clivagens normalmente retorcidas. Formam um arranjo de aspecto
granoblastico, onde os cristais alongados orientam-se preferencialmente numa mesma
dire¢3o. Opacos anedrais, fraturados, ocorrem concentrados ao longo de certos niveis e
em lentes paralelas a orientagdo da rocha. A fluorita ¢ mais abundante junto aos opacos,
preenchendo fraturas ¢ espagos cntre eles, mas tambem ocorre em intersticios entre os
cristais de vermiculita, chegando em certos locais a penetrar ao longo de suas clivagens.
A clorita teve sua presenga na rocha revelada por difratometria de raios X, mas € dificil
distingui-la da vermiculita. Provavelmente corresponde a um material micaceo fino, de
cor verde forte, que forma agregados em alguns intersticios. A allanita € um acessorio
raro que constitui gros vermelhos diminutos, incluidos na vemiculita.
Obs.: Rocha de carater hidrotermal, talvez derivada de uma rocha rica em biotita ou
flogopita. E possivel que se relacione a um corpo ultramafico-alcalino.

Classe Rocha

Hidrotermal l Vermiculitito I
Informacbes Complementares Petragrafo

MQD 334

NE-T7530.021),208¢2
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ANALISE PETROGRAFICA -
CPRM |
REQUlSICﬁO * 006[RESTE/94 o o LOTE NY L 029/'I'E e e e e e, . —a
o oe oo JORIRA T oe asonaromo.._ L TAASIS. |

Caractaeristicos Mesusc&pir.:.:s

A amostra é constituida de diversos fragmentos de uma rocha alterada, friavel, de cor
verde azulada escura, contendo pontua¢des brancas e amareladas. Nota-se grande

quantidade de vesiculas na rocha.

Composigdo Mineralogica

Minerois Minergis
Esmectita (60%) ‘
Illita + illita-esmectita (29%) I
Matenal opaco (10%)
Hidroxido de ferro (1%) |
|
|
Observacdes

A rocha mostra uma textura vesicular e esta muito alterada. Compde-se, em sua maior
parte, por uma massa de argilominerais de cor verde intensa que preenche cavidades e
tambem contorna pseudomorfos de plagioclasio e particulas angulosas de cor clara, que
se supde sejam fragmentos alterados de rocha ignea. A massa de cor verde demonstrou
ser formada por esmectita, conforme analises feitas por difratometria de raios X. A ela se
mistura um material opaco finissimo, pulverulento, que em geral se alinha desenhando o
contorno das cavidades e fragmentos. As diversas cavidades existentes variam de
irregulares a arredondadas e medem at¢é 3 mm de tamanho, tendo o seu nucleo
preenchido por um argilomineral fibro-radiado de cor amarela. Os pseudomorfos de
plagioclasio medem no méaximo 1 mm de comprimento ¢ s&o reconhecidos pela forma
tabular perfeita e indicios de maclas polissintéticas, apesar de totalmente substituidos por
argilominerais incolores. Ocorrem dispersos e sdo pouco frequentes, mas em Certos
locais aparecem agrupados. Os supostos fragmentos de rocha ignea chegam a medir 4
mm de tamanho e sdo constituidos de pseudomorfos de plagioclasio e grdos anedrais ou
agulhas de material opaco e ferruginoso, situados em meio a uma massa argilosa

acastanhada a incolor.

Obs.: Além da esmectita, que corresponde ao material de cor verde, as andlises por difratometria de raios
X acusaram tambem a presenca de illita e do interestratificado illita-esmectita na rocha. Estes ultimos
devem correponder aos argilomincrais de cor clara (incolor, amarelada, acastanhada) citados acima.
Supde-se que esta rocha represente uma crosta vesicular situada no topo de um derrame basaltico.

Classe Rocho *
ignea bdsica Escéria basdltica alterada

Petrogrofo

N\
Ana Maria Dreher 'F"ﬂ

Informacdes Complementares
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ANALISE PETROGRAFICA ‘

CPRM | |
REQUISICAC © . 006/RESTE/%4 ___ ___ ote n¢e _ _029TE ____ _ _ _ ___ . ____._.
Ne DE cAampo JO-R-182B " - N2 DE LABORATdRIOi-IA_A_Ts;lg ____________

. - I .
Cargeteristicos  Mesoscopicas

Rocha de cor marron com alguns pontos esbranquigados, de granulagio fina a muito fina

e estrutura maciga.

______—_—____.—_l.—_—_————__—-——_—-_—_'__—_m
Composicdo Mineralogico

Minerais Minerg:s

Labradorita (42%)

Matriz hipocristalina ferruginosa (32%)
Augita (12%)

Calcita (7%)

Opacos (4%)

Sericita + clorita (%)

Observacdes

A rocha tem uma textura porfiritica, com inimeros fenocristais de tamanho fino a meédio
imersos numa matriz muito fina, de textura intersertal, contendo vesiculas preenchidas
por calcita. Os fenocristais ocorrem em geral agrupados e sio representados por ripas de
plagioclasio e grios de augita. Os plagiolasios sdo labradoriticos (An54), maclados e
| com indicios de zoneamentos. Medem até 2 mm de comprimento e possuem terminagdes
{ pontiagudas, mostrando alteragdo moderada a forte para calcita e sericita. Os graos de
augita sio menores que os plagioclasios. Tém uma cor amarelo esverdeada clara e
alteram-se para calcita e clorita. Opacos de até 0,5 mm de tamanho tambem ocorrem
agrupados pela rocha. S3o idiomérficos com nucleos corroidos, mostrando alteragdo em
clorita e hidroxido de ferro. Pseudomorfos de pequenos cristais idiomorficos,
constituidos de argilo-minerais verdes, clorita e uma borda de hidroxido de ferro, talvez
representem antigos grios de olivina. A matriz é formada por agulhas de plagioclasio
imersas numa massa mMmarron escura, rica em matenal ferruginoso e de aspecto
hipocristalino, que originalmente deve ter sido vitrea. Possui zonas com forte alteragdo
para calcita e tambem algumas cavidades, mais ou menos arredondadas, igualmente

preenchidas por carbonato.

Closse focnc
ignea basica Olivina(?)-basalto amigdaloidal
Informocdes Complementares Petrografo

Ana Maria Dreher “.,_
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CPRM
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N® DE campo: JO-R-162A e N® DE LABORATORIO . JAA-869

. L, I .
Caractensticos Mesoscopicos

Rocha alterada, de cor cinza esverdeada com manchas e finas fraturas preenchidas por
um material alaranjado. A granulagdo ¢ fina a média e a estrutura isotropa.

Composi¢do Mineralogico

Minerais - , Minero:s

Argilominerais incolores (37%)
Argilominerais verdes (34%)
Carbonato (ankerita?) (20%)
Opacos (7%)

Quartzo (2%)

Apatita |
Zeoblita(?) 1
Leucoxénio

Hidr6xido de ferro :

OCbservogles

eyl il i e

A rocha conserva uma textura subofitica fina a média, mas esté intensamente alterada. Os
plagiocldsios presevam contornos tabulares perfeitos, indicios de maclas e de
zoneamentos, mas estdo totalmente alterados para argilominerais incolores, com
pontua¢bes de carbonato e manchas de argilominerais verdes no nicleo. Os piroxénios
primitivos estio, por sua vez, inteiramente substituidos por argilominerais verdes e
carbonato, e sua forma indica que englobavam parcialmente os feldspatos. Os opacos |
que aparecem dispersos estdo sO em parte alterados em leucoxénio, exibindo formas
esqueletais ¢ tamanhos que alcangam 0,5 mm. Em pequenos intersticios na rocha
ocorrem quartzo, apatita acicular e, mais raramente, um mineral incolor, radiado, que
lembra uma zedlita. A rocha contem ainda algumas vénulas irregulares preenchidas por
carbonato. Tanto o carbonato destas vénulas como aquele presente no resto da rocha s&o <
de uma variedade de alta refringéncia que se altera em hidroxido de ferro, devendo

corresponder a uma ankenta.
Obs.: A rocha sofreu forte hidrotermalismo, com substituigdo dos silicatos primitivos por

argilominerais e carbonato.

Class e Rocha

ignea hidrotermalizada | Diabdsio alterado l
InformocBes Petrdgrafo
‘ Ana Maria Dreher a ; \m '

NE.-T530.021].20082
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CPRM
REQUISICAO : _OII/RESTE/94 L LOTE HQ.___*____-034H‘E .
N DE cAampo JO-R-162B - . N® DE LABORATORIO. _ _ JTAA-870

Caracteristicas MeanstpiLus

Rocha de cor cinza esverdeada, de aspecto alterado e granulagdo fina. A estrutura ¢
macica, cortada por fraturas preenchidas por um material fibroso marron. A rocha

contem sulfetos disseminados. o o

1 —————— ——-——————-—-———————-——-ﬁ!—-—ﬂ
Minerois | - Minera:s

Composicdo Mineralogico -

Argilominerais (84%) _
Sulfetos e outros opacos (12%)
Quartzo (2%) |
Feldspato alcalino(?) (2%)
Apatita

Hidréxido de ferro

Leucoxénio

\

Obsurvogdes

—pr i i e e e

A rocha estad intensamente alterada, mas preserva sua textura original, do tipo
intergranular fina, caracteristica de uma rocha ignea basica. Os primitivos plagioclasios
foram totalmente substituidos por massas de argilominerais branco-pardacentos, mas
conservam formas tabulares e vestigios de maclas polissintéticas. Os piroxénios, que
ocupavam espagos entre os plagioclasios, estdo alterados em argilominerais mais
escuros, pardo-esverdeados. Os sulfetos sdo abundantes na rocha, e situam-se
igualmente entre os antigos feldspatos. S0 em geral anedrais € medem até 0,2 mm de
tamanho. Outros opacos, parcialmente alterados em leucoxénio, ocorrem associados aos
sulfetos. Nos intersticios remanescentes entre 0s plagioclasios primitivos, encontram-se
agulhas de apatita, granulos de quartzo e restos de feldspato alcalino(?) (albita ou K-
feldspato?). Ha manchas de hidréxido de ferro em torno de certos opacos. As venulas
que cortam rocha tém espessura inferior a 0,5 mm e sdo preenchidas por fibras de um
argilomineral pardo-esverdeado, de aspecto similar ao daquele que substitui os
pirox€nios.
Obs.: A rocha sofreu alteracdo hidrotermal intensa, com argilominerais substituindo os
“silicatos primitivos e preenchendo fraturas. Os opacos originais foram em grande rmp-}e,

substituidos por sulfetos.

Closs e Rocho

| Ignea hidrotermalizada l | Diabdsio alterado I
Informagles Complemenicres Petrdgroto

MOD 334 : NE-T7530.0211.2082

DOV DOO000O000000000PCOQCOOONOOOGOOOOSCECHBS
] r .
] 1



NG000000000000000000 Y'Y - | _ .
ﬂ _ 0000080000000 0000000000000000000

J P | V3

CPRM |
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REQUISICAD !
N® DE CAMPO ;*.]9:3'.19?9- R N® DE LABORATORIO . _ _ _ _ TAA-87Y .

Carocteristicos Mesuac&picus _
Rocha de cor cinza escura com uma borda de alteragdo cinza esverdeada. A granulagio €
média a