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Este relatoério, compreende as diretrizes, ﬁlétg
dos e conclus'_ées obtidos com os trabalhos de ProspéCg:E,o Pre
liminar do Projeto Rio das Almas. degenvolvido em 32 areas
de até 1000 ha, distribuidas em 3 blocos e situadas na re
giao central do Estado de Goids. |

O projeto em questao foi implantado para a peg-
quisa de Cu, Pb, Zn e Au, e neste sentido foram - orientados
0s trabalhos iniciais de LProépecg?éo Preliminar. Pastei'ior_;'_
mente, as atividades foram direcionadas exclusivamente para

a prospec¢ao de ouro secunddrio, de acordo com os objetivos

prioritarios da politica de pesquisas prdprias da CPRM, embo

~ra tenha sido constatado, que as dreas requeridas apresenta

ram vm contexto geoldgico-geoquimico favordvel & ocorréncia
de depositos de ouro primdrio. 'I

As atividades, apesar de terem seu  andamento
narmal prejudicados pelas sucessivas interrupgoes, motivadas
pela nao alocagao dos recursos'necessérias, alcangarazﬁ os ob
jetivos a que sé pr opunhamn, consequéntemeﬁte, em um - tempo
mulito major e a custos m-ais elevados. |

Os trabalhos .foram desenvolvidos sob a chefia
do geologo JOSE chx\ztheos ALVES BAETA JUNIOR, contando com a
colaboracao dos geblogos RENATO SALES DE ANDRADE e BRIC SAN
TOS ARAUJO, no setor de geoquimica e SERGIO ARCOVERDE D
GUSMAO COSTA na prospecgao de ouro lateritico. A Coordeng

L]

¢ao do Projeto esteve a cargo dos gedlogos IVAN WILSON BRAN
DAC DE OLIVEIRA, Chefe da DIVPEP e ODAIR QLIVATTI, Chefe da
COREMI.

Vi
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O Projeto Rio das Almas teve como objetivo,
através da Prospecgao Preliminar, a pesquisa de Cu, Pb. Zn e
Au em 32 areas de ate 1000 ha, distribuidas em trés blocosg e
situadas na regi'af.o central do Estado de Goias,

Os trabalhos foram iniciados em maio de 1981 e
se estenderam até agosto daguele ano, com a execugao de ma
peamento geoldgico em escala 1:45.000, levantamentos geoqui
micos de solos e concentrados de bateis.

Aguelas atividades levaram 2 delimitacgdo de 4
alvos, passiveis de encerrarem mineralizagGes de ouro secun
dario do tipo lateri’tico,.,onde foram programados e executa
dos, a partir de 1981, trabalhos de amostragem e concentra
¢ao em bateias, do horizonte superficial das coberturas late
riticas.

Os trabalhos de amostragem das coberturas ‘cmi'
firmaram a presenca de ouro em 3 aliros, nos guais fol desen
volvida uma prospecgao através de pogos.  Estas investiga
goes abrangeram ainda o plat'5 lateritico do Alvo V, onde se
expoem sedimentos terciarios laterizados.

' Os resultados obtidos com estes trabalhos mnao |

revelaram entretanto indicios da presenca de concentragoes

econdmicas de Cu, Pb e Zn, a0 passo que as - coberturas late

riticas, apesar de auriferas, nao apresentaram teores de Au

que justifiquem o gprofundamento das investigagOoes.

Vil
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1. INTRODUGAO

1.1. Generalidades

Este relatorio apresenta os resultados dos tra
balhos de Prospecgao Preliminar, og quais foram desenvolvi
dos nos tres blocos que perfazem a area do Projeto, num  to

tal de 32 areas assim distribuidas:

BLOCO I - trés areas

BLOCO II ~ cinco areas

BLOCO III - vinte e quatro areas

1.2, Localizagﬁo e Vias de Acesso

As areas em questfdo estfo localizadas nos muni

cipios de Uruagu, Barro Alto e Niquel'éndia, a sudoeste da ci
dade sede do primeird muwnicipio, na porg'éio Centro-sSul do Es
tado de Goids (Fig. 01).

A partir de Goiédnia, o acesso & regifo é feito

atraves da GO-080 (90 km) até seu .entroncamento com a BR-153

(Belém-Brasilia). Dai, segue-se por essa rodovia até a cida

de de Uruagu. Dessa cidade, através da BR-080 (Uruagu-Barro
Alto), n¥o asfaltada, atinge-se a drea, a qual dista de Urua
cu cercé de 15 km a SE.

Ooutro rotéiro de acesso pode éer Teito atre_wés

das rodovias GO—OBO, de Goidnia até a cidade de Jaragua.

Desta, até a cidade de Barro Alto, pela rodovia G0-437 e, pa
ra atingir-se as dreas objeto do presente relatério, retama

-se a BR-080, trecho Barro Alto-Uruacu.
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1.3. Metodologia

Os trabalhos de prospecgao foram executados

em tres etapas, assim descritas:

la Etapa

a. Fotointerpretagdo de 340 kmz, correspon
dente ao total das areas deste projeto. Para isto, utili
zou-sé fotografias aéreas 'da PROSPEC, em escala 1:45,000,
sendo o0s dados lancgadog em bases caffogréficas obtidas a

partir destas proprias fotos.

b. Mapeamento geoldgico na escala 1:45.000
nam total de 340 km?, com o0 estudo de 131 afloramentos e a
coleta de 113 amostras, das quais 54 foram para analises pe
trograficas. As delimitacgoes daé coberturas, associadas a
detritos quartzosos auriferos foram lancadas nas fotos

aéreas da PROSPEC ampliadas para a escala 1:20.000.

c. Levantamento geoquimico com a coleta de

175 amostras de sedimentos de corrente e 49 de concentrados

de bateia.

28 Etapa

Amostragem e concentragao em bateias, do ho
rizonte superficial das coberturas lateriticas, seleciona

das pelos trabalhos geoquimicos de sedimentos de corrente e
concentrados de'bateia. Foranm coletadas 94 amostrias de
solo em 04 alvos constituidos pelas coberturas detritoélatg
ritiéés, denominados I, 11, I1II e IV, e situadés,respectiig
mente,entreios coOrregos Cara-Cari e Baruzeiro (alvos I. e

IT), nascente do cérregofManueliFerreira.(Alvo IIT) e nas

cente do corrego Engenho Velho (Alvo IV).



e o - -

Eﬂii ol U 8 e ol )

Y = T

-

oo Te e o,

ha .T_l_ -

- = o )
. .
. .

-

: : i ~F1 ' '! L .l ,ih v o + » I‘!‘-‘ ‘l;ﬂ et f;:#l:- l‘: ‘ "':— L Ff :'T
e e Y 4 . TR T » : ':.{"
g -_4, ) :i. . - . *E -:r - T 1 - £ ‘.. )
. ‘ |
, o > “:1
3a Etapa
Abertura de 41 pogos e 1l trincheira . ©para

amostragem das coberturas lateriticas auriferas dos  alvos
I, IITI e IV, selecionados pelos trabalhos geoquimicos, bem
como da cobertura do Alvo V, na margem direita do  cOrrego
Vereda, selecionado pela ambiéncia geoldgica favoravel  a
conter ouro aluvionar. As amostras coletadas foram benefil
ciadas em equipamento de concentragio hidrogravimetrica,
sendo 0s pré-concentrados correspondentes, apurados em  ba
teias e enviados para analises quantitativas de ouro em la

boratorio.

1.4. Situacgdo Legal

Os dados de situagao legal do projeto, podem

ser visualizados no quadro a segulir:
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SITUAQXO LEGAL

I AREA N2 Processo | BEM MINERAL ALVARILKS ‘ PRAZO0S P/RELATIRIO
o E;‘,EEEEE" ao-DNPM Pedido Objetivo Ne l Publ. D. O. 1. Fina.l_l Renwagﬁn
o | 60-09 | 1.000,00 | 861.185 Po |Au, Cu, Pb, Zn | 2515 | 16.05.80 | 16.05.83 | 16.03.83
2 | 6o-10 | 1.000,00 | 861.186 o nomww |251g 16.05. 80 16.05.83 | 16.03.83
o 7| 601l 1. 000,00 861.187 " "o
t- 1 —— —
o | H | 60-04 I 1.000,00 £61.180 Pb Au, Cu, Pb, Zn 27 | | _
| o] 6005] 21.000,00 | B61.281 " nooowow w2730 23.05. 80 14.05.83 [ 16.03.83
| 8| coo6! 1.000,00] &61.182 -- nomowow 12423 | 14.05.80 | 14.05.83 | 16.03.83
3 | co-07] 11.000,00 | 861.183 " woowoom w2404 14.05. 80 14.05.83 | 16.03.83
| ] 6o-08 | 1.000,00 861.184 o feoomoovm 12425 W
p GO-01 741,29 860. 269 | cr ' Au | 5130 18.09.80 27.08.83 |
1 G0-02 1. 000,00 860. 270 " b 5754 07.10. 80 27.08.83
b 60-03 | 1.000,00 | " 860.27T1 "o " 4531 .80 :
- GO-04 841, 60 860,272 " " 5755 . 80
! GO-05 638,50 | 860.273 | » " 5756 l .80
60-06 | 1.000,00 | 860. 274 o : 4532 .80
60-07 | 1.000,00 | 860.275 : . | 4533 .80
60-09 | 1.000,00 | 860.277 n o " 4887 .80
H | Go-10 | 1.000,00 | 860.278 I I : 4898 . 80
sl 71 eon 966,89 | 860.279 Y " 5131 | . 80
I ol| o] co13 639,60 | 860.281 " " 5132 .80
ol o | G014} 1.000,00 | 860.282 | » ! 5757 . 80
o | goas | 462,56 | 860.283 : : 6062 . 80
~! 5| co-16 49,27 | 860,284 " l " 6063 . 80
' @ | 60-17 | 1.000,00 | 860,28 | v - " 4899 . 80
GO-18 934,28 860. 286 " " 6064 . 80
Go-19 | 1.000,00 | 860.287 | » " 4888 . 80
| | Go-20 | 1.000,00 | 860.288 o om " | 4534 .80
60-21 | 1.000,00 | 860.289 " " 4900 . 80
G0-22 996,82 |  860.290 " I ] 6065 . 80
¢ - GO-23 607,70 | 860.291 a | " 5767 . 80
Go-24 | 1.000,00 | B860.292 " 2 9301 .80
G0-25 | 1.000,00 { 860.293 " " 9889 . 80 O
Lao-gs | 1.000, 00 860,294 " I . 9890 . 80 h°,
| — s
TOTAL ] 28.878, 51 >
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2. ASPECTOS FISIOGRAFICOS :

3

GEOMORFOLOGICOS -

As areas requeridas para pesquisa estio loca
lizadas na bacia do rio Maranhdo, nas proximidades da  con
fluencia deste com o rio das Almas. £ descrita morfologica

mente como regifo de relevo colinoso, amplamente pediplani

zado e lateritizado, segundo BARBOSA et alii (1969) — Geolo

gia do Projeto Brasilia. Esta regifo, na realidade, consti
tuil-se numa depressao intramontana de contrafortes bastante
digssecados, delimitada, grosseiramentg pelas serras Doura -
da, a oeste e da Malacacheta, a leste. Esta ultima consti
tuindo o macico Mafico-Ultramafico de Barro Alto.

A regido destaca-se por quatro tipos de rele
vo bem caracteristicos: extensa regizao aplainada, relevo
ondulado, relevo montanhoso que constitui o Complexo  MAf]
co-Ultraméfico de Barro Alto, e os terrenos carsticos Ara

4

xa.

Constituindo a maior distribuigao superfi
cial e caracterizada como pediplano lateritico, a regizo
aplainada ocupa2 uma faixa gque abriga o rio das Almas, e se
desenvolve, predominantemente sobre a sequencia Vulcano-Se
dimentar, muito embora seja também encontrada sobre os  me
tassedimeptos A%axé, principalmente da subunidade 1. Esta
extensa superficie, com altitude em torno de 400 metros,
constitui um dos marcantes exemplos da antigﬁ superficie
de abrasio do Ciclo Velhas (KING, 1956).

Na regifio e no extremo nordeste do  projeto
encontra—-se a faixa de topogréfia.onduladﬁ, cujo terreno e
atribuido aos xistos, com.intercalagﬁes'de quartzitos, do
Grupo Araxa (Subunidade 2). Sua configuragdo morfolodgica

b

acha-se intimamente relacionada & litologia aflorante e as

4
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egtruturas presentes. No extremo hlordeste_'o relevo congtl
tul SErras alongadasgs, formando extensas .cristas qliartzzl_ft__i
cas, separadas por duas regioes aplainadas. Na porcao nor
te o relevo € caracterizado por morros semi-arredondados.

A regiao montanhosa que constitui o Macigo
Mafico-Ultramafico de Barro Alto mostra relevo constituido
por serras alongadas na diregao nordeste em extensas cris
tas. Com cotas acima de 800 m, aparece uma superfi'cie de

eros'é,o, no topo de algumas destas serras, provavelmente Ie

lacionada ao Ciclo Sul-Americano (KING, ‘op. c¢it.).

No extremo norte da érea do projeto, onde
afloram micaxistos com intercalagdes lenticulares de calca
rio cristalino, obgerva-se 0 relevo arrasado, apearecendo 1o
calmente dolinas.

Os principais rios que dreneam a regiao sao
os rios das Almas e Maranhao, o qual tem o primeiro Como
principal afluente, pela margem esquerda.. '

A vegetag@o predominante € de cerrado ralo a
cerrad?io, apresentando zonas de matags condicionadas aos s0
los mais ricos (i. e. menos acidos) e ?:jl.s zonas de umidade
(matas galerias). |

O clima da regiao é do tipo Aw (']EFEEJPPEN,‘

1948), caracterizado por duas estagoes bem definidas: esta
Pt | . - - . | s 4 »

¢ao de chuvas com o maximo de precipitagao no periodo prima
vera-verao, e outra seca, de consequente baixa precipita

¢a0, no periodo outono-inverno.

. cerEE i IR Al BB B . A CTEE N N N BNk N NN R TR EN LB N DN NN N Emm R - EEmmErm mLEE WL IITIC 1T R .F T R oa



3. ASPECTOS GEOLGGICOS REGIONAIS

As areas, objeto do presente trabalho, estao
situadas em regiao ja mapeada na escala 1:250.000, pelo
Projeto Brasilia (BARBOSA, et alii op. cit.), e na escala
1:100.000 pelo Projeto Goianégia—Barro Alto (Folha Uruagu).

As unidades mapeadas, descritas pelo Projeto

Brasilia sao: Complexo Basal Indiferenciado; Grupo Araxa,
constituido por micaxistos e quartzitos, contendo, por ve
zes, intercalagoes de calcarios e anfibolitos; o Macigo Ma
fico~-Ultramafico de Barro Alto; e extensas éreas pediplani
zadas com coberturas detrito-lateriticas de idade Tercia
rio/Quaternario (Fig. 02). Alem destas unidades, ocorre,
na regiao do Projeto Pilar-Mara Rosa, limitrofe das dreas
objeto do presente trabalho, uma sequéncia Vulcano-Sedimen

tar, a qual RIBEIRO FIIHO et alii (1978) designaram Asso

ciagao Metamérfica de Pilar de Goias.

a. Complexo Basal - Compreende 0s gnaisses

leucocraticos e guartzitos de idade arqueana. Encontra-se
exposto localizadamente em meio aos terrenos do Grupo Ara
Xa, representando provavelmente zonas soerguidas através de

Janelas estruturais.

b. Complexo Bagsico-Ultrabasico de Barro Al

to - Esta representado, na regiao, por gabros, anfiboli
| . : £, - .
tos e .anortoslitos com gabros anortositicos associados, de

idade pre-Cambriana Média (?) a Inferior.

c. Associagao Metamorfica de Pilar de

Goidas - De um modo geral, esta sequéencia e constituida por

gnaisses, quartzitos, marmores e rochas magmaticas catacla
sadas e Xilstificadas, definidas por RIBEIRO FILHO et alii

(op. cit.) na regiao de Pilar de Goias e estendida até eg

6
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ta regiao, através da fotointerpretagao (Fig. 03).

d. Grupo _Araxa';- — As rocha's do Grupo AraXE_i,

presentes nas areas, sao constituidas por xistos e quartzi
. tos. Tendo em vista as infofmaQEes obtidas do mapeamen to
executado para © Projeto Geoldgico da Regido de Pilar-Mara

L4

Rosa, a sequéncia admitida como Araxa'. e duvidosa, uma  Vvez

que © padrao estrutural superimpcasfo a esta unidade e & As
sociagao Metamérfica de Pilar de Goids, torna imprecisa a
separacao das mesmas em fotointerpretagao. Por outro lado,
a simples caracterizagao petrografica e petrogenética exis
tente para as rochas do Grupo Araxa, na area, nao oferecia

informacao adicional para se separar as duas unidades.

e. Terciadrio-Quaterndrio - Constitui-se de

extensas coberturas lateriticas descontinuas, formadas du

rante o Terciario/Quaternario e presentes em toda 2 area.
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4. GEOLOGIA TLOCAL

4.1. Generalidades

Nag areas trabalhadas foram caracterizadas

rochas pré—Cambrianas do Complexo Basal, Complexo M_a',ficp__
~Ultramafico de Barro Alto e uma sequéncia de metamorfitos

atribuldos ao Grupo Araxa, por BARBOSA et alii (op. cit.).

Baseado em feigoes ambientais pré-metamorficas, dividiu-se
os metamorfitos tidos como Araxa, em duas unidades - distin
tas: uma caracterizada por rochas metassedimentares, admiti
das como pertencentes ao Grupo Araxa, e a outra formada em

-

ambiente vulcanogenico, estratigraficamente inferior & se
quéncia dos metassedimentos atribuidos ao Araxd, definida
agui como Sequéncia Vulcano-Sedimentar (pre-Cambriano "Indi
viso"). Alem das rochas pré-Cambrianas foram individualiza
das, como pode—se oObservar no mapa geolOgico (Anexo I), as
coberturas Detrito-~lateriticas, formadas durante o Tercia

rio/Quaternario e as aluvioes recentes.

4.2. Complexo Basal

Aflorantes no extremo noroeste do Bloco IIT,
as rochas do Complexo Basal apresentam quase auséncia  das

estruturas planares e lineares, notando-se somente um inci

piente padrao local de fraturamento NW. Esta unidade, cu
ja area aflorante tem cerca de 6 km2, encontra-se sotopos
ta, discordantemente aos metassedimentos Araxa e rochas da
qupéncia.Vulcanq—SQdimentary em contato tectonico de termi
nado por falhamentos normals que causgaram intengo  catacla

samento.
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Aprgsentando um unico tipo litoldgico e ca

"

racterizado por relevo Iﬁontanhoso, esta unidade e 1represen
tada por rocha granulitica de coloracao cinza-claro, granu
lagao meédia a grosseira, constituida por faixas estiradas,
ricas em guartzo, feldspato e maficos. Ao microscopio 0
granulito enderbitico, revelou textura de flaser, sendo
constituido, essencialmente por plagioclasio, quartzo, hi

persténio, biotita, microclinio e granada.

4.3. Complexo Basico-Ultrabasico de Barro Alto

O Complexo Basico-Ultrabasico de Barro Alto,

conforme BAETA JUNIOR et alii (1972), compreende uma ‘se
quéncia Oriental diferenciada, constitulda por rochas va
riando de peridotitos, parcialmente serpentinizados, ate

gabros, e uma sequéncia Ocidental nao~-diferenciada, consti

tuida de rochas gabricas. As rochas deste complexo mostram

lineamentos estruturais com padrao regional NE, mergulhando
cerca de 400 para NW.

No extremo sudeste do Bloco I aflora  gabro
de coloragao cinza-escuro e granulagao media, representante

da sequéncia Oriental diferenciada deste Complexo.

4.4. Sequéncia Vulcano-Sedimentar, Pré-Cambriano "Indi

vigo"

Esta sequéncia € provavelmente correlaciona

~

vel a Sequéncia Vulcano-Sedimentar que ocorre na regiao 4o

Projeto Geologia da Regiao de Pilar-Mara Rosa, e que RIBE

RO FIIHO et alii (op. cit.) designaram como Associagao Meta
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morfica de Pilar de Goias.
Por encontrar-ge encoberta descontinuamente
pela unidade detrito-lateritica, a caracterizagao do compor

’

tamento estrutural desta sequéncia e dificultado. Entretan

t0 podem ser evidenciados os dobramentos do eixo EW, (ciclo

Brasiliano?); o lineamento geral NE (Bloco I) paralelo aos

padroes estruturais do Complexo Basico-Ultrabasico de Barro
Alto. O contato com o0s metassedimentos se faz, provavelmen
te, por discordancia erosgiva. '

Constituindo-se predominantemente de xistog,
quase sempre alterados, esta sequéncia 1itol§gica tem gran
de importancia no presente trabalho, pelo fato de, poder
vir a conter a rocha fonte do ouro. Os principais tipos pe
trograficos desta unidade sdo metamorfitos derivados de vul
canitos e sedimentos detriticos, tendo sido identificados:
quartzo-clorita-muscovita xistos, quartzitos, anfibolitos,
xigtos ultrabasicos e metavulcanicas acidas. Relacionados
provavelmente aos eventos finais do vulcanismo gque produziu
esta s'equ'énci_a, foram também :’mcluidos, provisoriamente nes
ta unidade, pequenos "stocks" de granitos .sédicos que ocor
rem encalxados nos metamorfitos.

Quartzo-clorita~muscovita xistos — sao as ro

chas predominantes na area em estudo, apresentando-se,  ge
ralmente alteradas, coloragao marrom-avermelhada, granula
¢5o0 fina, mostrando intercalagoes metricas de rochas carac
teristicamente vulcanicas como anfibolito, clorita-tremoli

ta xistos e metavulcanicas acidas.

Estes Xigstos, provavelmente correspondem 3

uma sequéncia original de sedimentos peliticos e vulcani

cos. Amostras coletadas durante 0s trabalhos de campo mog

tram, pelas analises de espectografia padrao para 30 ele

mentos e absorgao atomica para Cu, Pb e Zn, alguns resulta

10



dos andmal os para estes metais.

O afloramento do’ponto JD-112, (Anexo IT)
mostra xisto de coloragao cinza-esverdeado-médio,  granula
¢ao fina, foliado, constituido macroscoplcamente por quart
Zo, clorita, muscovita e opacos (magnetita). Ao microscd
pio apresenta textura granolepidoblastica, foliagao suave
mente microdobrada, constituindo-se por cristais recrista
lizados de quartzo, lamelas de clorita e muscovita, e Cris
tais prismaticos de epidoto. OQOpacos, por vezes .em cristais

poiquiliticos e cristais de titanita s3o freguentes. 520

acessOrios menos frequentes turmalina, apatita e plagiOCI_B;_
sl O,

Quartzitos - sao rochas ortoquartziticas

de granulometria fina, mostrando, normalmente, intercala
coes de musc ovita~quartzo xistog, representando, provavel
mente, uma sequéncia original de arenltos com interealag:'ées

de sedimentos peliticos.

Anfibolitos -~ provavelmente originados atra

ves de vulcanismo basico, estas rochas tém cores cinza-escu
ro a verde-escuro, granulagao geralmente fina, textura gra
J noblastica e estrutura foliada, constituindo~se esgencial

mente de anfibdlio e plagioclasio.

Rochas Ultrabasicas - sdo litologias defini

das camo xistos ul trabasicos, cor verde, foliada, consti
tuida essencialmente de talco, clorita e anfibdlio. Apre
sentam-se em pequenas lentes paralelas & foliacao geral e

foram localizadas nas areas em 'estudo, nos pomtos JD-11 e

JD-22.

Metavulcanicas Acidas - rochas de composi
¢ao riolitica metamorfizadas, granvlagao fina a média. Es
tas rochas foram reconhecidas nos pontos VM-28D, JD-74 e

JD-102, apresentando coloragdo cinza-claro, granulacdao fi

11




na a media, foliada, cmstitui'da essenciralmente de gquartzo,

feldspato e muscovita.

A amostra JD-R-7, ao microscopio apresenta
textura porfiritica, constituida por fenocristais de micro
clinio pertitico e plagioclasio, medindo Ide 0,7 a 2,00 mm,
dispersos em uma matriz fina (0,01-0,15 mm), recristaliza
da, foliada, rica em quartzo, feldspatos e finas lamelas

de biotita.

Granito Alcalino - pequenos corpos graniti

cos intrusivos cortam esta sequéncia vulcano-sedimentar,
0s guais, provavelmente estao relacionados ao evento final
do vulcanismo associado a esta sequéncia. Na area do proje
to, no extremo sudeste do Bloco IT (JD-125), ocorre o coOrpo
de granito pdérfiro de carater alcalino, colaracao rdgea,
granulacao meédia, macicga., constituido macroscopicamen te

por K-feldspato, guartzo e hornblenda.

4.5. Grupo Araxa

Perfazendo 80% da area total do Bloco  III,:

os metamorfitos Araxa encontram-se, por vezes recobertos
descontinuamente pela unidade detrito-lateritica. As ro
chgs deste grupo mostram uma deformacao altamente pléstica,
0 que pode ser constatado pelo estilo de dobramentos, ca
racterizados por”ma série de isoclinais apertadas, cujos
flancos mergulham de 59 a, 100 para S-SW, com a formacao de
Tarte xistosidade acompanhada de pronunciadas recristaliza
goes. Os padroes estruturais refletem, no minimo trés fa

ses de dobramento, sendo mais destacadas as 1soclinais

com eixo de direcao EW, provavelmente relacionadas ao (Ciclo

Uruaguano (ATMEIDA, 1967); as deformac®es produzidas pela

12
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orogénese brasiliana (AIMEIDA, op. cit.) estdo refletidas
por lineagoes e microdobras, cujos eixos possuem direcao
aproximadamente N25OW.

As feicoOes estruturais mais importantes da
area do BlLoco ITTI, sao as falhas normais, observadas no exX
tremo noroeste deste bloco, colocando em contato tectdnico
as rochas do Complexo Basal com os metamorfitos Araxa e &
sequéncia Vulcano-Sedimentar. Na porgao sudeste desta
drea, os metamorfitos Araxd encontram-se seccionados por
extenso falhamento normal.

O mapeamento geoldgico, nesta regido, permi
tiu a divisao do ipac ote de rochas metamorficas do Grupo

Araxa, em subunidades conforme descritas abaixo:

- Subunidade 1 (pgamc) ~ constituida por me

tacongl omerado que grada lateral e verticalmente para uma

sequéncia formada por quartzo-clorita xistos, clorita Xis

tos e quartzitos. O metacongl amerado apresenta—se com Co

I~ ~ :
loragao cinza-esverdeado e canpoe-se de seixos de quartzo

arredondados, estirados e dobrados, que se enc ontram dis
persos em uma matriz definida petrograficamente camo gquart
zo-muscovita-clorita xisto, de granulagao fina e coloracao
verde—clara. Ocupa as porgoes centro-sul e extremo sudes

te do Bloco IIT.

- Subunidade 2 (pgamx/q) - constituida por

muscovita-biotita-quartzo-clorita xistos, cl orita-muscovi

ta~quartzo xistos, e quartzitos a sericita e clorita, pos
sivelmente correspondendo a uma sequéncia original de are
nitos impuros e pelitos. Aflora no Bloco IIT, numa faixa

EW ao norte, e no extremo nordeste.

- Subunidade 3 (pfamx/c) - as litologias

13



. CPRM

que a caracterizam sao clorita-muscovita-quartzo x1stos,

quartzitos e marmores, predominando o primeiro termo.  Pos
sivelmente corresponde a uma sequéncia constituida por uma
alternéncia pelito-psamitica, associada a facies carbonati

ca. Esta sequéncia aflora na porgao setentrional do HBloco

I1I, cujas melhores exposigoes distribuem-se ao longo do va

le do rio das Almas.

4.6. Intrusivas Cretacicas

Correlacionadas can 0 vulcanismo da Bacia
do Parand, BARBOSA (1969, in Projeto Brasilia) descrevem di
ques de diabasio, encaixados em rochas do Grupo Araxa.

Nas areas em estudo, na porgao central do

oco IIT, ocorre um dique de diabdsio de diregcac nordeste
encaixado nas subunidades do Grupo Araxa, e apresentando
cerca de 70 metros de largui'a por 10 km de c anprimento.

'

Também € observado um pequeno dique na porgao nordeste do

M We = I-IIIhirl - A o= IIII1'I.I

oco III, definido petrograficamente como gabro.

Os diques basicos nesta regifo mostram colo-:
ragao cinza-escuro, granulacao média, estrutura macica e
nos contatos com as encaixantes nao foi verificada a presen

¢a de auréolas de metamorfismo.

4.7. (Coberturas ljetrito—Lateri’ticas

Representando o0s remanescentes de antigas

superficies de aplainamento, com cotas em torno de 450 me

tros, relacionadas ao Ciclo Velhas de XKING (op. cit. ), fo

ram reconhecidos trés tipos de coberturas detrito-lateriti

14
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cas: eluvio-coluvionar, aluvionar e indiferenciada.

ﬂﬁl 0:0011._1__

S L —

— Cobertura DetgiEP—Lateritica

vionar - Campreende as coberturas formadas tanto pelo intem
perismo da rocha subjacente como as expensas de material de
natureza coluvionar. Normalmente tem constituigao argilosa
a argilo-arenosa onde intercalam-se horizontes coluviais,

irregulares e desconti'nuos com fragmentos ou blocos de

Quartzo.

~ Cobertura Detri to;;&teri’tica Aluvionar -

Ocorre localizadamente na margem direita do cOrrego Vereda
proximo & confluéncia com o rio Maranhd@o. E  representada
por aluvides tercidrio-quaternarias laterizadas, constitui
das por um nivel basal de cascalho grosseiro e um horizonte

superior areno-argiloso a argilo-arenoso,

- Cobertura Detrit o-Lateritica Indiferencia

da - Engloba as coberturas predominantes nas areas estuda

I - ~
das, formadas aparentemente "in situ" a partir da alteragao
lateritica das rochas subjacentes, nas guais entretanto nao
foi possivel determinar se houve também contribuigdo de ma

terial coluvionar ou aluvionar. Quando derivados de litotli
pos da Sequéncia Vulcano-Sedimentar sao  predominantemente

argil osas, passando a argilo-arenosas quando provenientes

de rochas do. Grupo Araxa.

4.8. A uvioes Recentes

S8o representados pelos depositos de  casca
lhog e arelas, dilstribuidos principalmente ao longo das ca
lhas dos rios Maranhao e das Almas, possuindo, em geral,

pouca expressao lateral, devido ao carater jovem  dagueles

Tl 0s.
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5. GEOLOGIA HISTORICA

As rochas do Camplexo Basal, constituidas
por gné.isses e migmatitos foram, durante os varios eventos
tecto-orogénicos, intensamente dobradas, migmatizadas e
granitizadas. Segundo SCHOBBENHAUS FIIHO et alii (1975)

0s grandes compleXos Méfico—Ultramé.ficos de Goias relaclio
!

nam-se a essa sucessao de eventos.

A unidade basal serviu de plso para as se

quéncias vulcénicas e sedimentares proterozdicas, possivel

mente correlacionaveis & unidade definida por RIBEIRO FILHO
et alii (op. cit.), como Associacgao Metamdérfica de Pilar de
Goids, formada possivelmente durante o ciclo  transamazdni

co, quando se verificou intenso vulcanismo diferenciado.

Al guns corpos de granitos que afloram nesta regiao, prova
velmente j:lr‘elacii:JJrla:l:rL—se ao evento final deste vulcanismo.

A sedimentacao do Grupo Araxa teria ocorrido
durante o ciclo Uruaguano, em ambiente geossinclinal, con
forme -AIMEIDA (1971). Na regiao em estudo, o Grupo  Araxa
inicia—-se por um conglamerado basal, seguido de‘ uma sequézi
cié. ritmica psamo-pelitica, terminando com-a sedimentagao
de margas e calcarios, mostrando, assim, litotipos indicatl
vos de uma sequéncia sedimentar formada em ambiente de j_::lg
taf orma contineﬁtal, durante uma fase transgressiva. Todo
este pacote sofreun, durante a orogenia do Ciclo Uruaguano,
potentes esforcos que provocaram dobramentos em 1isoclinais
fechadas, falhamentos e metamorfismoe na facies Xistos ver
des.

| Provavelmente relaciomado ao vulcanismo da

bacia do Parand (Cretdceo?) aparecem diques de diabasio in

trusivos nos metassedimentos do Grupo Araxa.

i
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No final do Oligoceno (Terciario Médio), se

gundo BRAUN (1971) o soergu_imenfo do continente deu inicio
a0 ciclo geomorfolOgico denominado Velhas, que terminou com
a formagao de grandes planuras, as quais, na regifo em estu
do, apresentam-se na altitude em torno de 450 metros e for
mam uma capa descontinua detrito-lateritica. Este evento

reveste-se de interesse econtmico, pois as lateritas abri

gam ocorréncias de ouro.

L7
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6. LEVANTAMENTO GEOQUIMICO

6.1. Generalidades

O levantamento geoguimico, de acordo com o pla
no de Prospecg¢gao Preliminar constou de amostragem de sedimen

tos de corrente e concentrados de bateinz.

A area trabalhada abrange 340 kmz, onde foram

coletadas 175 amostras de sedimentos de corrente e. 49 de con
centrados de bateia, camo mostra o mapa de amostragem geoqui
mica (Anexo III). A densidade media de amostragem ficou em

2 .
torno de 1 amostra por 2 km para os sedimentos de corrente

e de 1 amostra por 7 1-:1112 para o0s concentrados de bateia.

Na interpretagao dos resultados obtidos com se
dimentos de corrente, considerou-se duas populagOes alvos,
levando-se em conta os criterios litoldgicos e lito-estrati

graficos. Uma relacionada aos metamorfitos Araxd e a outra

a sequéncia Vulcano-Sedimentar. Esta individualizagdo possi
bilitou estabelecer padroes de distribuicédo mais reais para

cada elemento, no ambito de cada populagao amostrada.

6.2. Técnicas de Amostragem

As amostras coletadas de sedimentos de corren

te foram do tipo composta, compreendendo a coleta de varias

porgEEs 20 longo do canal ativo das drenagens. (Cada amostra
pesou em torno de 300 g, composta, geralmente, da porgao gra
nulométrica mais fina.

A amogstragem de concentrado de minerais pesa
dos foi empregada, tendo em vista a comprovada presenga de

Au na regiao. Para tanto coletou-se um volume de 10 1litros

18
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de material aluvionar, a uma profundidade de 20 cm, aproxima

damen te.

6.3. Preparagac das Amostras

As amostras de sedimentos de corrente foram se

cas em laboratdério, utilizando-se estufas a uma temperatura
0 . 2

de 95 C. Depois de secas, foram desagregadas e separadas 2

frag&o menor que 80 mesh para anglise.

6.4. Tecnicas Analiticas

As amoOstras de sedimentos de corrente foram di
geridas caom Ir]:NO3 concentrado a quente e analisadas por espec
trof otametria de Absorcao Atdmica para Cu, Pb, Zn, Co, Ni,

Fe e Mn.

Nos concentrados de minerais pesados o Au foi

analisado por Absorgao AtGmica e o As por colorimetria. Na

‘determinagao do Au utilizou-se a digest8o com acido bromidri

co e bromo a quente.

6.5. Interpretagao dos Resultados dos Sedimentos de Cor

rente

Na interpretagao dos dados, utilizou-se um tra

tamento estatistico simples, constando do calculo da média

aritmética (X) e 0 desvio aritmético (S), além da construgdo
dos histogramas de frequéncia para cada elemento dosado.

De. analise dos histogramas (Fig. 04), observam
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~se de um modo geral populagoes polimodais, evidenciand o,
com bastante clareza a heterogeneidade litoldgica  reinante
na area. Tentando minimizar este comportamento, individuali

zou~-se, em toda a area duas populagOes alvos: uma relaciona

da aos metassedimentos (Bloco III) e outra no dominio da se

quéncia Vulcano-Sedimentar (blocos I e II).
ApOs esta separagao, calculou-se para cada po

pulagao o valor da média aritmética (X) e desvio aritmético
(S) e estimou-se, como limiar o teor dado pela exXpressao

X + 25, Acima deste valor, os teores foram ordenados em

duas categorias: 12 ordem os maiores que X + 35S e de 28  or

dem os maiores que X + 235 e menores ou iguais a X + 38 (Tabe

la TI).
A partir do mapa de anomalias geoguimicas (Ane

X0 IV), observa-se um conjunto de anomalias pontuais de 18 e
22 ordens para Cu, Pb, Zn, Ni e Co, possivelmente mais rela
cionadas as variagoes litoldgicas locais, do que mesmo a pos

siveis ocorréncias sulfetadas.

SEQUENCIA
LCAN O-SEDIME

ETASSEDIMENT OS

>0

TABELA I ~ Intervalos Ancmalos de 12 e 28 Ordens nas Popula
coes Alvos Selecionadas
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Entre estas anomalias, destacam-se as do Eloco
IT que, alem de um valor andmalo de 12 ordem para Co e um de
2¢ ordem para Zn, registram 3 zonas anOmalas de 28 ordem pa
ra Pb. Pelo fato desses valores andmalos nao apresentarem
nenhuma relagao entre si, julga-se pouco provdvel estarem re
fletindo alguma zona mineralizada, estando, portanto, mais
ligadas as variagoes litoldgicas existentes na sequéncia de
rochas que afloram no bloco onde predominam quartzo-clorita
X1stos.

No Bloco III, apesar de os valores para os ele
mentos dosados serem bem mais baixos do gque os registrados
nos outros blccds, delimitam zonas anc;*malas bem mais consis
tentes para varios elementos. Ressaltam-se, neste bloco,
duas zonas anOmalas: uma nas nascentes dos cdérregos Marceli
no, no daminio da sequéncia Vulcano-Sedimentar, andmala de
28 ordem para Ni, Cu e Co e outra na margem esquerda do Iio
das Almas, proximo & desembocadura do mesmo cdérrego, andmala
de 18 ordem para Zn e Ni e 28 ordem para Cu dentro dos meta
congl amerados da Subunidade 1.

Outros valores anﬁmalos sﬁo'vistos no mapa, SO
bretudo para Ni, relacionados intimamente com os diques de
rochas basicas.

No Bloco I, apenas um valor andmalo de 28  or
dem para Ni foi encontrado refletindo exatamente a zona de

rochas bésico-ultrabésicas.

adoqr_‘gg |

'6.6. Interprqjagﬁo dos Resultados dos Concentr

) Batela

Para a interpretagao dos resultados considerou

' —se a area total amostrada. Estipulou-se como teores andma
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los, todos os teores acima do limite de detecgao do apare

lho. Esses teores antmalos foram agrupados em duas catego

rias: de 1& ordem todos os valores acima de 1 ppm e de 22 or

1

dem os maiores que o limite de detecgao do aparelho e meno

res ou iguais a 1 ppm.

Nos blocos ITI e III, como pode ger observado
no mapa de anomalias de Au em concentrado de bateia  (Anexo
V), registram zonas andmalas pai"a Au bastante consistentes,
confirmando a potencialidade da area estudada. Destas zonas
anomalas, destacam-se no Bloco III, uma na bacia do corrégo
Bruzeiro, abrangendo os clorita xistos da Subunidade 1 com
teores de Au que variam de 1,5 a 30 ppm. Reforgando a impor
tancia desta zona andmala, ressaltam-se os teores de Au en
contrados em duas amostras de sedimentos de corrente que
apresentaram teores de 0,9 e 2,5 ppm. ‘Além desta, sobres
saem-se, ainda, 3 outros polos andmalos, um no corrego Agua
Quente, com teores de 3 a 1’3 ppm, outro no garimpo do cdrrego
Terra Branca, dentro dos metacongl anerados (Subunidade 1)
can teores de 1,5 a 4 ppmn e Ifinalmente um valor de 255 ppm
ao contato cam um corpo granitico que aflora a sul das areas

de pesquisa (Bloco III) na bacia do cérrego Mangueirdo.

No Hloco II uvma consistente dispersao anotmala

para Au foi detectada. Este polo estaria relacionado a uma
sequéncia de quartzo-clorita xisto, cortado por uma intrusdo

granitica no canto SE da 4rea.
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7. ANALISE PRELIMINAR DOS CQVDICIONAMENTOS GEOLOGICOS DE MI
NERALIZAGOES AURIPERAS COM BASE NOS RESULTADOS DOS TRABA
LHOS DA 18 FASE

ol

A integragao dos dados geolobgicos e  geoquimi
cos obtidos durante a 18 fase, possibilitaram a delimitagao
dos principais metalotectos para ouro, para o0s quals foram

orientados os trabalhos de prospecgao preliminar.

7.1. Ouro Primario

Os trabalhos geoquimicos de concentrados de ba
telia determinaram & presencga de teores anf_imalos e valores
coanstantes de ouro relacionados a extensao aflorante da se
quéncia Vulcano-Sedimentar compreendida no Bloco II, sugerin
do um aporte de miheralizag?_ies auriferas em rochas - daquela
unidade. Cumpre assinalar, a presenca de indicios de minera

lizagoes de Ag, constatados a partir dos teores anamalos de

2,0-e.2,5 ppm,_detectados em amostras de metariolitos dessa

sequéncia, amostrados no afloramento VM-28.

Outro importante ambiente geoldgico favoravel

-,

a geragao de jazimentos de ouro primario € representado  pe
1 os metaconglomerados e quartzitos do Grupo Araxs, poOr repre
sentarem extensa sedimentagao clastica pré-Cambriana, prova

velmente formada &s expensas das rochas da Sequéncia Vulcano

~Sedimentar.

Pode-se ainda admitir, como favoravel a encer
rar mineralizagoes auriferas, as zonas de contato dos grani
tos intrusivos com rochas de composigao riolitica e quartzo

-clorita xistos, respectivamente nas porgoes centro-sul do
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oco IIT e sudeste do Bloco II, onde formam detectados teo
res antmalos para Au, através dos levantamentos por concen
trados de bateia. Tal assertiva, € balizada pela perspecti
va de haver um controle metalogenético local semelhante  ao

que ocorre na B_'.j:*ea de Barberton (ANHAEUSSER, 1976), onde os

principais depdsitos de ouro foram controlados por estrutu
ras produzidas pelo diagpirismo granitico, e/ou ao da regifo

rodesiana de Brindura, em que as principais minas de ouro es

t'_é',o concentradas ao redor e dentro dos limites de um "stock"

granitico incluso em xistos. 0s corpos graniticos, podem

ainda conter mineralizagoes de estanho, haja vista a existeéen
cia de cassiterita indicada por garimpeiros ou presentes em
cristais disseminados no quartzito do afloramento VM-15.

Com relagao a prospectabilidade das areas pas
siveis de encerrarem jazimentos de ouro primario n3o  foram
eXxecutados trabalhos complementares, visto que as metas
atuais de pesquisa da CPRM sao voltadas prioritariamente pa

ra prospecgao de ouro secundario.

7.2. Quro Secundario

Do ponto de vista 4o ouro secundario revestem
-se de importancia nas areas de pesquisa, 0s platls lateriti
cos de idade terciérié—quaterna_iria, onde € possivel a  exis
téncia de ouro em sedimentos aluviais laterizados e, pri'nc_:'g_
palmente, em coberturas eluvio-coluvionares.

A favorabilidade das coberturas eluvio-coluvio
nares é ressaltada pelo fato de as mesmas apresentarem consg
tituigao litologica semelhante & das coberturas encaixantes

dos depOsitos de ouro lateritico explorados na regiao, res

"R

- I.g‘rl - am = il Tl N R

- --..pectivamente nos garimpos de Ouro Fino e Terra Branca, situa
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dos nas proximidades das areas do Bloco:III. Deve ser sa,
lientado ainda, que o0s levantamentos de concentrados de ba
teia indicaram uma ampla configuragio andmala na regifio  do
corrego Ponte Alta, abrangendo uma expressiva faixa de cober
turas eluvio-coluvionares, onde foram selecionados 4 alvos

11

para amostragem com furos a trado.
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RTURAS ELUVIO-COLUVIONARES ATRAVES D;

8. PROSPECCAO DAS COB:
FUROS DE TRADO

5

A segunda fase dos trabalhos de Prospecgao Pre
liminar consistiu na investigagao, através de furos de tra
do, das coberturas eluvio-coluvionares selecionadas pelos
trabalhos geoquimicos de concentrados de bateia. Foram pros
pectados 4 alvos, denominados de I, II, III e IV.(Anexo VI),
e situados, respectivamente, entre os cérregos Cara-Card e
Baruzeiro (alvos I e II), nascente do cérrego Manuel Ferrei

ra (Alvo III) e nascente do cOrrego Engenho Velho (Alvo IV).

Os trabalhos consistiram basicamente na amostragem das cober

turas, concentragao em bateias e contagem de pintas de ouro

nos concentrados.

8.1. Tecnicas de Amostragem e Laboratdrio

Utilizou-se como técnica de amostragem a  pro
gramacao de malhas .sobre as éoberturas detrito-lateriticas,
onde foram coletadas amostras cam trado manual. O objetivo
desta amostragem foi de cobrir uma maior extensao das areas
selecionadas visando a restringir regiOes com maior potencia
lidade aurifera. Optou-se por uma amostragem até uma profun
didade de 1,5 m, considerando que no garimpo Terra Branca,
localizado nas imediagdes desta area prospectada, o coluvio
—eluvio aurifero apresenta uma espessura em torno de 1,0 m,
As amostras foram bateiadas no local, procurando-se observar
indicios de Au a olho nu, chegando-se até o pré-concentrado.

Os pré-concentrados foram enviados ao laboratd
rio para concentragao final, comecando nesta fase, a prepara

¢ao propriamente 3ita das amostras. A sistematica utilizada
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obedeceu 0 seguinte esquema:
a. DPreparagdo do concentrado;

b. Separagao das fragoes magnéticas e nao-mag
neticas;
c. Pesagem das fragoes.

As 85 amostras preparadas, estao distribuidas

nos 04 alvos da seguinte forma:

Alvo I - 21 amostras
Alvo JII - 24 amostras-
Alvo III - 26 amostras

Alvo TV =~ 14 amogstras.

.8.2. Interpretacao dos Dados

A fragao nao magnética das 85 amostras dos con
centrados de bateia foram submetidas a estudo mineraldgico
em lupa binocular para verificagao da presenga ou nao de pin
tas de ouro, & excessfio de nove amostras do Alvo IT por te
rem sido pulverigzadas.

Tal estudo revelou que a constituig¢do minerald
gica do conjunto de amostras dos alvos I e II, onde © solo
laterj'_.'tico é mais unifome com poucos fré.gnentos de quartzo,
apresenta pequenas diferengas em relagao és'amostras dos al
vos II1 e IV,

NO conjunto de amostras dos alvos I e ITI houve
uma predaninancia de quartzo, turmalina e granada, com a pre
sen¢a de pouco rutilo e em menor quantidade, pequenos cris

tais de pirita limonitizada. Destacam-se aqui no Alvo I as

amostras 2NOOOO e TN200W por terem—se observado lamelas mili

metricas de ouro, ao passo gue nas amostras do Alvo II  ndo

2'f
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foi detectado ouro.

No segundo conjunto, onde as caracteristicas
da crosta lateritica sfo mais definidas, contendo inclusive
grande quantidade de blocos limonitizados e agregados de
quartzo com 6xido de ferro, pGde-se observar com maior fre
quéncia a presenga de quartzo e granada, com um pouco de tur
malina e anatasio (6xido de titénio), produto de alterag8o
de minerais de Ti, gue apresenta-se cam uma cor verde-azula
da, com brilho adamantino a sub—metélico. Sua presenga cha

ma & atengao para as possibilidades de influéncias de rochas

”

alcalinas na regiao, pois € tipico deste ambiente.

No Alvo III,' a composig¢d@o mineral Oogica observa
da em lupa binocular estd caracterizada principalmente pela
presenca de bastante guartzo, turmalina, anatasio e granada,
eXlstindo em menor quantidade fragmentos de rocha xistosa e
pequenos cristais de limonita, alem de grios de Oxido de fer
ro. Neste alvo destacam-se as amostras 8W - 100N, 12w,
10W - 100N e 65S por mostrarem finas palhetas de Au. No Al

vo IV, foi também observada a presenca de ouro, embora em me

nor quantidade.

8. 3. :Avaliagﬁo dos Resultados

Os trabalhos efetuados nesta etapa permitiram
a constatagao da existéncia de ouro nos alvos I, III e IV,
os quais foram sugeridos para investigagOes através de .. - po
¢Os, a fim de verificar a existéncia de manchas enriquecidas
deste metal com teores econlmicos de Au, passiveis de - se

constituirem em depdsitos lavraveis.
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9. PROSPECGAXO DE OURO NAS COBERTURAS TATERITICAS ATRAVES DE
POgOS

A terceira fase dos trabalhos de prospecgao
foi orientada para a pesquisa através de pogos das cobertu
ras-alvo I, III e IV, gque apresentaram ocorréncias de  ouro
durante a fase de amostragem com furos de trado e do platd
lateritico do Alvo V, onde os trabalhos de mapeamento geold
gico canstatafam a presenca de uma significativa sedimenta

¢ao aluvionar laterizada (Fig. 05).

Q.1. 1Perfil das Cobgrturas Investigadas

As escavagoes efetuadas permitiram o estudo

dos perfis das coberturas investigadas, o0s quais sao descri

tos a seguir.

9.1.1. C(Coberturas Detrito-Lateriticas Eluvio-Colu

vionares dos Alvos I, III e IV.

Nas coberturas representadasmnéstes 3 alvos ©
perfil lateritico é quase sempre incampleto e delgado, com
espessura mdxima detectada de 4,00 m. No entanto estima-se
que o mesmo pode atingir até 7,00 m nas partes mais  inter
nas dos platﬁs latefiticos. As coberturas, dispOem—se sobre
un embasamento de xisgstos alterados avermelhados com laminas
de quartzo de segregagao em contatos bruscos, na falta do ho
rizonte C do solo, ou gradacionais quando este horizonte se
encontra presente. O perfil completo dos niveis lateriticos

r

é assim constituido, da base para o topo:
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Horizonte ¢ - nivel de transicao para a rocha
matriz alterada, com constituicao argilosa, caracterizado pe
la coloracao manchada, com zonas avermelhadas e amareladas,

onde dispoem-se fragmentos da rocha subjé.cente alterada;

Horizonte B, - caracteriza-se por apresentar

3

incipiente cimentacao, em geral contendo massas irregulares

e descontinuas de material  argilo-arenoso, envolvidos por
crostas vesiculares de limonita amarelo-pardacenta. Mogtra

contato difuso com o horizonte (C.

Horizonte B, - horizonte rico em ndédulos ferru
ginosos amarronados, sub-centimetricos, sub-esféricos a irre
gulares, dispostos em meio & matriz argilosa a argilo-areno
sa avermelhada, constituindb un tipico cascalho lateritico.
E o nivel de maior distribuigao, ocorrendo em praticamente
todos os pogos, as vezes isoladamente repousando -diretamente
sobre a rocha alterada. Pode c:onter, na base, niveis descon
tinuos cam seixos ou blocos de quartzo anguiares de Ol gem

coluvionar.

Horizonte B, - nivel argilo-arenoso € areno-ar

giloso de cor amarelada, amarronada ou avermelhada, com nddu

los ferruginosos sub-centimétricos e sub-esféricos, bem como

fragmentos milimetricos de .quartzo dispostos esparsamente.

Horizonte A - € -0 horizonte superior de cor

cinza-escuro, humifero, de ocorréncia muito restrita.

9.1.2. (Cobertura Detrito-Lateritica Aluvionar do

Alvo V

F

Neste alvo, a cobertura e representada por alu
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vides terciario-quaterndrias, laterizadas, com espessura ma
xima, nas partes mais profundas, de 8,00 m. Repousa discor
‘dante sobre um sapr6lito avermelhado de rochas xistogsas cam
laminas e filmes de quartzo de segregag@o metamérfica, dis

postos ao longo da foliagdo. A unidade sedimentar é ~ assim

constituida, da base para o topo:

1. Cascalho constituido essencialmente por
seixos de quartzo (sacarcidal, leitoso e raramente hialino)
arredondados, de baixa esfericidade e mal selecionados, dis
postos em matriz areno-argilosa e argilo-arenosa de cores

marran a avermelhada e creme. A granulometria dos seixos e

bastante variada, predominando em média a fracao entre 3 a

r

8 cm, no entanto, na maioria das vezes € iniciado por um ni

vel com seixos de até 20 cm, ocorrendo localmente calhaus de

até 40 cm. Bm alguns locais, mostra-se cimentado por éxido
de ferro constituindo um nivel de canga lateritica. A espes

sura maxima detectada foi de 4,00 m, no pogo 27.

2 . Sedimeﬁto areno-argiloso laterizado de cor
avermelhada com grfa'.os de quartéo bem selecionados, sub--angu
lares e sub—arredondadas de esfericidade média. Normalmente
contém ndédulos limoniticos sub-esféricos e milimétricos. A

espessura maxima encontrada foi de 3,80 m, no pogo 28.

9.2. Sistemdtica de Trabalho

A sistematica de trabalho empregada consistiu

na abertura de 41 pogos e 1 trincheira, amostragem de todo o
material escavado, concentracao hidrogravin}étrica das am oS
tras, apuragao dos concentrados em bateias e envio dos mes

mos para analises quantitativas de ouro em laboratodrio
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(Fig. 06). 0Os pogos foram 1ocados estrategicamente fora de

malha regular de modo que a area investigada fosse a mai. s

abrangente possivel. O transporte das amostras dos locais

das escavagoes até a unidade de concentragao foi feito em

camioneta Toyota.

9.3. Pogos, Trincheira e Amostragem

A amostragem do materié.l, Toi execﬁtada atra

vés de pogos com segao retangular de 1,00 m x 0,50 m, aber

tos manualmente. Os pogos tiveram profundidade media de
2,21 m e mé,xima de 4,00 m, sendc escavados até ultrapassarem

a cobertura investigada ou atingirem o lenco fredtico. No

Alvo V foi aberta uma trincheira com segdo de 1,00 m X

2,00 m e profundidade de O, 95 m.

O material retirado dos POcos era amontoado em
volta dos mesmos em monticulos separados, corregpondentes a
cada 0,50 m de avango. Apds a conclus2o do pogo, era descri
to o perfil geoldgico do pogo e os monticul 0s corresponden
tes aos diferentes tipos de material atravessados eram acon
dicionados conjuntamente em sacos de polietileno, identifica

dos pelo niumero de pogo e intervalo de am os tragem
dente.

COrrespon
As vezes, a fim de se verificar a variacao vertical

dos teores de ouro num determinado horizonte, eram retiradas
mals de 1 amostra de um meamo material. O volume de cada
amostra foi medido diretamente na escavagao, considerando a

espessura "in situ" do intervalo amostrado.

g.4. Tratamento e Concentragao

' 9.4.1. Equipamento Utilizado

Para tratamento e concentracao das  amostrag,
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foi utilizado um conjunto portatil (Foto 0l) constituido por
uma "caixa de desengomacao" para deslamagem do material, um
pilao para desagregagdo de canga, uma unidade de concentra
¢a0 hidrogravimétrica tipo "cobra fumando" e bateias (Fig.
06).

"Caixa de Desengomacao" — mede 1,40 m x 0,75 m

X 0,50 m, sendo dimensionada para permitir a operagao de um
trabalhador dentro da mesma, "tragando" o material com enxa
da e adicionando agua até a formagao de uma polpa sem  pelo

tas de argila (Foto 02).

Pilao - confeccionado com um botijao de gas de

13 litros, cortado ao meio e um semi-eixo de pick-up Toyota,
;
adaptado.

"Cobra Fumando" - trata-se de um equipamento

para concentragao de ouro, construido em madeira, de acordo
com o modelo testado e aperfeicgoado pelo Projeto Garimpos

(ANDRADE e SILVA, 1982). E constituido por uma chapa de fer

)

ro medindo 1,00 m por 0,80 m cam crivo de 5/8", sob a  qual
se dispoe uma rampa superior em chapa de ferro lisa, inclina
da de 200, para escoamento do material até uma rampa infe
rior (plano inclinado) com inclinag'_éo de 250, forrada com te
cido de aniagem e dotada de "riffles" com altura de 1,5 cn,
espagados de 15 cm. O conjunto acima mencionado, é denomina

do de alimentador e alimenta a um par de "sluices" cam 2 nm
; .

cada e larguras de 25 a 30 cm. Os "sluices" sao mor tados
com inclinagao de 6° e sao também empanados e dotados de
nriffles” cam 1,5 cm de altura, dispostos a intervalos de
15 cm. |

A dgua para funcionamento do equipamento e

fornecida por uma motobomba com capacidade nominal de vaz'é.o

]

de 30.000 1/h, em cuja mangueira de saida € conectado um re
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gistro de gaveta de 2 para controlar o fluxo d‘'dgua.

Bateia -~ foram utilizadas bateias de fundo c§_

nico, confeccionadas em aluminio.
9.4.2. Descrigdo das Operagoes

Inicialmente, as amostras sao "tracadas" na

F

"caixa de desengomagé_".o", onde e adicionada agua ate a forma
g'_é.o de uma polpa, contendo 20 a 30% de liquido, com o mate
rial totalmente deslamado (Foto 02).. A polpa, & juntada uma
porgaoc de sabao em pod para "desengordurar" o ouro e diminuir
os efeitos de flutuwagao das particulas menores.

Os fragmentos de canga lateritica  porventura
existentes, sao separados, piloados e peneirados sucessiva
mente até que fiqﬁem reduzidos A fra¢gao menor que 1 mm.

A polpa e o material piloado sao descarregados
sobre a peneira do alimentador onde, com a dgua j& fluindo,
inicia-se a operagao de lavagem (Foto 03) Com o auxilio de
wm “"raspador"”, a fragao maior que 5/8" é descartada, apds a
liberagao de toda areia e argila. O rejeito do alimentador

”

€ submetido & "picagem" manual, para checar se ndo hd reten

cao de pepitas de ouro grosso.

A fragao menor que 5/8", que passa pelo crivo,
escoa através da rampa superior e cai no plano inclinado do
alirﬁentador, sendo carreada até o fi_nal dogs "sluices" onde
é rejeitada (Foto 04). O ouro e os outros minerais pesados
ficam retidos pelos "riffles" e panos, formahdo 0 pré—concez_g_
trado, o qual sera posteriormente recuperado e apurado em ba
teias,.

0 fluxo d'dgua deve ser dosado de tal maneira

gue nao seja excessivo, de modo a aumentar a capacidade  de
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transporte da agua, ocasionando a perda de ouro, nem tampou
co, reduzido, de maneira que ocasione 0 acumulo de areia na
porcao anterior dos "riffles", permitindo que o ouro  passe
sobre o0s mesmos. Outro cuidado a ser tomado, € o de manter
a alimentagdo de material constante e uniforme para uma mes
ma vazao de agua, a fim de que a densidade da polpa, que cor
re através do equipamento, n2o se altere, provocando a ocor

réncia dos fendmenos acima citados.
9.4.3. Testes de Recuperagao

Bn todas as amostras, foram feitos sistematica

mente 1 ou -2 bateamentos do rejeito dos "éluices", nao tendo
sido constatada, em nenhuma ocasiao, a perda de ouro.

Foram efetuados ainda, alguns testes de batea
mento de todo rejeito de alguns pogos escolhidos aleatoria
mente, para se verificar de maneira mais precisa a  eficién

cia do equipamento, Neste tipo de teste, foi constatada,

apenas 1 vez,a presenc¢a de 1 pinta de ouro no rejeito.

9. 5. ?écnicaﬁgnaliziqg

As amostras de pré-concentrados foram  encami

nhadas & DIVLAB-SUREG-GO, a fim de serem analisadas guantita

tivamente para ouro.

A partir do pre-concentrado obtido no  campo,
fez-se, no laboratdrio, a apuragao do concentrado final, ain
da com bateia. No processo de bateamento no = laboratdrio,
utilizou-se um tambor de 100 litros, contendo 2gua, &  qual

foi adicionada uma porg¢ao de detergente. O emprego do deter
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gente (sabdo em pd) foi para eliminar o efeito da perda  de
ouro por flutuagao, devido & presenga de gcidos graxos, 1léc
teos e humicos, porventura presentes na dgua. O detergente

funciona, pois, como agente depressor, evitando a flutuacgdo

do ouro.

Fez-se, entao, a secagem do concentrado ao
s0l. A segulr peneirou-se esse concentrado, obtendo-se 5
(cinco) fragoes granul amétricas a saber: + 20, - 20 + 40,

- 40 + 60, — 60 + 80 e - 80 mesh.

A primeira avaliagao do teor de ouro foi feita
de imediato, na prépria bateia, contando-se o numero de pin
tas por fragéao granulométrica, visiveis a olho nu. A parte
néo contavel, correspondente & menor fragfo, foi amalgamada.

A avaliacgao finé,l de ouro por amostra foi fei
ta multiplicando-se o numero de pintas de cada fragfo por um
fator de correcao.

Para o estabelecimento do fator Qde corregao
foi utilizado o critério, segundo o qual selecionam-se algu.
mas amostras (5 no presente caso) fazendo-se a contagem e pe
sagem das pintas, por fragdo granulométrica. A seguir divi
de-se O peso das pintas pela quantidade delas, estabelecendo
-se assim o fator, que € o peso de cada pinta. Neste relatd
rio, a fragao maior do que.20 mesh s0 apresentou uma pinta,
e a menor de que 80 mesh foi amalgamada. Assim, os fatores
de corregao nas fragdes - 20 + 40, - 40 + 60 e - 60 + 80 fo
ram 0,00086 g; 0,00026 g e 0,0001 g, respectivamente.

Para saber-se o peso, em ouro, de cada amo s
tra, multiplicou-se o fator de corregac pelo numero de  pin

tas por fragao, somando-se esse resultado com a parte amal ga

mada, ou seja, a fragao - 80 mesh, com os teores de ouro sen

do obtidos em g/mB.
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No processo de amalgamacao, executado na

SUREG-GO, utilizou-se o0 procedimento seguinte:

12 Etapa: Pesagem da capsula de porcelana, de

pois de previamente aquecida e levada ao dessecador para es

friar;

22 Btapa: Homogeneizagao de cerca de 5 g de

4

mercurio a4 amostra, lavando-o depois com agua destilada e
transferindo-o, com o ouro amalgamado, para & capsula ja pe

sada;

3a Etapa: Evaporagao do mercurio, por  agqueci

mento;

48 Etapa: Depois de evaporado o mercurio, o

’,

produto final e esfriado em dessecador, para nova pesagenm.

O peso de Au na fragao - 80 mesh foi dado pela
formila P, = 0,9 (P, - P,), onde P, = peso de ouro; P, = pe
sagem final da capsula de porcelana; Pi = pesagem inicial.
O coeficiente de 0,9 fol estabelecido, tendo em vista gque es
tima-se a presenga de cerca de 10% de impurezas, na forma de

6xido férrico e/ou outros Oxidos, junto com o ouro-.

9.6. Teores e Qistribuigﬂé.o de Quro

9.6.1. Alvos I, III e IV

Dentro das coberturas abrangidas pelos alvos
I, II1 e IV, os teores de ouro detectados apresentaram ampli
tude de variagf@o lateral pequena e ordem de grandeza muito
baixa ‘(Figuras 7 e 8 e Tabela I). O teor mé.xim.o encontrado

foi de 00,0175 g/m3 de ouro e o teor médio de todo o  volume
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@ COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERA!S

CPRM SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIANIA-SUREG- GO

BOLETIM DE ANALISE PARA OURO

'i-

RA~F04, |

| 0,00-1,00 m 01361 - 0136 0,500! 0,72

TABELA T
prosero. RIO DAS ALMAS - cc.2234 | pesousa oe: OURO
£STADO. GO IAS TH UNIC fPID: URUAGU — ‘ DISTRITO: UH{JAGU______
l LOCAL: F.AZ..JN—.DA I{)HI'EI; A (ALVOS I, III E 1IV) . . _ _
* T o o oURO | ' - !
PARAME TROS OURD VISIVEL AMALGA
l,_ ANALITICOS L MADO. OURO TOTAL
FRAG A0 GRANULOMETRICA 1
+ 20 g - 20 + 0 # I 40 * 60# l ED + BO# ‘*Eﬂ#ﬁpmms FESQ | VOLUME TEOR OE
, PINTAS] PESO [PiINTAS| PESO |PINTaS | PESO |PINTAS | PESO | PESO |PEMTAS aMOSTRADO| OURO
CODIGO DA i | . 3
AMOSTRA e mg NZ | mg NE mg N? | mg mg NP mg m me/m
RA-PO1 | |
| 0,00-0,50 m | o1 o,10(1,08 |01 |1,18/ 0,250{ 4,75
| | N
. i
| 0,50-1,30 m - | 01|0,26 - | - [1,17]|101 (1,43 0,400' 3,57
| RE-F0? | | l | | | |
0,00-1,00 m | | 1,501 - 11,5 o “ol 3,08
-|
l 1,00-1,80 m | | ' ' | | 0,63 | - [0,63] 0,400 1,57 |
RA-P-03 ] | | |
0,00-0,50 m I 1,891 ~ | 1,89 0,250 7,56
!
| | [
1,00-1,50 m | | 0,211 ~ lo,21] 0,2%| 1,08

1 |0,74| - 0,74 0,2%| 2,9

1,00~1,40 m n l0109 ~ |0409] 0,200 0,45

RA-P-05
0,00-0,50 m . |

1,33 0,2%]| 5,32

01250| 4476

E Il,19l - J

1,55| = 11,55 0,250 6,20

RA-P-06
I 0,00-0,5 m

0,50 | - 0,5OI 0,250 2,00

0,50-1,00 m
RA-P-OT
0,00-0,50 m
RA--P-07 | | |

0,50-1,00 m 01 |0,26]01 p,lo 2,25 |02 2,61 0,250(10,44
RA-P-08 i
0,00-1,00 m I 1,44 | - (1,44] 0,500]( 2,88

*

0,50—1,00 lIl [ I | i

S

| 1,00~2,40 m 01 |0,96| 01 {0,26 - |- p,18 {02 [1,40 0,700| 2,00

FATORES DE MULTIPLICAGAD UTILIZADDS  PaRA CALCULD DO PESO EM MILIGRAMAS DAS PINTAS DE OURO
DAS SEGUINTES  FRAGOES GRANULOMETRICAS . . 20 4 40 ¢z = 0,96; - 40+ 60 3+ = 0,26; - 60+ 80 g£:0,0.
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l COMPANHIA DE PEE‘?QUISA DE RECURSOS MINERAIS
EUPEHIHTEHDEHCM‘ REGIONAL DE GOIANIA-SUREG-GO
' ' BOLETIM DE ANALISE PARA OURO
TABELA I
. PROVETO: RIO DAS ALMAS — lecc2234 [resousa oe QURO
e - i -
gsTapo,  GOIAS _ lﬂumcfﬂgz_ UEUAQU nls_'_l_‘nlm_:_LU BQU _
l wocaL: FAZENDA PONTE PtLTA (ALVUS IL IIT B IV) '
| ) 1 OURO |
PARAME YROS OURD v|5|'yEL _ AMALGA
" aNaL{TICOS _ MADD OURD TOTAL
I FRACAD  GRANULOME TRICA |
+ 20 M rl -20 + 40#F [-40+ 60 # | - 60 + BO#H ]-BD# PINTAS | PESO VOLUME TEOR DE
’ PINTAS PESE- PINTAS| PESD |PINTAS | PESD {piINTAS PESO | PESO |PERTAS AMOSTRADO QU RO
CODIGO DA PEPIT N o o 3 3
AMOSTRA N© ™ : mg NY | moe N mg mg NP mg m v g/m
RA~-P-09
I 0,00-0,50 m Ol I.O,"26l — - [04771] O1 l,Oq 0,250 4,12
| I
0,50~1,00 m i | | 1,90| - |1,49 0,250 5,60
| 0,00~1,50 m | 01 0,;96I - -— ' 0l 10,10 0,18 ) % 1,24 04,750 1,65
I , 1,50-2,50 m | ' ' ,, 01 !0,10 0,79 O1 G,BJ 0,500 1,78
E | i
l 2,%"'3,00 m l l 0175 - 0,7_5 0' 25() 3,00i
i * I I i ™ *
- 3,00-3,50 m ] 2,951 - | 2,99 0,2%| 11,80
l | RA-P-11 | | | | '
0,00-1,50 m | ] 0,70 - [0,7Q9 0,75 0,93
l 1,50-3,00 m I ‘ I I ~ |0,91] — | 0,931 0,7 1,21
RA—P-12 l | I |
RA-R-13 ' { | |
0,00-0,0 m 0,09{ - {0,049 0,2 0,36
l | ©,50-1,00 m l I 1105| —~ 11,03 0,2 4,0
' | RA-R-15 | l .
0,00-2,00 m ol |0,1 0,54 _ 01l 0,64 1,00 _'C),,b64J
| | |
I 2,00-3,00 m | - | o1 |o,1 |o,05|01 |o0,15] 0,500 0,30
RA-P-16 | ! 1 [
l l Q,OO-—-Z,OO m I 01 [0,96|01 (0,26 - - 0,72! 02 1,94‘ 1,000 1,94
RA~P-17 | i .
0!00_2!00 m | 0:45 - 014 1,000 0145
b | ) |
FATORES DE MULTIPLICACAO UTILIZADOS PARA CALCULD DD PESO EM un.lsnnm:s DAS PINTAS DE OURQ
' DAS SEGUINTES  FRAGOES GRANULOMETRICAS . - 20 4+ 40 xx = 0,96; - 40+ 60 3£ = 0,26, - 60 4 Bﬂ#nﬂ,l_J
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de material tratado situou-~se em 00,0025 g/m3. A quantidade
de ouro em pintas, nao ultrapassou a 8 pintas/mB, can - domi
nio de fragao de - 40 z¢ a + 60 z= . O ouro amalgamado, menor
que 80 # , representou 85% do peso total de ouro no conjunto
de amostras analisadas. Quanto & distribuicao vertical . .de
ourc nestas coberturas, verificou-se wma tendéncia para  os
valores mais elevados se situarem na base do perfil lateriti
co, isto €, no horizonte de transigao da rocha subjacente al

terada para o solo lateritico propriamente dito.

9.6.2. Alvo V

No émbito da cobertura aluvionar laterizada do
Alvo V, os resulté.dos, embora mais elevados que dos outros
alvos, foram tambem muito baixos (Figuras 9 a 12 e Tabela
IT). ©No cascalho basal, que constitui o facies de maior in
teresse para a pesquisa, © teor maximo de ouro encontrado
foi de 00,0872 g/iu3 e o teor médio no conjunto das amostras
foi de 0,0056 g/mB. O numero maximo de pintas foi de 11 pin
tasﬁn3, C om predcmi'nio da fracao coﬁlpreendida entre - 20 x%'e
+ 40 #£ . TFoli encontrada apenas wma pinta, forma de esca
ma, maior que 20 Z& e a porgaoc amalgamada, menor que 80 = ,

representou 25% do peso total em ouro.

9. 7. Avaliagﬁo dos Resultados

Os resultados obtidos, em termos de teores Ade
ouro nas coberturas trabalhadas, com o valor mé.xii:qo s1tuado
em 0,0872 g/mB, demonstram claramente a inviabilidade de

aprovei tamento economico das mesmas.
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SUPERINTENDENCtA REGIONAL DE GOIANIA-SUREG. GO

BOLETIM DE ANALISE PARA OURO
TABELA 11

provETo, RIO DAS ALNAS
corano, GOTAS

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

Jﬁcr,. 2234 B IPEsuursn pe: OURO

‘MUHICfFID: URUAGU

I DISTRITO: U

JAGU

iinlriranliianind .

tocaL:  FAZENDA FEDA (AIEO VL N _ _
PARAME T ROS OURD VISIVEL
ANALITICOS OURD TOTAL
FRACAO GRANULOME TRICA
t 20 - I'EE t 40%4 | ~40 ¢ 60 # f - 60 + BO# |- BO# [pinTAS | PESO | VOLUME TEOR DE |
c;':i'mso A PINTAS/] PESO |PINTAS)] PESO |PINTAS PESD_PIH'MS PESDO | PESO |PERITAS AMOSTRADO OUR:
AMOSTRA FE:': me N2 My NS | mg NE M_n mg N2 mg m me/m
RA-P-18 |
| 0,00-2,00 m 05 {4,80l04 | 1,04 02 {0,013,24|11 |9,28 1,000 | 9,28
| RA-PR-19 ‘ | | -
0,00-1,00 m ) 01 | 0,24 o1 |0,10 1,40 | 02 |1,76 0,500 | 3,52
RA-P-20 | 1 | - N
0,00-1,50 m ' 01 {0,901 | 0,24 03 |0,30(1,89{06 |3,4Y 0,750 4454
i
' i
i 1,50-2,00 m | l o1 0,96 - | - ’ ~ | - ,45|01 1142/0,250 | 5,64
2,00-3,00 m : l | '0,70 - |0,70| 0,500 1,40
RA-P-21 T | L | |
0,00-2,00 m 102 11,92 = | - | - | = [1,19]02 3,11| 1,000 3,11
RA-P-22 I .
0,00-2,00 m | i | 0,42 - lo,49 1,000 | 0,42
RA-R-23 | L ‘ J |
0,00~1,00 m {01 42,8 - | —~ |02 |0,59401 0,100,138 |04 W43,60/0,500 | 87,20
RA-P-19 | |
| 1,00-1,40 m | 0,70 | - |o,70[0,200 | 3,50
RA—R-2/ - | | | |
'0,00-1,70 m o1 |o0,96/ - | - |lo1 |o,20{1,68 (01 |2,74{0,8% | 3,22
RA—R-25 | - | l |
0,00-2,75 m | o3 10,78 02 0,20 3,01 |05 3,991,375 2. 90
2,95-3,10 m l i | 2317 | = [2417)04175 12,401
RA—P-26 , ]
0,00~1,00 m 02 {0,5903 0,30 [1,96 Ios 12,78/0,500 | 5,56
1,00-1,80 m | 01 0,26' - |- p,70 |01 [0,90,400 2440
i i |
| 1,80~2,10 m i L,lo - |0,10{0,1%0 0,66
RA-P-27 l l |
0,00-3,00 m Ioz 0,54 - |- [2,03 |02 12455 1,500 1,70
| | | |
3,00~4,00 m o1 (0,96 - |~ Ioz 0,20 lD,lO 03 |1,26]/0,500 0,52
| RA-P-28 | | |
0,00-3,80 m I 01 |0,96(01 |0,26 04 {0,40 P,49 106 2,11{ 1,900 1,10
FATORES DE MULTIFLICACED U'.I'ILIZADDS PLRRA CA'LCULD DO PESDO EM MILIGRAMAS DAS PINTAS DE OURO
DAS SEGUINTES  FRAGOES GRANULOMETRICAS:. - 20 + 40 - = 0,96, - 40+ 60 3¢ = 0,26; - 60+ 80 3 =0,L




COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIANIA-SUREG- GO

BOLETIM DE ANALISE PARA OURO
- TABELA IT

prOVETO:  RTO DAS ALMAS cc. 2234 |resousa pE:  OURD
estao.  GOIAS [ wunicieio: URAGU [ oisrriro. URUAGU .
Locar:  FAZENDA VEREDA (ALVO V) ' |
) ) Juunu B
PARAME TROS CURD u|5|'yE|_ AMALGA
ANALITICOS MADO OURDO TOTAL

FRAC AD GRANULOME TRICA '
+ 20 - 20 + 40 & I-qo: 60 #* I 60 + BO# |- ED#JF-mTAs I pEso | voLume ] TEOR DE
. PINTAS/f PESO |PINTAS} PESO |PINTAS | PESO |PINTAS | PESO | PESO |PEATAS AMOSTRADO OU RO
CODIGO DA ep1Ta \ s
AMOSTRA o mg N° me LN""' mg N? ! mg mg N myg m { me/m
RA--PR- -
Ee | B |
RA—-R-31 i !
| l | | |
RA-P-32 | | |
~R- | .

| RA-P-33 | 24 ‘ l |
0,00-2,65 m | | 02 | 1,979 01 | 0, ol lo,26(1,96 104 |4,24 1,325 3,
RA~R-34 | | ’

4 0,00-1,90 m l 03 0,74 02 |0, 0,56 { 05 1,54 04950 1,71
RA~P-35 : ] | |
0,00~-3,40 m 01{0,96 ~ | — |06 [0,60|0,35107 |1,94 1,700 1,12

| RA-R-36 | ]]
0,00-3,55 m F I 05 4,80 03 O,Tﬂ 05 (0,502,031 13 B-,l 1,77 4456
RA-P-37 l |

F 0,00-3,35m | 03 2,88 0l 0,24 03 ‘0 230 10,77 | OF 4,2]1 1,675 2451

— : -
— m ' .
0,00-2,00 03 2,88 02 0453 02 |04 {3_,56 07 4,16 1,000 4,16
:.RB‘-P—39 | | |

[ 0,002,455 m 02 I 1,92/ 01 0,26 03 0130 O, 7T7 [06 34 2‘3’ 1,275 2455
RA-P-40 i
0,00-2,00 m } 01 0,96'02 0,52{ 0l IO,IO 0,84 04 2,44 1,000 2442

l | |
RA-T-01 | ‘ |

' I | 02 11,92 - - |Ol 0,10 L,TT 03 2y79! 1,900 1,46
| ‘ | |
| | | | |

% S |

i 1 | l i |
FATORES DE MULTIPLICAGCAD UTILIZADOS PARA c:iLCULO DO PESO EM MILIGRAMAS DAS PINTAS DE OURD
| DAS SEGUINTES  FRAGOES GRANULOMETRICAS . - 20 4 40 ¢ = 0,96; - 40+ 60 ¢ = 0,26; - €60+ BO w£=0,1.




10. CQVCLUSUES

Os trabalhos geoquimicos de sedimentos de cor
rente para rastreamento de mineralizagoes de Cu, Pb, Zn, Ni
e Co, indicaram a presenga de algumas zonas andmalas, as
quais, entretanto, parecem refletir apenas contrastes quimi
cos entre diferentes litologias ou zonas de enriquecimento

local dosmetais, provocadas pela coprecipitagc2o dos mesmos,

junto ao ferro.

NO que concerne & prospecgao de ouro primario,
os trabalhos geoquimicos de concentrados de bateia e os estu
dog géolégicos pertinentes, permitiram a individualizagao de
trés metal otectos favoraveis ao aporte de ouro nas éreas dos
blbcos Il e II1: Sequéncia Vulcano-Sedimentar, metaconglome
rado do Grupo Araxa e bordas dos granitos intrusivos na . De
quéncia Vulcano-Sedimentar. A nao execug¢ao de investigacoOes
adicionais ao levantamento de concentrados de béteia, lmpede
gue sejam formuladas conclusOes mais especificas relativas &

favorabilidade daqueles ambientes.

As atividades de prospecgao de ouro secundadrio
nos platos lateriticos eluvio-coluvionares e aluvionares re
velaram gue Os mesmos, apesar de auriferos, n#o apresentaram

teores de ouro que justifiquem a alocagao de trabalhos adl

cionais.
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'11. RECOQMENDAGOE

Dentro dos objetivos que foram delineados para
a prﬁspe¢g§o preliminar do projeto, visando a prospeccao de
cobre, chumbo, zinco e ouro secundario, recomenda—se o0 des
carte das areas de pesquisa, visto gue as mesmas n3o apresen

. ' - & | .

taram indicios passiveis de revelarem a presenca de concen
tragOes econtmicas destes bens minerais. Por outro lado,
apesar de nao terem sido alocados recursos para verificacfo

do prospecto para ouro primario, cumpre assinalar a potencia

lidade das areas para encerrarem este tipo de jazimento.
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