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CPRM

APRESENTACAO

Em cumprimento as solicitagoes de servicgo DNPM/DGM/
CPRM nﬂé 0038 e 0039/83, a Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM, vem apresentar ao Departamento Nacional da
Producdo Mineral - DNPM, uma Nota Explicativa dos trabalhos
de prospecGdo para carvao mineral, desenvolvidos em duatro

. ireas distintids, sendo duas em Santa Catarina e duas no Rio

Grande do Sul.
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1. INTRODUCAO

O DNPM, em convénio com a Secretaria Geral do
MME (SG ne 15/80) e com os recursos oriundos do Programa de
Mobilizagd3o Energética (instituido pelc Decreto-lei n2 1691
de 02.08.79), continucu, aexerpls:idos anos de 1980, 1981 e 1982,
a empregar tais recurscs em novos prcietos para pesquisa de
carvdo mineral, com intuito de aumentar ainda mais as reser-

vas desse bem mineral.

s

Através das Solicitagdes de Servigo DNPM/DGM/
CPRM n@s 0038 e 0039/83, foi autorizado o© inicic dos traba-

1hos nos Estados de Santa Catarina e Rilo Grande do Sul, res-—

pectivamente.
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2. LOCALIZACEO

A pesquisa de carvdo mineral fci desenvolvida

em quatro areas distintas, sendo duas em Santa Catarina e duas

no Rio Grande do Sul. -

Em Santa Catarina, uma das &reas situa-se a
sudoeste da cidade de Criciuma e a outra na regido de Taiod-

Rioc do Sul, figura 1.

No Rio Grande do Sul, as areas pesquisadas si
tuam—-se nas localidades de Morungava, municipio de Gravatai,

e Irui, municipio de Cachoeira do Sul, figura 2.
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3. OBJETIVOS

O objetivo pr1n01pal dos projetos desenvolvi-
dos foi de coletar 1nformaqoes sobre carvdo mineral, através
de furos de sonda, em areas ainda nido estudadas ou pouco co-

nhecidas.

Em Santa Catarina, na area situada a sudoeste
da cidade de Criciuma, foram executados cinco furos (SW-01,
02, 03, (04 e 05-SC), gque visaram a veriﬁicagﬁo da continui-
dade para sul da chamada Bacia Carbonifera do Sul do Estado,.
O furo SW-03-5C, objetiﬁou também a avaliagdo das espessurés
das diversas unidades geoldgicas perfuradas, bem como a de-

terminagdo da profundidade do embasamento nesta regido.

Na regido de Taidé-Rio do Sul, foram executa-
dos dois furos (TA—01 e TA-02-SC), qu€ tiveram como objetivo
fornecer dados que auxiliem a avaliagdoc e interpretagao 1i-
tofacioldgica das ocorréncias de carvdo situadas na Serra do
Mirador, municipio de Presidente Getiulio e Alto Sumidor - A-

guas Verdes, municipio de Rio do Oeste.

No Rio Grande 4o Sul, na localidade de Morun-
gava, em areas de coOncCessao da Carbonifera Metropolitana, fo
ram executadas duas perfuragdes que tiveram como objetivo de
finir a continuidade da jazida de carvdo entre os furos CA-94
e CA~-101-RS {(ambos negativos ﬁara carvao), ha porgdo noroes-
te da bacia e a existéncia de carvdo entre os furos CA-84-RS

(positivo) e CA-89-RS (negativo), a nordeste da mesma.

Na area do Irui foram realizados quatrci furos,
dois em area de concessdo da Companhia Riograndense de Mine-
racdo - jazida do Irui, parte subterrinea, e dois no bloco
oceste do alinhamento estrutural da'Cordilheira, ao sul da ci
dade de Cachoeira do Sul. Os dois primeiros, IR-150 e IR-151~-

RS, foram executados para confirmar a ligagdo da parte sul,

6
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a céu aberto, com a parte norte, subterranea, da jazida do
Irui. Os dois dltimos, IR-152 e 153-RS, foram executados com
o objetivo de averiguar a existéncia de camadas de carvao em

profundidade, ao norte das jazidas do Capané e Irui.

7
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4., RESULTADOS OBTIDOS

4.1 - Generalidades

Pelo fato das aréas serem bastante distantes
umas das outras, os resultados obtidos sdo analisados sepa-

radamente.

Os dados dos furos executados sdaoc apresenta-
dos na tabela"I e os dados das camadas de carvdo na tabela

IT, Os resultados de andlises est3o nas tabelas III a XV. As

localizagdes dos furos e das areas encontram-se nas figuras

3, 4, 5 e 6.

4.2 - Resultados Obtidos em Santa Catarina

b T
——

4.2.1 - Area a Sudoeste de Cricitma

1

Nesta area foram executados cinco furos,

sendo dois negativos, e trés reportaram niveis carbonosos que

eventualmente podem ter interesse econdmico.

Os furos SW-01-SC e SW-05-5C foram negati-
vos. O primeiro indicou que a camada Barro Branco naquele lo-
cal é representada apenas por um delgado leito de carvdo com
0,13 metros de espessura. No nivel estratigrafico correspon-—
dente as camadas Bonito Superior e Inferior, fol detectada
uma espessa intrusdo de diabasio. O furo SW-05-SC comprovou
a existéncia de intrusdes de diabasio no nivel das camadas

Barro Branco e Bonito Superior.

0O furo SW-02-5C constatou a existencia da
camada Barro Branco, com espessura total de 4,06 metros e car

A

vdo na camada igqual a 1,14 metros. A referida camada €& com-

8
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posta por trés bancos, a saber:

>

— Banco Superior: E o mais 1mportante, no

que diz respeito a espessura e qualidade do carvao contido.

Possui espessura total de 0,65 metro com 0,62 metro de car-

vdo na camada. ~y

‘

- O Banco Intermediario, correspondente a
quadragdo, é constituido principalmente por siltito carbono-
so e delgados leitos de carvdo. A espessura total desse 1in-

-

tervalo é de 2,63 metros com 0,09 metro® de carvdo na cama-

“da.

-~ O Banco Inferior possui espessura total

de 0,78 metro . com 0,42 metro de carvao na camada.

O furo SW-03-SC evidenciou a preSenga da
 camada Bonito Inferior, com espessura da camada totalde 1,55

metros e 1,52 metros de carvao na camada.

-

Indicou também, gue o embasamento crista-
l1ino nesta regiao encontra-se a uma profundidade de 536,96
metros. O referido furo foi iniciado na Formagdo Estrada No-
va. As demais formacgdes apresentaram as seguintes espessu-
ras:

— irati = 38,50m

-~ Palermo = 104,43m

— Ri1o Bonito = 144,47m

- Grupo Itararé = 38,86m

O furo SW-04-SC distante 12,8 km do furo
SW-02-SC (vide figuras 7 e 8), indicou que a camada Barro
Branco prolonga-se até este local, embora ndo possua espes-
suras de camada total e carvdo na camada significativas como

no furo SW-02-SC. Evidenciou também que nesta porgdo da area

13
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(furo SW-04-SC) estdo presentes varios outros niveis carbono
sos, sendo que aquele correspondente a camada Bonito Superior
revelou espessuras de camada total de 1,75 metros com 1,46

metros de carvao na camada.

As informacgdes sobre qualidade do carvao sao
escassas. Foram analisadas trés amostras para a camada Barro
Branco, uma para a camada Bonito Superior e uma para a cama-

da Bonito Inferior, tabelas II1I a VII.

- A camada Barro Branco foi analisada no furc
SW-02-SC. Devido a grande espessura e heterogeneidade, foram
analisados separadamente trés bancos. O supérior, com 0,65
metro ' de espessura, contém 43,77% de flutuado em densidade
1,85, com 26,08% de cinzas, 1,21% de enxofre e FSI de 6,5.
Estes resultados mostram que, apesar da pequena espessura, .a
reCupéragéo de CPL por metro quadrado esta proxima acs valo-
res usuails nas regides ora em lavra. O carvao metalﬁrg'ico con
tido tem étimas propriedades aglomerantes (FSI 6,5) e baixo

teor de enxofre. O intervalo inferior, onde a quase totalida

de dos 1,42 metros de carvdo descrito foram classificados co

mo "fosco com muita cinza", contém apenas 6,26% de . flutuado
em densidade 1,85, valor muito abaixo do minimo para Jjustifl
car economicamente a lavra. No intervalo médio, constituido
predominantemente por siltito, a recuperagdo de material com

bustivel é praticamente nula.

A camada Bonito Superior fot analisada no fu-
ro SW-04-SC. Os teores de matérias voldteis abaixo de 8% e o
FSI nulo, mostram que'a camada teve sua qualidade muito pre-
judicada por distilagdo parcial devido a intrusdo proxima (nao
atravessada no furo). Apesar disso, as recuperagdes de fra-
gées dteis foram razoaveis, atingindo 26% de C35, ou, glter—

- nativamente, 39% de C40,

16
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A camada Bonito Inferior foi analisada no furo
SW—03-SC. Os resultados foram razoaveis, evidenciando quali-
dade semelhante a encontrada para a mesma camada na regiao de
Icara-Ararangua. A camada total tem 49,6% de cinzas, conten-
do cerca de 10% de CM18,5

vio energético varia de 30% a 60%, de acordo com o tecr de

com FSI elevado. O conteudo de car

cinzas desejado.

As informagdoes obtidas dos furos executados
nesta drea, mostram a continuidade da camada Barro Branco pa
ra sul, além dos limites até entdo conhecidos. A figura 7 eX

b

pde a drea provavel do nivel estratigrafico correspondente a
referida camada. O furo SW-02-SC posiciona-se aproximadamen-
te na porgdo central da referida area, onde provavelmente oO-

correm as espessuras mais expressivas da camada Barro Branco,

na regido estudada.

Os furos SW-03-SC e SW-04-5C comprovafam61cqg
tinuidade para sul das camadas Bonito Inferior e Superior,

respectivamente.

4 2.2 - Area de Taid-Rio do Sul

Na area de Taid—-Rio do Sul, foram executa-
dos dois furos: TA-01-SC e TA-02-SC, localizados proximos das
ocorréncias de carvdo existentes na Serra do Mirador e Alto

sumidor-Aguas Verdes, respectivamente.

Embora as sondagens realizadas ndo tenham
revelado a existéncia de nenhum depdésito economicamente via-
vel, foram decisivas para a interpretagao dos ambientes, se-

gqliéncias deposicionais e relagoes com OS niveis carbonosos ai

presentes.

A interpretagao dos perfis geofisicos (ch

vas de Raios Gama e Resistividade) e a descrigao litofaciolo

17
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gica dos testemunhos dos furos TA-01-SC e TA-02-SC possibili
taram a caracterizacdo de um sistema deltdaico dominado por
marés, para a porgdo basal da Formagao Rio Bonito (Membro -

Triunfo) na regido de Taidé-Rio do Sul.

4.3 - Resultados Obtidos nc Rio Grande do Sul
4.3-1 - Area de Morungava—Gravatai

| Na area de Morungava, o furo MS-121—RSLCQE
provou a continuidade da jazida para noroeste, entre os fu-
ros CA—94-RS e CA-101-RS (negativos). Neste furo ocorrem as
principais camadas de carvdo da jazida, My, My, MS'.M6 e M,
as quais foram correlacionadas com as camadas dos furos pro-

ximops, figura 9.

As espessuras das camadas e o carvao conti

b

do sdo superiores a média encontrada na Jazida.

O furo MS—125—R8; executado a nordeste da
jazida, nd3o comprovou a existéncia de camadas de carvao, de-
vido a intrusao de diabdsio (com 72,90 metros de espessura)
no nivel carbonoso superior da Formagdo Rio Bonito que des-
truiu provavelmente todas as camadas ai existentes. Restou
somente um leito de carvido de 0,15 metro de espessura no ni
vel carbonoso inferior (nivel da camada M7), entre as profun

didades de 460,20 e 460,35 metros.

De posse destes dados foi possivel tragar
o novo limite da jazida de Morungava, agora ampliada conside

ravelmente na diregdo noroeste, como mostra a figura 10.

18
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Os boletins, contendo os resultados de ana
lise e'ensaio, das camadas acima, depois de interpretados e
calculadas as médias, mais-uma vez confirmaram as informagces
conhecidas nas proximidades: melhores rendimentos nas cama-

»

das M2_e M4 em relagdo as camadas M5 e M6. E 0o que se obkser-
va no flutuado (-1,50) da M2 onde 32,84% em peso corresponde

a 18,2% de cinzas e 17,64% com 20,4% de cinzas na mesma fra-

cao para a M4, tabelas VIII a XI.

4.3.2 - Area do Irui-Cachoeira do Sul

i

Os dois furos realizados na jazida do Iruil
confirmaram a continuidade da camada Irui Superior para nor-
te, ligando a parte a céu aberto da CRM com a Unidade Minei-
ra Irui Central, de concessdo da Companhia de Pesquisa de Re
cursos Minerais. Os dols furos apreSentaram poas espessuras
para a referida camada (1,53m e 2,18m de CC respectivamente)
Rl e a profundidédes'médias, entre 125 e 142 metros. As analises
tecnoldgicas da camada (afunda-flutua), em ambos os furos, a-
presentaram resultados compatiVeis com os demals existentes
para a camada Irui Superior, tabelas XII a XV. As diferencgas
entre os dois resultados podem ser creditadas as diferentes
proporgdes de carvdo/esteril existente na camada (70% no fu-

ro IR-151-RS e 52% no furo IR-152-RS). Os furos IR-152-RS e

IR-153~-RS atravessaram camadas de carvdo em profundidades su
periores a 270 metros. Somente O furo IR-152-RS apresentou uma
camada com boa espessura (1,41m de CC), camada B, aparente-

mente correlaciondvel a camada Jeribd da jazida do Capane, f1

gura 11.

27
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5. CONCLUSOES

Os furos realizados permitiram chegar as se-
guintes conclusdes:
77
~ Os furos SW-02-SC, SW-03-SC e SW-04-SC re-
velaram a existéncia de depdsito de carvdo a sul do 1limite

conhecido da Bacia Carbonifera de Santa Catarina,

- - As perfuragdes realizadas em Taid (TA-01-5C
e TA-02-SC) mostraram a existéncia de leitos carbonosos rela
cionados a um sistema deltdico dominado por marés, nha porgao

basal da Formacdo Rio Bonito (Membro Triunfo).

- 0 furo MS-121-RS comprovou a continuidade da

jazida de Morungava para noroeste, além dos limites até en-
ti0 conhecidos. Os resultados de andlises indicam que boa par

te do carvao é metalurgico.

-

- — O furo MS-125-RS ndo comprovou a continuida
de da jazida naquela porcdo da area, devido ao diabdsio pre-

sente no nivel do carvdo originalmente existente.

— Og furos IR-150-RS e IR-151-RS5 comprovaram
a continuidade entre a parte subterrdnea e a parte a ceu a-

berto da jazida do Irul.

- Os dois furos atravessaram a camada de car-—
vido Irui Superior com boas espessuras (1,53m e 2,18m de CC

respectivamente) e a profundidades médias (125m a 142m}.

- O furo IR-152-RS apresentou uma camada de
boa espessura (1,41m de CC) aos 287,00 metros de profundida-

de e aparentemente correlacionavel a camada Jeriba de jazida

de Capane.

23
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— 0 furo IR-153-RS apresentou trés camadas, po

rém com pouca espessura (0,57m de CC, no maximo).

24
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6. RECOMENDACOES

— Ns Area a sudoeste de Cricuma, recomenda-se
a execucdo de mais alguns furos na regiao do furoc SW-02-5C,

para delimitacdo da drea da camada de carvdo Barro Bran

CO.

—~ Na area de Taido-Rio do Sul recomenda-se a
execucdo de furos rasos a oeste do furo TA-01-5C e a sudoes-
te do furo TA-02-5C.

— Na area de Morungava sugere-se a execugao de

mais alguns furos a noroeste do MS-121-RS para delimitagdo da

Jazida.

25
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TABEULAS




[ sicma | cooroEnADAS UM
DOS —
FUROS | N F
I
\sw;01-sc 6.797.368 | 626.070
SW-02-SC | 6.809.652 | 626.673
'sw;oa-sc 6.825.143 | 630.078
| SW-04-SC | 6.815.933 | 615.730
Sw-05-sC | 6.799.288 | 611.908
lma-01-sc | 7.003.560 | 639.125
ITA-02-SC | 6.990.780 | 612.175
MS—-121-RS |6.703.342 503.641
MS-125-RS | 6.698.848 | 513.639
IR-150-RS | 6.658.000 | 344.002
IR-151-RS | 6.656.001 | 336.000
TR-152-RS | 6.662.021 | 320.018
TR-153-RS | 6.665.010 | 309.952

TOTAL

Obs.: * Cota aproximada

1

el . i)

COTA

DA

BOCA (m)

27,35
51,41
142,04

163,11

95,14

790,00%
425,00*

209,98

97,62 |

51,41

90,27 |

62,82
90,33

PROFUNDI
FINAL

’

(m)

563,00
500,00
538,00
583,00

700,00 -

152,00

95,00
761,00
492,00
171,70
134,50

378,30

469,20

1.153,70

DADE

1\.

TABELA I - DADOS DOS FUROS EXECUTADOS -SC e RS

owems | pereace Gefsica (|
ANALISADAS CAMA . SP RIC | RTV | DENS. [CALIPERSONIC
B. Branco | 626,00 591,00{ 591,00 -~ - - ] -
Benito Inferior| 734,30  711,00{ 711,00 - - - - h
Bonito Superior| 722,00 . 674,00| 674,00 - - - - 1
Neg. . 804,00 553,00{ 553,00 - - - -
Neg. | 280,00 263,00 263,00 ~ - - -
' Neg. 182,00  149,00( 149,00 ~ - - - |
My My M e Mg 903,50 323,00] 323,00 | 323,00 - ~ -
- | 624,30 415,00 415,00 - - - -
Irui Superior 240,90 234,50| 234,50 | 234,50| 170,10[170,40( -
| Irui Superior 181,90~ 180,30| 180,30 | 180,30} 133,10(132,90|126,00
"B" ¢ "C" 362,00 444,00| 444,00 444,00| 373,00|252,00(238,00
| ~ | 805,90 648,60 648,60 648,60 324,50|245,00] -
‘[1.790,00 1.507,40]1.507,40 [1.507,40 |1.000,70| 800,30 364,00
______-_L__J__________ A N |
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TABELA II - DADOS DAS CAMADAS DE CARVEO - SC.e RS

Yo
-

CAMADA ; ~ CAMADA CAMADA
PURO BARRO BRANCO CAMADA IRAPUA BONITO SUPERIOR BONITO INFERIOR
- T /C COTA [ COTA COTA o /o COTA
CT/CC COTA CT/CC s CT/CC S T/CC S
SW-01-8C 0,13/0,13 -397,34 - - | - - 0,06/0,06 | =522,73
SW-02~SC 4,06/1,14 £386,52 - | ~ 0,50/0,36 -432,12 0,30/0,18 | =-438,57
SW-03-8C 0,33/0,23 -219,57 | 0,59/0,39 -236,20 - 1,55/1,52 -282,44
SW-04~SC 0,48/0,34 -355,68 -~ ~ : 1,75/1,46 -397,30 0,86/0,29 -401,81
r : =
CAMADA l |
M, | M, M M
cr | cc | comarara cr | cc | com wapa| cr | cci |cora TAPA| CT | CC | COTA LAPA| CT | -CC | COTA IAPA
FURO (m) | (m) (m)  {(m) {:{m) (m) | (m) {(m) | (m) [ (m) | (m) (m) (m) § (m) (m)
] :
MS-121-RS |1,45{1,30 | -457,52 12,90 2,3§r.-468,12 2,5512,00 | -474,12{4,05 {3,05 | -480,07 0,70|0,66 | -506,77
MS-121-RS |DIABASIO NO NIVEL DAS CAMADAS M{ A Mg i ~ 0,1510,15} -362,73
— — S——— A — N _ . ___._w_un_-—__—*
- | o8 p ng o . non SUPERIOR 1 IRUI SUPERIOR
el TR e 1
.'CTI cc |coraTapal.cT | cc | cora 1apa{ CT l CC .| COTA LAPA CT | CC | COTA LAPA| CT | CC | COTA LAPA
FURO () | (m) (m) (m) | {m) (m) (m) | {(m) | {(m) {m)} | {m) (m) (m) (ﬂ:l_)L (m)
IR~150-RS F | | | _ 2,97(1,53
"IR=151-RS ; 0 - 10,5910,25| -25,21 [3,14|2,18
IR-152-RS |.0,33]0,33 | -214,53|2,04{1,41| -224,32|0,80[0,74 | ~258,18 |
IR-153-RS |0,38|0,36 | -240,40/0,22{0,20[ -241,59 0,62!0;57 ~252,99 | .



TABELA TIII
AREA SUDOESTE DE CRICIOMA

—————— RESULTADOS DE ANALISE

FURO: SW=02-SC | CAMADA: BARRO BRANCO "A" PESO: 2.940 g
o ' | | - CAMADA FLUTUADO
| INTERVALO ANALISADO Fg _ ,  ToTAL -1.85)
CT = 0,65 m cC= 0,62 m | PESO ESPECIFICO (1/m3) 1,93 1,47
oo —————1 {=1,50) = 6,5 |
: |.PODER BASE UMIDA - -
LABORATORIO: LAVADOR DE CAPIVARI S.A. | CALORIFICO —
s : | - {cal/q) BASE SECA - | -
P R BASE UMIDA SASE SECA
Cs T, ] —— S
C‘ﬁ(%ér;qo : FRAGOES (%) FRAGOES (%) ACUMULADO (%)
Lq, 00 — ML - e R | h
0, Q0 | |
0 ‘4@% PESO | CINZAS | ENXOFRE ﬁﬁﬁ?;‘; UMIDADE | PESO | CINZAS | ENXOFRE |yoy freys | PESO | CINZAS |ENXOFRE
4 S _I_
?Cf@fo , —1 e — = _ T - —
DENSIDADE | | | RL RL RL | 'RL of C C
-~ 1,50 | 1 32,1 | 21,75
1,50 x 1,65 | - 43,77
| + 1!85 ‘ it 93194
" 200 mesh x 0 - -
MO TAIL




FURO: SW-02-8C

INTERVALO ANALISADO ) FS
CT= 2,63 m cc=- 0,09 m . |
T T (-1150}= 7!5 '
LABORATORIO: LAMIN |
R BASE UMIDA
C. '?@SO ) |
Ca,. K FRAGOES (%)
00( 400 _ T — _
Q00 0, | MATERIAS
4@% PESO CINZAS | ENXOFRE | yo1 ATElS | UMIDADE
4
£ —
DENSIDADE _ RL RI, | RL, RI, RL,
{
- 1,50 0,77| 26,9 | 0,65 | 27,1 | 1,6
lr50 —"1;65- 0:45 78’4 | 0135  1138 118:
1,65 - 1,85 1,79| 86,4 | 0,27 - 1,6
1,85 ~ 2,10 5,181 87,5 | 0,30 -~ | 1,5
+ 2,10 87,171 89,4 | 1,52 - | 1,6
200 mesh x O 7,641 86,8 | 0,67 - | 1,8
TOTAL 100,00 88,6 | 1,39 - -

CAMADA: BARRO BRANCO "B"

#H' .

—— RESULTADOS DE ANALISE -

b
.
"
) -

TABELA IV
AREA SUDOESTE DE CRIcIOMA

(Continuagao)

PESQ: 13 -000 g

CAMADA FLUTUADO
TOTAL (~1,85)
PESO ESPECIFICO (t/m3) 2,52 1,66
.PODER _lsnsr-: UMIDA - 1.726
CALORIFICO
(cal/g) BASE SECA - . 1_55
BASE SECA
FRACOES (%) ACUMULADO (%)
e T
PESO | CINZAS | ENXOFRE 53:&?;‘3 PESO | CINZAS
RL RL RL | RL | C C C
0,77 27,3 1 0,66 27,5I 0,771 27,3 | 0,66
0,45 | 79,8 | 0,36 { 12,01 1,22 46,7 | 0,55
1,79 | 87,8 | 0,28 | - 3,01 | 71,1 | 0,39
2,19 | 88,8 | 0,31 ] - 5,20 | 78,6 | 0,35
187,17 | 90,9} 1,55 - 82,37t 90,2 | 1,48
7,63 | 88,4 0,68 - - - -
100,00| 90,1 | 1,42 =~ {100,00{ 90,1 | 1,42



TABELA V

AREA SUDOESTE DE CRICIUMA
) L ’ | (Continuagao)
— — ————— RESULTADOS DE ANALISE ———— — — —
FURO: SW=02-35C caMaDA: BARRO BRANCO "C" | PESO: 3.880 g
| CAMADA FLUTUADO
INTERVALO ANALISADO | FS) | TOTAL (=1.85)
CT= 0,78 m CC = 0.42 m | - . , i
S . ’ (~1.50): 10 PESO ESPECIFICO (t/m3) 2,07 1,31
. | PODER BASE UMIDA - -
LABORATORIO: LAVADOR DE CAPIVARI S.A. anoRfF:co—I
| ~ (cal/g) BASE SECA - -
BASE UMIDA BASE SECA
- S
FRAGOES (%) FRACOES (%) i ACUMULADO (%)

_ I, - i el - i il e —

MATERIAS
CINZAS EHJ{O'FRE VOLATELS | UMIDADE

DENSIDADE

S - 1,50
1,50 x 1,85

+ 1,85

200 mesh x O

TOTAL

| MATERIAS
PESO | CINZAS | ENXOFRE |yo Atgig | PESO | CINZAS |ENXOFRE

o _ — ——

RL | RL RL ' RL G C C

4!33 517 1,08 3714 4!33 517 l 1108

1,93 46,0 | 1,28 | - 6,26 | 18,1.| 1,14
84,19 76,8 | 4,98 | - 190,45 | 72,7 | 4,72
9}55 68’5 2’91 - | e - ; -

100,001 72,3 | 4,54 - 1100,00| 72,3 | 4,54




@
TABELA VI

AREA SUDOESTE DE CRICIOMA
(Continuacao)

e ———————— RESULTADOS DE ANALISE ——-———
FURO: SW-03-3C CAMADA: BONITO INFERIOR | PESO: 2,500 g
‘ CAMADA FLUTUADRO
INTERVALO ANALISADO | £S1 TOTAL (1,85}
cT=  L,55 m €Cr L2 m . 5 5 | PESO ESPECIFICO (1/m?) 1,82 1,57
N o ’ ,PODER BASE UMIDA - 5104
LABORATORIO! LAMIN | | CALORlFlco—l
| r- {cal/qg) BASE SECA - S5e¢171
BASE UMIDA | BASE SECA

FRAGOES (%) FRAGOES (%)
— — — l -

MATERIAS

ACUMULADQ (%)

MATERIAS

- CINZAS ENXOFRE VOLATEIS "UMIDADE PE Sq CINZAS ENXOFRE VOLATEIS PESOQ CIN2AS | ENXOFRE |}
DENSIDADE i, | mL | RL RL | RL .| RI RL RL | RL C C C
’ |

- 1,50 12,18 | 19,2| 1,30| 27,0 | 1,3 | 12,20| 19,5 | 1,32 | 27,4 |12,20 | 19,5 | 1,32

1,50 - 1,65 18,09| 35,2| 1,98| 19,9 { 1,2 | 18,14 35,6 | 2,00 | 20,1 |3o,34 29,1 | 1,73
1,65 - 1,85 | 27,85 48,0 1,92| - | 1,2 | 27,76| 48,9 | 1,96 | - |[58,10| 38,6 | 1,84
1,85 - 2,10 | 17,11 59,2| 2,48 = | 1,5 | 17,11} 60,1 | 2,52 - |75,21 | 43,5 | 1,99
+ 2,10 21,51| 70,9 19,22 - - | 1,3 | 21,55| 71,8 |19,47 | - 96,76 | 49,8 | 5,88

200 mesh x O | 3,26 45,8| 5,08 - 1,8 | 3,24 46,6 | 5,17 _ - i, -

TOTAL 100';00*. 48,9 | 5,77 - - - |100,00} 49,7 5,69 -~ 1100,00{ .49,7 | 5,86




FUROD: SW=04-=5SC

INTERVALO ANALISADO
CC=

CT= 1,75 m

LABORATORIO: LAMIN

DENSIDADE

- 1,50
1,50 - 1,65
1,65 - 1,85
1,85 - 2,10
+ 2,10
200 mesh x O

TOTAL

l| "

.. TABELA VII
AREA SUDOESTE DE CRICI(OMA
RESULTADOS DE ANALISE - — (continuagao)
caMADA: BONITO SUPERIOR PESO: 3.2.50 g
CAMADA FLUTUADO
| FS . TOTAL ({-1,85}
1,46 m (=150 s | PESO ESPECIFICO (t/m3) 2,04 1,84
| .PODER "|aase UMIDA - 4,761
CALORIFICO
(cal/a) BASE SECA - 4,888
BASE UMIDA BASE SECA
FRAGOES (%) FRAGOES (%) ACUMUL ADQO (%)
T 1 _' I :
CINZAS ENXOFRE ﬂg{iﬁgg UMIDADE CINZAS ENXOFRE SSIE'?IETSS PESO CINZAS ENXOFRE
I — -
RL RL RL RL RL | G C C
17,7 | 1,26 |  7.7 | 2,1
25,8 | 1,07 | 7,4 | 1,8
42,4 ‘ 1,14 -1 2,6
55,6 | 2,29 | - 2,4
72,8 |10,54 | =~ 1,8
56,7 | 3,17 | - 2,0
4,48 - -




e - i, il - C—— Y

TABELA VIII
AREA DE MORUNCAVA

RESULTADOS DE ANALISE

FURO: MS=121-RS CAMADA: MORUNGAVA 2 PESO: 2.520,0 g

' CAMADA FLUTUADO
INTERVALO ANALISADO €5 faTAL el e5)
CT= 1,45 m cc= 1,30 m 150): 3.5 | PESO ESPECIFICO (t/m3) 1,68 1,43
’ - ’ .
: ' PODER BASE UMIDA . .
LABORATORIO: LAMIN Len e c0 -] 3.580 5.631
* —~ (cal/g} BASE SECA 3,642 .5.758
C’?’d,;. BASE UMIDA BASE SECA
o &o — — _
044%"( ) FRAGOES (%) FRAGOES (%) —‘ ACUMULADO (%)
{gn 9b ' .
9, O
O ‘4,530 PESO CINZAS | ENXOFRE l%zﬁﬁg UMIDADE | PESO | CINZAS | ENXOFRE ESEE.?'E’?SS PESO | CINZAS |ENXOFRE
: ’?,q?,,d : ' . _ _ i . I
Ao T ] T
DENSIDADE ' RL RL RL RL RL R, RL RL, RL | C C C
' i
- 1,50 33,00{ 17,8 | 0,59 | 30,0 > 3 | 32,84 18,2 0,60 | 30,7 | 32,84} 18,2 0, 60
1,50 x 1,65 6,811 35,8 | 0,59 | 25,9 2.3 6,78| 36,6 | 0,60 26,5 |39,62{21,4 | 0,60
1,65 x 1,85 8,40{ 48,8 | 0,74 | -~ 1,7 8,41 49,6 | 0,75 - 48,03 | 26,3 0,63
1,85 x 2,10 | 18,62} 60,6 | 0,59 ~ 1,8 | 18,19: 61,7 | 0,60 - 66,66 | 36,2 0,62
4+ 2,10 30,00| 78,3 | 4,81 | - 1,2 | 30,19 79,3 | 4,87 | - -|96,85)49,6 | 1,95
200 mesh x O 3,171 49,2 | 1,48 — 2,3 3,151 50,4 | 1,51 ~ 100,00| 49,7 1,93I
I
TOTAL 100,00 48,7 | 1,90 - 1,7 {100,00| 49,7 | 1,93 - - - - l




FURO! M3~121-RS

CT= 2,90 m

LABORATORIO: LAMIN

DENSIDADE

- 1,50
1,50 x 1,65
1,65 x 1,85
1,85 x 2,10

+ 2,16
200 mesh x O

TOTAL

RESULTADOS DE ANALISE

T__-ﬂ-—-_—-—_—_ﬂ—_'—-'-_—'_—l—-——_-l_—-'

INTERVALO ANALISADO

MORUNGAVA 4

TABELA IX
AREA DE MORUNGAVA

(continuacao)

PESO: 5,000,0 ¢

FLUTUADO
(=1,85)

1,47

5.631
54756

CINZAS

ENXOFRE

ACUMULADO (%)

CAMADA:
CAMADA
RSl | TOTAL
cc= 2,36 m 150} > o PESO ESPECIFICO (1/m3) 1,72
=1y = ’
| PODER BASE UMIDA - 3.580
CALORIFICQO —
r~ (¢cal/q) BASE SECA 3.642
' BASE UMIDA SASE SECA
; FRAGOES (%) FRAGOES (%)
a AGORS TR F — _l
CINZAS | ENXOFRE rﬂ‘g{iﬁfg UMIDADE | PESO | CINZAS | ENXOFRE |yo\ freia | PESO
RL RIL. RL | RL RL R, RL RL RI, G
'
17,71| 20,0 | ©0,41| 27,8 2,1 | 17,64| 20,4 | 0,42 | 28,4 117,64
14,05| 34,8 | 0,39| 23,9 | 2,2 | 13,98] 35,6 | 0,40 | 24,4 |31,62
15,251 50,4 0,39 - 2,1 { 15,19} 51,5 | 0,40 ~ 146,81
12,31] 59,9 | 0,24 - | 1,6 | 12,33| 60,9 | 0,24 - 159,14 !
34,29 79,9 | 0,91 - 1,1 | 34,51 80,8 | 0,92 - 193,65
6,39 | 54,2 0, 47 ~ 2,3 6,35/ 55,5 | 0,48 - 100,00
i . .
100,00 | 54,4 0,56 - 2,0 {100,00! 55,3 | 0,57 - -

20,4
27,1

32,0

40,4
25,3
5543

C C I

0,42
0, 41
0, 41
0,37
0,57
0,57

| )




RESULTADOS DE ANALISE —

MORUNGAVA 5

FRAGOES (%)

TAR

ELA X

AREA DE MORUNGAVA

i —

FURO: MS-121-RS CAMADA:
INTERVALO ANALISADO +_ £g)
| CT= 2,55 m cc= 2,00 m | -
(-1,50)= 3,5
LABORATORIO: LAMIN
KN BASE UMIDA
Co be’ )
C‘-a(% (rg FRAGOES (%)
{qp 20 : T —
O @, . | v
2 (450 PESO | CINZAS | ENXOFRE ﬂﬁiﬁ?é‘?ﬁp UMIDADE
2> i
’%ﬂ"o !
| DENSIDADE R, RI, RT, s, | R
{
- 1,50 5,76, 13,3 0,65{ 26,7 342
1,50 x 1,65 9,92} 34,4 0,41| 21,2 | 2,9
1,65 x 1,85 17,12 47,5 0, 24 _ 3,2
1,85 x 2,10 18,85 60,5 | 0,27 - 2,6
+ 2,10 41,94 76,9 0,18 - 2,1
[ 200 mesh x O 6,41} 56,3 0,30 - 2,7
TOTAT |100,00( 59,6 | 0,26] - 2.0
|

— sl *l- -

PESO CINZAS
RL, RL
5,72 | 13,7
9,88 | 35,4
17,00 | 49,1
18,89 | 61,9
42,11 | 78,6
6,40 | 57,9
100,00| 61,1

ENXOFRE

RL

0,67
0,42
0,25
0, 28
0,18
0,31

0, 27

{continuacao)

PESO: 4.550,0 2y

FLUTUADO
(-1,85)

CAMADA
| TOTAL
PESQO ESPECIFICO (1/m3) 1,83
PODER BASE UMIDA 245606
| F:J?%IJFICG_I BASE SECA 2.618
BASE SECA

1,56

4.654
4.778

l ACUMULADQ (%)

ke | peso | cinzs
i i I
RL C C
27,61 5,72 | 13,7
21,8 115,601 27,4
- 32,60 | 38,7 |
- 51,49 | 47,2
—~ 93,60 | 61,3
-~ {100,00| 61,1

| ENXOFRE

0,67
0,51

0,34




o | TABELA XI
' | AREA DE MORUNGAVA

(Continuacao)

~— RESULTADOS DE ANALISE - * —

FURO: NS-121-RS CAMADA: MORUNGAVA 6 PESO: 7.750,0 g
- CAMADA FLUTUADO
\ INTERVALO ANALISADO FS| TOTAL (=1.85)
CT= 4,05 m ~ CCs= 3,05 m ' ‘ | 3 1,85
’ ,- | ) 1 (~150): 2,0 PESO ESPECIFICO (1/m3) , 35 1’46.
: PODER BASE UMIDA . )
LABORATORIO: LAMIN | S ALORIFICO — * 2.576 4.896
~ | | (cal/g) BASE SECA 2.626 5+ 006
o"?tw - . BASE UMIDA BASE SECA
N | - : S — :
044%"’4:»-4 FRAGOES (%) FRAGOES (%) ACUMULADO (%)
Lg~ ©p — — —_— ~ e _
0n 0 - .
° (4@% | PESO CINZAS | ENXOFRE T,ﬁf_i?é‘f‘: UMIDADE | PESO | CINZAS | ENXOFRE \I;SEE?E‘?: PESO | CINZAS |ENXOFRE
"‘?P*O'% J _________.l.___._...____.r - U
| O .
DENSIDADE RL, RL RL RL | RL | RL RIL, RL RL C C C
e et e et ee———vt
'
l
-~ 1,50 8,53 | 13,3 | 1,77 | 28,0 2,6 8,45 13,7 ! 1,821 28,9 | 8,45] 13,7| 1,82
1,50 x 1,65 7,58 | 34,4 | 1,53 | 22,6 | 2,1 7,55 | 35,1 1,56} 23,1 | 16,00 | 23,8} 1,70]
1,65 x 1,85 12,94 | 47,5 | 1,30 - 1,9 [12,91 | 48,4 | 1,33 - | 28,91 34,8! 1,53
. | |
1,85 x 2,10 121,19 { 60,5 | 1,30 | =~ 2,2 21,09 61,9 1,33 —~ 50,00 46,2} 1,45
+ 2,10 43,48 | 76,9 | 1,00 - 1,2 (43,73 | 77,8 1,01 - 193,73 70,0| 1,24
200 mesh x O 6,28 | 56,3 | 1,12 | - 1,9 | 6,27 ] 57,4| 1,14| ~ 00,00 60,71 1,24
' |




FURO: IR-150-RS camapa: IRUT SUPERIOR peso: 11.850,0 g
INTERVALO ANALISADO FS CAMADA FLUTUADO
2 1 - | TOTAL (=1,85)
cre _ ’_97 i ce= 1_53 m (~1.801 x ' PESO ESPECIFICO (1/m3) 1,82 1,47
LABORATORIO: LAMIN EEEOERT-F,CO_IB“E UMIDA 24066 34232
| r~ (cal/q) BASE SECA - 2.255 3.850
R & BASE UMIDA BASE SECA
O-.:-c £sy, i —
"'?4%(‘?“4% | FRAGOES (%) FRAGOES (%) J ACUMUL ADO (%)
'qo OO ] - | -1 __' — - . __r'___ i . -
© '14,9% | PESO | CINZAS | ENXOFRE |\o irers | UMDAOE | PESO | CINZAS | ENXOFRE |\o\ foeis | PESO | CINZAS |ENXOFRE
< ' ' | | |
2> e B iodd SRS S
DENSIDADE RI, RL R1L RL, RL | C C C C C C C
)
~ 1,65 14,97 | 25,70 0,54} 22,3 | 10,60| 14,25| 28,75/ 0,60| 24,9 | 14,25 28,75
1,65 - 1,85 17,38 | 55,20 0,55| 14,7 | 6,80| 17,24| 59,23 0,58] 15,8 | 31,49 45,32
1,85 - 2,10 31,46 | 65,00] 0,38] - 5,90 31,51| 69,08 0,40 - 63,00| 57,26
+ 2,10 131,371 78,00 4,11] - 3,30 32,29 80,66{ 4,25 - 95,29| 65,19
200 mesh x 0 - 4,821 62,90| 0,89 - 1 8,10] 4,71 68,44 0,97 - _ ~
. | }
TOTAT 100,00 61,39 ‘1,63 - 6,05|100,00( 65,34 1,73| - 100, 00| 65,34
. ¥ -

—— RESULTADOS DE ANALISE ———

TABELA XII
AREA DO IRUZ

ﬁ-fa‘-uq_



RESULTADOS DE ANALISE -

"
’
L ]

TABELA XIII

AREA DO IRUS
(Continuaczo)

FURO: IR-151-RS cAmMADA: IRUL SUPERIOR | PESO: 10,400,0 &
- . ' CAMADA FLUTUADO
i R INTERVALO ANALISADO FS) . TOTAL (~1,85)
| cr= 3,14 m cc= 2;1_8_ mo 150 - | PESO ESPECIFICO (1/m3) 1,76 1,51
| o | PODER BASE UMIDA 34177 4, 397
LABORATORIO: LAMIN cnwm“mco-l [ 39" .
F (cal/g) BASE SECA 3,467 4.837
’"7’2% . BASE UMIDA BASE SECA
ol s —_——— —_—
044%"4};?0 FRACOES (%) FRACOES (%) ACUMULADO (%)
(.q OO v — . ——— . — ot 4 p———p
O o, - : .
‘¢ ‘4@% PESO | CINZAS | ENXOFRE T,‘;[E?éf‘ss UMIDADE | PESO | CINZAS | ENXOFRE E,igzi.?;g PESO | CINZAS |(ENXOFRE
| g S S o
| DENSIDADE RL RL, RL RL | RL c C C C C C C |
- _—ﬁ.—_—_—.—————-——-——-————&-
o ;
. o , i L :
- 1,65 34,77 | 21,40 | 0,48 | 22,914} 12,201 33,21 | 24,37 0,55] 26,1 | 33,21| 24,37| 0,55 }
1,65 - 1,85 19,02 | 41,70 | 0,42 18,9 | 8,00 |19,04| 45,33 0,46| 20,5 | 52,25| 32,01| 0,51
, 1,85 - 2,10 15,88 | 55,60 | 0,32 - 7,00 16,07 | 59,73 | 0,34 - | 68,32 38,54 0,47 |
| + 2,10 23,84 (79,70 | 2,56 - 3,00 | 25,16 | 82,161 2,64 - 93,481 50,281 1,06 |
200 mesh x O 6,49 {47,50 | 0,60 | - 7,70 | 6,52 | 51,46 0,65| - -] - - -
TOTAL - 100,00| 46,28 | 0,95 | ~ 8,09 1100,00| 50,36 | 1,03 -~ |100,00| 50,36 1,03




FUROD: TR-152-RS CAMADA: B
INTERVALO ANALISADO £S]
cT= 2,04 m cc= 1,41 m
- {=1,50) =
LABORATORIO: TAMIN
BASE UMIDA
’ ; FRAGOES (%)
r [ E— -
. CINZAS | ENXOFRE ﬂgﬁ?g‘: UMIDADE
PENSIDADE R RL RL RL | BRI
- !
I |
| - 1,65 | 25,64